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sarCevi: 

1. Sesavali;  

2. klimaturi pirobebi;  

3. geologiuri da geomorfologiuri agebuleba, seismuroba;  

4. sakvlevi ubnebis sainJinro-geologiuri daxasiaTeba;  

5. gruntebis laboratoriuli kvlevis Sedegebi;  

6. daskvna.  

 

 

naxazebi: 

naxazi 1. gamonamuSevrebis ganlagebis sqema; 

naxazi 2 gamonamuSevrebis Wrilebi.  

 

 

 

 

teqsturi danarTebi: 

danarTi 1 gruntebis fizikur-meqanikuri maCveneblebis jamuri cxrili; 

danarTi 2 gruntebis granulometriuli Sedgenilobis jamuri Sedegebi da 

cdis Sedegebi - sacruli da areometruli; 

danarTi 3 gruntebis kompresiuli Tvisebebi; 

danarTi 4 gruntebis Zvris maxasiaTeblebi; 

danarTi 5 gamocda erTRerZa kumSvaze; 

danarTi 6 gruntebis qimiuri Semadgenloba; 

danarTi 7 gruntebis agresiulobis xarisxi; 

danarTi 8 CBR dry at 95%MDD (3 wertilovani);  

danarTi 9 proqtori; 

danarTi 10 asfaltis - granulometriuli da biTumis Semadgenloba; 

danarTi 11 fotodanarTebi. 
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1. Sesavali 

Sps ,,geoteqservisma” S.p.s. ,,biTi”-sTan 2017 wlis ivlisis TveSi 

dadebuli xelSekrulebis Tanaxmad miiRo teqnikuri davaleba Caetarebina 

teq.-ekon. dasabuTeba, garemoze da socialuri zemoqmedebis, satendero 

dokumentaciis momzadeba proeqtireba - mSeneblobisaTvis ,,gurjaani 

(Cumlayi) – Telavis asaqcevi gzis (30km)” monakveTisaTvis, sainJinro-

geologiuri kvleva.  

savele samuSaoebi mimdinareobda 2017 wlis 25-27 ivlisi, (inJ. 

geologi: S.p.s. ,,geoteqservisi”-s mxridan z. RaRaniZe).  

laboratoriuli kvlevebi mimdinareobda 2017 wlis 25 agvisto 4 

seqtemberi (g. nacvliSvili, b. xatiaSvili, q. TedliaSvili). 

kameraluri samuSaoebi mimdinareobda 1 - 5 seqtemberi (g. tlaSaZe, 

Tarjimani – e. jijiaSvili). 

savele kvlevebisas yvela gamonamuSevari (WaburRili, Surfi) 

Sesrulebulia damkveTis mier miTiTebuli raodenobiT, siRrmiT da 

koordinatebis Sesabamisad (cxrili 1.1) (saxelmZRvanelod gamoyenebulia 

СНиП 1,02,07-87). 

gamonamuSevrebidan, maTi Semdgomi laboratoriuli kvlevisaTvis 

aRebuli iqna daSlili da dauSleli struqturis nimuSebi. nimuSebis 

nusxa gadaeca damkveTs, ris Semdgom - laboratoriuli kvleva Catarda 

damkveTis mier miTiTebuli cdebiT da raodenobis Sesabamisad (cxrilSi 

1.2). 

Sesrulebuli samuSaoebis saxeobebi da moculoba mocemulia 

cxrili 1.3-Si. 

sainJinro-geologiuri angariSis Sedgenisas gamoyenebulia 

saqarTveloSi amJamad moqmedi Semdegi standartebi: - pn 02.01-08; pn 01.01-09; 

СНиП 2,02,01-83, ГОСТ 25100-82, BS 1377, Part 4). 
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                                                    cxrili 1.1. 

"გურჯაანი (ჩუმლაყი) - თელავის" მონაკვეთი 

# BH/TP # X Y Depth (m) 

1 TP-1 563477 4626164 1.5 

2 TP-2 559640 4628894 1.5 

3 TP-3 555406 4631503 1.5 

4 TP-4 553675 4634088 1.5 

5 TP-5 549728 4637136 1.5 

6 TP-6 546678 4639491 1.5 

7 TP-7 542449 4641095 1.5 

8 BH-1 564467 4625000 5.0 

9 BH-2 563700 4630241 5.0 

10 BH-3 558450 4632493 5.0 

11 BH-4 555599 4634517 5.0 

12 BH-5 552111 4637230 5.0 

13 BH-6 547419 4640833 5.0 

14 BH-7 542222 4642823 5.0 

15 BH-8 539314 4643206 5.0 

16 BH-9 537793 4642044 5.0 
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cxrili 1.2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Asphalt 

1 BH-2   0.0-0.1 A                                                       X X 

2 BH-4   0.0-0.15 A                                                       X X 

3 BH-9   0.0-0.15 A                                                       X X 

GE 1. Road building soil, represented by fine and medium grained cobbles, with gravel inclusions; with medium and coarse grained sand filling to 20-30% 

4 Pit 3 Pit 3.1 0.0-0.5 S                                         X   X X           

5 Pit 4 Pit 41 0.0-0.5 S                                                           

6 Pit 5 Pit 51 0.2-0.5 S                                         X   X X           

7 BH-2 BH-2.1 0.3-0.5 D                                         X                 

8 BH-3 BH-3.1 0.2-0.4 D                                                           
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9 BH-4 BH-4.1 0.4-0.6 D                                                           

10 BH-5 BH-5.1 0.1-0.5 D                                         X   X X           

11 BH-7 BH-7.1 0.2-0.5 D                                                           

12 BH-8 BH-8.1 0.2-0.5 D                                                           

13 BH-9 BH-9.1 0.3-0.6 D                                         X                 

GE 2. Technogenic soil, represented by lean clay, brown, very stiff, carbonated; with cobble and boulder inclusions to 30-35% (with construction material and domestic stuff residuals) 

14 
Pit 2 Pit 2.1 

0.0-0.4 
S 

                                        X                 

15 
Pit 7 Pit 7.1 0.0-0.5 S 

                                        X                 

GE 3. Lean clay, dark brown, hard, carbonated; with silty clay and sand interbeds 

16 
BH-1 BH-1.1 0.8-1.0 U 

X X X X   X X           X               X X               

17 
BH-3 BH-3.2 1.0-1.2 U 

                                                          

18 
BH-3 BH-3.2 2.8-3.0 U 

X X X X   X X           X               X X               

GE 4. Lean clay, brown, very stiff, highly carbonated; with fine grained cobble inclusions to 20-30%, with silty clay and sand lenses 

19 Pit 2 Pit 2.2 1.0-1.5 S/C X X X X                                 X X X X           

20 Pit 4 Pit 4.2 1.0-1.5 S/C                                                           

21 Pit 5 Pit 5.2 1.0-1.5 S/C X X X X X X X             
 

            X X X X X         

22 Pit 7 Pit 7.2 1.0-1.5 S/C X X X X                                 X X X X           

23 BH-1 BH-1.2 3.0-3.2 U X X X X   X X           X 
 

X   X   X   X X               

24 BH-1 BH-1.3 4.5-4.8 U X X X X                                                   

25 BH-5 BH-5.3 2.0-2.2 U                                                           

26 BH-5 BH-5.4 3.7-4.0 U X X X X   X X           X 
 

X   X   X   X X               

27 BH-6 BH-6.1 0.8-1.0 U X X X X                     X   X                         

28 BH-6 BH-6.2 1.8-2.0 U                                                           

29 BH-7 BH-7.2 1.8-2.0 U X X X X   X X                           X X               

GE 5.  Cobbles, medium and fine grained, with gravel inclusions; with brown-grayish, medium and coarse grained sand filling to 20-25%, with thin and medium size lenses of silty clay and lean clay 

30 Pit 1 Pit 1.1 1.0-1.5 S/C X X X X                                 X                 

31 Pit 3 Pit 3.2 1.0-1.5 S/C                                                           

32 Pit 6 Pit 6.1 1.0-1.5 S/C X X X X                                 X                 
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33 BH-2 BH-2.2 3.0-3.2 D   X X X X                               X X X  X           

34 BH-2 BH-2.3 4.0-4.5 D                                         X X               

35 BH-3 BH-3.4 4.5-4.8 D                                         X X               

36 BH-4 BH-4.2 3.5-3.7 D   X X X                                                   

37 BH-4 BH-4.3 4.5-4.8 D                                         X X 
X 

)* 

X 

)* 
          

38 BH-5 BH-5.2 1.0-1.3 D                                         X                 

39 BH-6 BH-6.3 4.0-4.5 D   X X X                                 X   
X 

)* 

X 

)* 
          

40 BH-7 BH-7.3 3.0-3.3 D                                         X                 

41 BH-7 BH-7.4 4.5-5.0 D                                         X                 

42 BH-8 BH-8.2 1.5-2.0 D   X X X                                 X   
X 

)* 

X 

)* 
          

43 BH-8 BH-8.3 4.0-4.3 D                                                           

44 BH-9 BH-9.2 3.0-3.2 D   X X X                                 X X 
X 

)* 

X 

)* 
          

45 BH-9 BH-9.3 4.0-4.3 D                                                           

                                  
Note:  )* Cobbles , where material from one sample is not enough for CBR please combine with same material sample from greater depth 
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cxrili 1.3 

samuSaos saxeoba ganzomileba raod. 

savele samuSaoebi:   

cxra WaburRili grZ.m. 45 

Svidi Surfi grZ.m. 10.50 

nimuSebis aReba nimuSi 45 

laboratoriuli kvleva   

granulometriuli analizi sacruli cda 27 

granulometriuli analizi areometri cda 13 

tenianoba cda 18 

aterbergis zRvrebi cda 18 

bunebrivi simkvrive cda 6 

mineraluri simkvrive cda 6 

gruntebis kompresiuli Tvisebebi cda 4 

gruntebis Zvris maxasiaTeblebi cda 6 

gamocda erTRerZa kumSvaze cda 8 

gruntebis qimia cda 1 

CBR dry at 95%MDD (3 wertilovani) cda 11 

proqtori cda 11 

asfaltis - granulometriuli Semadgenloba cda 3 

asfaltis - biTumis Semadgenloba cda 3 

kameraluri samuSaoebi   

fonduri geologiuri, meteorologiuri da sainJinro-
geologiuri masalebis moZieba da damuSaveba 

ubani 1 

savele da laboratoriuli kvlevebis Sedegebis kompiuteruli 
damuSaveba da sainJinro-geologiuri angariSis Sedgena 
(qarTuli da inglisuri ena) 

angariSi 2 
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2. klimaturi pirobebi 

sakvlevi ubnis klimaturi pirobebis Sefaseba eyrdnoba q. gurjaani 

(40) meteosadgurebis monacemebs. monacemebi miRebulia samSeneblo 

klimatologiis standartiT (pn 01.05-08).  

saqarTvelos samSeneblo klimaturi daraionebis rukis mixedviT 

raioni miekuTvneba II klimatur da II-b qveraions. ianvris saSualo 

temperatura -50C-dan -20C-de icvleba, xolo ivlisis saSualo temperatura 

+210C-dan +250C-is farglebSia. 

haeris temperaturuli parametrebi mocemulia cxrilebSi. 

haeris temperatura - cxrili 2.1 
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-22 38 29.8 -8 -4 0.8 3.2 27.9 

 

haeris fardobiTi tenianoba - cxrili 2.3 

Tveebi 

w
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I  I I I I I IV V VI VI I VI I I IX X XI XI I 

76 73 72 72 72 68 65 64 72 78 80 78 72 
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•  atmosferuli naleqebis raodenoba weliwadSi Seadgens – 802mm; 

•  naleqebis dReRamuri maqsimumi – 84mm; 

•  Tovlis safaris wona – 0.50kpa; 

•  Tovlis safaris dReTa ricxvi – 25; 

qaris wnevis normatiuli mniSvneloba w0 5 weliwadSi erTxel 0.23kpa; 

qaris wnevis normatiuli mniSvneloba w0 15 weliwadSi erTxel 0.30kpa; 

1  weliwadSi erTxel mosalodnelia qari, siCqariT 16 m/wm; 

5 weliwadSi erTxel mosalodnelia qari, siCqariT 19 m/wm; 

10 weliwadSi erTxel mosalodnelia qari, siCqariT 21 m/wm; 

15 weliwadSi erTxel mosalodnelia qari, siCqariT 22 m/wm; 

20 weliwadSi erTxel mosalodnelia qari, siCqariT 22 m/wm; 

qaris maxasiaTeblebi - cxrili 2.4 

qaris mimarTulebis ganmeoradoba (%) 
ianvari, ivlisi 

qaris saSualo 
udidesi da 
umciresi 

siCqare, m/wm 

C Ca a sa s sd d Cd 
i
a
n
v
a
r
i
 

i
v
l

i
s
i
 

6/5 8/10 8/12 8/3 5/8 34/30 19/18 12/9 3.8/0.8 2.7/1.2 

 

qaris maxasiaTeblebi - cxrili 2.5 

qaris mimarTulebis da Stilis ganmeoradoba 
(%) Stili 

C Ca a sa s sd d Cd 

S
t
i
l

i
 

5 8 12 9 7 33 18 8 8 

gruntebis sezonuri gayinvis normatiuli siRrme, sm: 

Tixovani da Tixnari - 0; 

wvrili da mtvrisebri qviSis qviSnari – 0; 

msxvili da saS. simsxvilis xreSiseburi qviSis – 0; 

msxvilnatexovanis – 0. 
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sakvlevi ubnis klimaturi pirobebis Sefaseba eyrdnoba q. Telavi 

(66) meteosadgurebis monacemebs. monacemebi miRebulia samSeneblo 

klimatologiis standartiT (pn 01.05-08).  

saqarTvelos samSeneblo klimaturi daraionebis rukis mixedviT 

raioni miekuTvneba II klimatur da II-b qveraions. ianvris saSualo 

temperatura -50C-dan -20C-de icvleba, xolo ivlisis saSualo temperatura 

+210C-dan +250C-is farglebSia. 

haeris temperaturuli parametrebi mocemulia cxrilebSi. 

haeris temperatura - cxrili 2.1 
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haeris fardobiTi tenianoba - cxrili 2.3 
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•  atmosferuli naleqebis raodenoba weliwadSi Seadgens – 794mm; 
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•  naleqebis dReRamuri maqsimumi – 147mm; 

•  Tovlis safaris wona – 0.50kpa; 

•  Tovlis safaris dReTa ricxvi – 33; 

qaris wnevis normatiuli mniSvneloba w0 5 weliwadSi erTxel 0.30kpa; 

qaris wnevis normatiuli mniSvneloba w0 15 weliwadSi erTxel 0.38kpa; 

1  weliwadSi erTxel mosalodnelia qari, siCqariT 17 m/wm; 

5 weliwadSi erTxel mosalodnelia qari, siCqariT 21 m/wm; 

10 weliwadSi erTxel mosalodnelia qari, siCqariT 23 m/wm; 

15 weliwadSi erTxel mosalodnelia qari, siCqariT 24 m/wm; 

20 weliwadSi erTxel mosalodnelia qari, siCqariT 25 m/wm; 

qaris maxasiaTeblebi - cxrili 2.4 

qaris mimarTulebis ganmeoradoba (%) 
ianvari, ivlisi 

qaris saSualo 
udidesi da 
umciresi 

siCqare, m/wm 

C Ca a sa s sd d Cd 

i
a
n
v
a
r
i
 

i
v
l

i
s
i
 

4/5 6/8 11/15 7/11 10/12 29/16 23/17 10/16 3.3/0.7 3.2/1.1 

 

qaris maxasiaTeblebi - cxrili 2.5 

qaris mimarTulebis da Stilis ganmeoradoba 
(%) Stili 

C Ca a sa s sd d Cd 

S
t
i
l

i
 

4 6 16 10 12 22 19 11 23 

 

gruntebis sezonuri gayinvis normatiuli siRrme, sm: 

Tixovani da Tixnari - 0; 

wvrili da mtvrisebri qviSis qviSnari – 0; 

msxvili da saS. simsxvilis xreSiseburi qviSis – 0; 

msxvilnatexovanis – 0. 
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3. geologiuri da geomorfologiuri agebuleba, seismuroba 

geomorfologiuri TvalsazrisiT Sedis amierkavkasiis mTaTaSua areSi, 

aRmosavleTi daZirvis molasuri zona (mtkvris mTaTaSua rofi), alaznis 

zednadebi molasuri qvezona.  naoWa kompleqsi, alpuri, gvianorogenuli 

(koliziuri), gviankoliziuri (meoTxeuli) sustad danaoWebuli. danaleqi 

qanebis geodinamikuri kompleqsi, molasuri uxeSi. 

geologiurad agebulia: N2ak-ap akCagiluri da afSeronuli sarTuliT, 

kaspiis zRvis provincial. konglomerati da zRviuri molasa: 

konglomeratebi, qviSaqvebi, Tixebi, Tixnarebi da vulkanuri ferflis 

SuaSreebi. aluviur-proluviuri naleqebiT, carculi asakis kldovani da 

naxevrad kldovani naleqebiT. K2km-m kirqvebi, mergelovani da qviSiani 

kirqvebi, mergelebi, zogan dacituri Semadgenlobis tufebi da tufitebi. Q 

meoTxeuli sistemis ap geneturi tipebis naleqebi: riynari, lodnari, xreSi, 

qviSaqvebi, konglomeratebi, Tixebi da Tixnarebi. 

 

saqarTvelos seismuri saSiSroebis rukis mixedviT, sakvlevi teritoria 

q. Telavi (#1604), ganlagebulia 9 balian seismur zonaSi (MSK64-skala), 

seismurobis uganzomilebo koeficienti A=0.32. Cumlayi (#1582), ganlagebulia 

9 balian seismur zonaSi (MSK64-skala), seismurobis uganzomilebo 

koeficienti A=0.28 (samSeneblo normebi da wesebi - ,,seismomedegi mSenebloba” 

- pn 01.01-09). 
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4. sakvlevi ubnebis sainJinro-geologiuri daxasiaTeba 

saavtomobilo trasis 30.0km monakveTze ,,gurjaani (Cumlayi) – Telavis 

asaqcevi gzis monakveTis“-s mimarTulebioT dagegmilia 9 WaburRilis 

gayvana sayrdeni kedlis mSeneblobisaTvis da 7 Surfis gayvana gzis 

proeqtirebisaTvis. gamonamuSevrebis koordinatebi da siRrmeebi 

miTiTebulia damkveTis mier gadmocemul davalebaSi (cxrili 1.1). 

geologiurad gzis gaswvriv gamokvleuli teritoria agebulia 

samxreT, samxreT-dasavleT da Crdilo-dasavleT periferiebze carculi 

da pliocenuri asakis naleqebiT, romlebic zemodan gadafarebulia 

ZiriTadad teqnogenuri (tQIV) da eluviur-deluviuri (edQIV) naleqebiT,  

xolo aRmosavleT da Crdilo-aRmosavleT periferiebze – aluviur-

proluviuri (apQIV) genezisis Tanamedrove naleqebiT. 

 

WaburRili #1 5m siRrmis, gaburRulia pirveli samSeneblo moednis 

farglebSi.  

zedapiridan 0.2m siRrmemde Wrili agebulia niadagis feniT. 0.2m 

siRrmidan 1.4m siRrmemde Wrili warmodgenilia myari, muqi yavisferi 

TixnariT. sagebad daZiebul 5m siRrmemde gruntis qveS gvxvdeba naxevrad 

myari, yavisferi Tixnari. 

gaburRul WaburRilSi gruntis wyali ar gamovlenila. 

 

WaburRili #2 5m siRrmis, gaburRulia meore samSeneblo moednis 

farglebSi.  

zedapiridan 0.1m siRrmemde Wrili iwyeba asfaltis feniT, 0.1-0.6m –is 

intervalSi grunti warmodgenilia gzis sagebiT, kenWnarovani 

mosamzadebeli feniT. 0.6m–dan daZiebul 5.0m siRrmemde Wrili agebulia 

wvril da saSualo marcvlovani kenWnarovani gruntiT, romlis 

Semavsebels warmoadgens qviSa, TixaqviSis da Tixnaris linzebiT. 

gaburRul WaburRilSi gruntis wyali ar gamovlenila. 
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WaburRili #3 5m siRrmis, gaburRulia mesame samSeneblo moednis 

farglebSi.  

zedapiridan 0.5m siRrmemde Wrili iwyeba gzis sagebiT, kerZod 

kenWnarovani mosamzadebeli feniT.  0.5-3.0m –is intervalSi vxvdebiT myar, 

muq yavisfer Tixnars. 3.0m–dan daZiebul 5.0m siRrmemde Wrili agebulia 

wvril da saSualo marcvlovani kenWnarovani gruntiT, romlis 

Semavsebels warmoadgens qviSa, TixaqviSis da Tixnaris linzebiT. 

gaburRul WaburRilSi gruntis wyali ar gamovlenila. 

 

WaburRili #4 5m siRrmis, gaburRulia meoTxe samSeneblo moednis 

farglebSi.  

zedapiridan 0.15m siRrmemde Wrili iwyeba asfaltis feniT, 0.15-0.6m –is 

intervalSi grunti warmodgenilia gzis sagebiT, kenWnarovani 

mosamzadebeli feniT. 0.6m–dan daZiebul 5.0m siRrmemde Wrili agebulia 

wvril da saSualo marcvlovani kenWnarovani gruntiT, romlis 

Semavsebels warmoadgens qviSa, TixaqviSis da Tixnaris linzebiT. 

gaburRul WaburRilSi gruntis wyali ar gamovlenila. 

 

WaburRili #5 5m siRrmis, gaburRulia mexuTe samSeneblo moednis 

farglebSi.  

zedapiridan 0.6m siRrmemde Wrili iwyeba gzis sagebiT, kerZod 

kenWnarovani mosamzadebeli feniT.  0.6m–dan 1.5m siRrmemde Wrili 

agebulia wvril da saSualo marcvlovani kenWnarovani gruntiT, romlis 

Semavsebels warmoadgens qviSa, TixaqviSis da Tixnaris linzebiT. 

1.5m–dan daZiebul 5.0m siRrmemde Wrili agebulia naxevrad myari, 

yavisferi TixnariT, wvrili zomis kenWebis CanarTebiT da TixaqviSa-qviSis 

linzebiT. 

gaburRul WaburRilSi gruntis wyali ar gamovlenila. 
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WaburRili #6 5m siRrmis, gaburRulia meeqvse samSeneblo moednis 

farglebSi.  

zedapiridan 0.2m siRrmemde Wrili iwyeba niadagis feniT.  0.2m–dan 2.3m 

siRrmemde Wrili agebulia naxevrad myari, yavisferi TixnariT, wvrili 

zomis kenWebis CanarTebiT da TixaqviSa-qviSis linzebiT. 2.3m–dan daZiebul 

5.0m siRrmemde Wrili agebulia wvril da saSualo marcvlovani 

kenWnarovani gruntiT, xreSis CanarTebiT romlis Semavsebels warmoadgens 

qviSa, TixaqviSis da Tixnaris linzebiT. 

gaburRul WaburRilSi gruntis wyali ar gamovlenila. 

 

WaburRili #7 5m siRrmis, gaburRulia meSvide samSeneblo moednis 

farglebSi.  

zedapiridan 0.7m siRrmemde Wrili iwyeba gzis sagebiT - kenWnarovani 

mosamzadebeli feniT.  0.7m–dan 2.3m siRrmemde Wrili agebulia naxevrad 

myari, yavisferi TixnariT, wvrili zomis kenWebis CanarTebiT da 

TixaqviSa-qviSis linzebiT. 2.3m–dan daZiebul 5.0m siRrmemde Wrili 

agebulia wvril da saSualo marcvlovani kenWnarovani gruntiT, xreSis 

CanarTebiT romlis Semavsebels warmoadgens qviSa, TixaqviSis da Tixnaris 

linzebiT. 

gaburRul WaburRilSi gruntis wyali ar gamovlenila. 

 

WaburRili #8 5m siRrmis, gaburRulia merve samSeneblo moednis 

farglebSi.  

zedapiridan 0.1m siRrmemde Wrili iwyeba niadagis feniT, 0.1-0.6m –is 

intervalSi grunti warmodgenilia gzis sagebiT, kenWnarovani 

mosamzadebeli feniT. 0.6m–dan daZiebul 5.0m siRrmemde Wrili agebulia 

wvril da saSualo marcvlovani kenWnarovani gruntiT, romlis 

Semavsebels warmoadgens qviSa, TixaqviSis da Tixnaris linzebiT. 

gaburRul WaburRilSi gruntis wyali ar gamovlenila. 
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WaburRili #9 5m siRrmis, gaburRulia mecxre samSeneblo moednis 

farglebSi.  

zedapiridan 0.15m siRrmemde Wrili iwyeba asfaltis feniT, 0.15-0.8m –is 

intervalSi grunti warmodgenilia gzis sagebiT, kenWnarovani 

mosamzadebeli feniT. 0.8m–dan daZiebul 5.0m siRrmemde Wrili agebulia 

wvril da saSualo marcvlovani kenWnarovani gruntiT, romlis 

Semavsebels warmoadgens qviSa, TixaqviSis da Tixnaris linzebiT. 

gaburRul WaburRilSi gruntis wyali ar gamovlenila. 

 

gamonamuSevrebs Soris, raionis rTuli geologiuri da amave dros 

rTuli morfologiuri pirobebis gamo raime liTologiuri kavSiris gabma 

garTulebulia. miRebuli masala gvaZlevs saSualebas zogadad 

davaxasiaToT Seswavlili ubnis amgebi qanebi. 

Surfebis gayvanis dros gamovlinda gruntebis oTxi saxesxvaoba: gzis 

sagebi grunti, romelic warmodgenilia wvrili da saSualo zomis 

kenWnariT, xreSis CanarTebiT, saSualo da msxvilmarcvlovani qviSis 20-

30% -mde SemavsebeliT; gvxvdeba ori tipis teqnogenuri grunti, pirveli 

warmodgenilia naxevrad myari, yavisferi, karbonatuli TixnariT, 

romelSis 30-35%-mde kenWis - kaWaris da samSeneblo-sayofacxovrebo 

narCenebis CanarTebi gvxvdeba, meore warmodgenilia myari, yavisferi, 

karbonatuli TixaqviSebiT, RorRis da kenWis 10-15%-mde CanarTebiT, qviSis 

linzebiT da mcenareuli fesvebis naSTebiT. aseve gvxvdeba naxevrad myari, 

yavisferi Tixnari, karbonatuli, qviSis da TixaqviSis linzebiT da 

SuaSreebiT da kenWnarovani gruntiT, xreSis CanarTebiT romlis 

Semavsebels warmoadgens qviSa, TixaqviSis da Tixnaris linzebiT. 

SurfebSi gruntis wyali ar gamovlenila. 
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5. gruntebis laboratoriuli kvlevis Sedegebi 

sakvlev teritoriaze gayvanili cxra WaburRilidan da Svidi 

Surfidan aRebulia 45 nimuSi, damkveTis davalebis Sesabamisad maTgan 33 

nimuSze Catarda laboratoriuli kvleva saqarTveloSi moqmedi 

saxelmwifo standartebis Sesabamisad (ГОСТ 9,015-74, СНиП 2,03,11-85, BS 1377, 

Part 4). 

laboratoriuli kvlevebi Catarda S.p.s. ,,geoteqservisi”-s kuTvnil 

geoteqnikur laboratoriaSi, damkveTis moTxovnis raodenobiT da 

saxesxvaobebis Sesabamisad. 

laboratoriuli kvleva moicavda rogorc gruntebis dauSleli 

monoliTuri struqturis, aseve daSlili nimuSebis kvlevas. 

savele da laboratoriuli kvlevebiT samSeneblo ubanze gamoiyo 

niadagis da asfaltis fena, aseve xuTi sainJinro-geologiuri elementi 

(sge). 

sge 1 gzis sagebi grunti, warmodgenili wvrili da saSualo zomis 

kenWnariT, xreSis CanarTebiT; saSualo da msxvilmarcvlovani qviSis 

SemavsebliT 20-30%-mde; 

sge 2 teqnogenuri grunti, warmodgenili TixnariT, yavisferi, 

naxevrad myari, karbonatuli; kenWis da kaWaris CanarTebiT 30-35%-mde 

(samSeneblo masalis da sayofacxovrebo nivTebis narCenebiT); teqnogenuri 

grunti, warmodgenilia TixaqviSiT, yavisferi, myari, karbonatuli; RorRis 

da kenWis CanarTebiT 10-15%-mde, qviSis linzebiT, mcenaris fesvebis 

SemcvelobiT; 

sge 3 Tixnari, muqi yavisferi, myari, karbonatuli, TixaqviSis da 

qviSis SuaSreebiT; 

sge 4 Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili 

zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da qviSis linzebiT; 

sge 5 kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis 

CanarTebiT; yavisferi-monacrisfro, saSualo da msxvilmarcvlovani 

qviSis SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo 

zomis linzebiT. 
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aRsaniSnavia, rom laboratoriuli kvlevebi ar Catarebula niadagis 

fenaze, maTi araerTgvarovnebis gamo. 

laboratoriuli kvlevebis Sedegebi mocemulia jamur cxrilebSi. 

danarTi 1 da danarTi 2. 

danarTi 1 - gamoTvlilia Cvens mier ukve gamoyofili sainJinro 

geologiuri elementebis fizikuri da meqanikuri maCveneblebis saSualo 

mniSvnelobebi; 

danarTi 2 mocemulia gruntebis granulometriuli Sedgenilobis 

jamuri Sedegebi da gruntebis granulometriuli Sedgenilobis cdis 

Sedegebi - sacruli da areometruli; 

danarTSi 3 mocemulia gruntebis kompresiuli Tvisebebi; 

danarTi 4 – gruntis Zvris maxasiaTeblebi;  

danarTi 5 – ganxilulia da mocemulia monacemebi gamocda erTReRZa 

kumSvaze; 

danarTi 6 – gruntebis qimiuri Sedgeniloba; 

danarTi 7 – gruntebis agresiuloba; 

danarTSi 8 mocemulia CBR dry at 95%MDD (3 wertilovani); 

danarTi 9 – proqtori;  

danarTi 10 – ganxilulia da mocemulia asfaltis - 

granulometriuli da biTumis Semadgenloba. 

 

gruntebis qimiuri Sedgeniloba Seswavlilia sge 4 gruntebisaTvis 1 

nimuSis analizze (danarTi 6).  

qimiuri Sedgenilobis mixedviT gruntebi hidrokarbonatul, 

kalciumiani damarilianebis tipisani arian. gruntebi ar amJRavneben 

agresiulobas arcerTi saxis betonis mimarT (danarTi 7). 

gamoyofili sainJinro-geologiuri elementebidan, sge 1 da 2 gruntebi 

miekuTvnebian IV klasis teqnogenuri SekavSirebuli da SeukavSirebeli 

gruntebis jgufs (ГОСТ 25100-96б Грунты, классификация).  

sge 3 da 4 gruntebi miekuTvnebian II klasis SekavSirebuli gruntebis 

jgufs (ГОСТ 25100-96б Грунты, классификация), sge 5 gruntebi miekuTvnebian II 
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klasis SeukavSirebeli gruntebis jgufs (ГОСТ 25100-96б Грунты, 

классификация). 

gruntebis seismuroba dadgenilia  samSeneblo moednis 9 baliani 

seismurobis zonaSi mdebareobis da maTi fizikur-meqanikuri Tvisebebis 

gaTvaliswinebiT (,,seismomedegi mSenebloba” pn 01.01-09). aRniSnulis 

Tanaxmad, seismurobis mixedviT gruntebi ganekuTvneba: sge 1, 3, 4 da 5  - II 

kategorias da ganisazRvreba 9 baliT. sge 2  - IV kategorias da 

seismuroba zustdeba specialuri kvlevis Sedegad. 

gruntebis (sge) saangariSo maCveneblebi mocemulia cxrilSi # 6.1 
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6. daskvna 

Catarebuli kvlevebis Sedegebis da arsebuli masalebis analizis 

Sedegad SeiZleba davaskvnaT Semdegi: 

1. saqarTvelos samSeneblo klimaturi daraionebis rukis 

mixedviT raioni miekuTvneba II klimatur da II-b qveraionebs; 

2. savele da laboratoriuli kvlevebiT Seswavlil ubnze 

gamoiyo 5 sainJinro-geologiuri elementi (sge): 

•  sge 1 gzis sagebi grunti, warmodgenili wvrili da saSualo 

zomis kenWnariT, xreSis CanarTebiT; saSualo da 

msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-30%-mde; 

•  sge 2 teqnogenuri grunti, warmodgenili TixnariT, yavisferi, 

naxevrad myari, karbonatuli; kenWis da kaWaris CanarTebiT 30-

35%-mde (samSeneblo masalis da sayofacxovrebo nivTebis 

narCenebiT); teqnogenuri grunti, warmodgenilia TixaqviSiT, 

yavisferi, myari, karbonatuli; RorRis da kenWis CanarTebiT 10-

15%-mde, qviSis linzebiT, mcenaris fesvebis SemcvelobiT; 

•  sge 3 Tixnari, muqi yavisferi, myari, karbonatuli, TixaqviSis da 

qviSis SuaSreebiT; 

•  sge 4 Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; 

wvrili zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da qviSis 

linzebiT; 

•  sge 5 kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis 

CanarTebiT; yavisferi-monacrisfro, saSualo da 

msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da 

Tixnaris Txeli da saSualo zomis linzebiT. 

3. Seswavlili ubnis agebulebaSi monawileoben teqnogenuri da  

meoTxeuli asakis gruntebi; 

4. gruntebis qimiuri Sedgeniloba Seswavlilia sge 4 

gruntebisaTvis 1 nimuSis analizze; 

5. qimiuri Sedgenilobis mixedviT gruntebi hidrokarbonatul, 

kalciumiani damarilianebis tipisani arian. gruntebi ar amJRavneben 

agresiulobas arcerTi saxis betonis mimarT; 
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6. saqarTvelos seismuri saSiSroebis rukis mixedviT, sakvlevi 

teritoria q. Telavi (#1604), ganlagebulia 9 balian seismur zonaSi 

(MSK64-skala), seismurobis uganzomilebo koeficienti A=0.32. Cumlayi 

(#1582), ganlagebulia 9 balian seismur zonaSi (MSK64-skala), 

seismurobis uganzomilebo koeficienti A=0.28 (samSeneblo normebi da 

wesebi - ,,seismomedegi mSenebloba” - pn 01.01-09);  

7. sge 1 da 2 gruntebi miekuTvnebian IV klasis teqnogenuri –

SekavSirebuli da SeukavSirebeli gruntebis jgufs (ГОСТ 25100-96б 

Грунты, классификация);  

8. sge 3 da 4 gruntebi miekuTvnebian II klasis SekavSirebuli 

gruntebis jgufs (ГОСТ 25100-96б Грунты, классификация), sge 5 gruntebi 

miekuTvnebian II klasis SeukavSirebeli gruntebis jgufs (ГОСТ 25100-96б 

Грунты, классификация),; 

9. Tanaxmad, seismurobis mixedviT gruntebi ganekuTvneba: sge 1, 3, 

4 da 5  - II kategorias da ganisazRvreba 9 baliT, xolo sge 2  - IV 

kategorias da seismuroba zustdeba specialuri kvlevis Sedegad; 

10. detaluri proeqtis Sedgenisas aucileblad migvaCnia 

nagebobebisTvis miwisZvris sawinaaRmdego RonisZiebebis gaTvaliswineba; 

11. saangariSo winaaRmdegoba R0 Seadgens: sge 1 – 450kpa, sge 2 – 

195kpa, sge 3 – 244kpa, sge 4 – 220kpa, sge 5 – 600kpa (pn 2.02.01-83); 

12. samSeneblo monakveTze, raime saxis, aqtiuri, sainJinro 

geologiuri movlena an procesi, romelic xels SeuSlis samuSaoebis 

Catarebas mosalodneli ar aris; 

13. kvlevebis Sedegad miRebuli sainJinro geologiuri 

elementebisaTvis yvela mSeneblobisaTvis saWiro saangariSo 

maCveneblebi mocemulia teqstis bolos cxrilSi 6.1. 
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i 6.1 

sge # 

gruntis kategoria damuSavebis 
mixedviT 

(meqanizirebuli, snw-IV-5-82) 

gruntis kategoria damuSavebis 
mixedviT 

(xeliT, snw-IV-5-82) 

gruntis kategoria seismurobis 
mixedviT (pn 01.01-91) 

d
r
o
eb
iT

i qano
b
i 

bunebrivi tenianoba W, % 

plastikurobis ricxvi Ip 

 

bunebrivi,     ρ 
 

winaRoba erTRerZa kumSvaze 
bunebrivmdgomareobaSi,   Rc kpa 

winaRoba erTRerZa kumSvaze 
wyalqveS,   Rcw kpa 

Sinagani xaxunis kuTxe 
bunebrivmdgomareobaSi,   

φ  grad. 

Sinagani xaxunis kuTxe wyalqveS,   
φw  grad. 

SeWiduloba bunebrivmdgomareobaSi, 
C kpa 

SeWiduloba wyalqveS, !Cw kpa 

gruntebi, deformaciis moduli 
bunebrivmdgomareobaSi,  E kpa 

gruntebi, deformaciis moduli 
wyalqveS,  Ew kpa 

pirobiTi saangariSo winaaRmdegoba, 
R0, kpa 

ოპტიმალური ტენიანობა,  Wopt  % 

ჩონჩხის მაქსიმალური 

სიმკვრივე,   ρd max  გ/სმ3 

CBR-ის ცდა, 95 % 

1.5 m 

3.0 m 

5.0 m 

1 
6a-I 

6a-II 
II 

1:0.67 
1:1 

1:1.25 
- 

- 
1.75 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

450 
6.0 

2.21 
51.98 

2 
2

4b
-III 

2
4b

-III 
IV

 
1:0.67 

1:1 
1:1.25 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
195 

- 
- 

- 

3 
33ვ-II 

33ვ-II 
II 

1:0 
1:0.50 

1:0.75 
22.0 

11.5 
1.80 

459.9 
390.1 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

244 
- 

- 
- 

4 
33გ

-III 
33გ

-III 
II 

1:0 
1:0.50 

1:0.75 
24.1 

11.9 
1.83 

377.9 
297.0 

21.4 
19.1  

22.9 
20.3 

13836 
12287 

220 
11.8 

1.77 
9.89 

5 
6ბ
-II 

6ბ
-III 

II 
1:0.50 

1:1 
1:1 

22.5 
8.6 

1.95 
- 

- 
45 

- 
12 

- 
53000 

- 
600 

7.3 
2.16 

39.04 

 S
eniS

vna: * mo
nac

emeb
i mo

c
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l
ia S

emavs
eb
l
is

aT
vis
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literaturis sia 
 

1. l. maruaSvili, saqarTvelos fizikuri geografia, naw. 1. 

gamomcemloba ,,mecniereba”, 1969, Tbilisi.  

2. l. maruaSvili, saqarTvelos fizikuri geografia, naw. 2. 

gamomcemloba ,,mecniereba”, 1970, Tbilisi. 

3. pn 01.05-08 daproeqtebis normebis - ,,samSeneblo klimatologia”. 

saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis ministris brZaneba #1-

1/1743, 2008 wlis 25 agvisto q. Tbilisi. 

4. pn 02.01-08 samSeneblo normebis da wesebis - ,,Senobebis da 

nagebobebis fuZeebi”. saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis 

ministris brZaneba #1-1/1924, 2008 wlis 17 seqtemberi q. Tbilisi. 

5. pn 01.01-09 samSeneblo normebis da wesebis - ,,sesmomedegi 

mSenebloba”. saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis ministris 

brZaneba #1-1/2284, 2009 wlis 7 oqtomberi q. Tbilisi. 

6. СНиП-IV-5-82 Сборники элементных сметных норм на строительные 

конструкции и работы (gruntis kategoria damuSavebis mixedviT). 

7. СНиП-IV-5-82 Сборники элементных сметных норм на строительные 

конструкции и работы (gruntis kategoria burRva-afeTqebis 

mixedviT). 

8. СНиП-2,02,01-83* Строительные нормы и правилаю Основания зданий и 

Сооружений. 

9. ГОСТ 12071-84  Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов. 

10. СНиП 1.02.07-87 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. 

11. ГОСТ 25100-82 Грунты, классификация. 

12. ГОСТ 25100-95 Грунты, классификация. 

13. СНБ 5.01.01-99 Основания и фундаменты зданий и сооружений. 

14. СП 11-105-97 Система нормативных документов в строительстве, свод правил по 

инженерным изысканиям для строительства, инженерно-геологические 

изыскания для строительства. 
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15. Методические Рекомендации по сбору инженерно-геологической информации и 

использованию табличных геотехнических данных при проектировании 

земляного полотна Автомобильных дорог. Москва, 1981г. 

16. BS 1377, Part 4 Compaction-related tests. 

17. Маруашвили Л. И. Геоморфология Грузии. Издательство ,, МЕЦНИЕРЕБА,,. 

Тбилиси, 1971. 

18. Ломтадзе В. Д. Инженерная геодинамика. Ленинград ,,Недра,. 1977. 

19. Солодухин М. А., Архангельский И. В. Справочник техника-геолога по 

инжинерно-геологическим и гидро-геологическим работам. Москва, Недра, 1982. 

20. Солодухин М. А. Инжинерно-геологические изискания для промышленного и 

гражданского строительства. Москва, Недра, 1982. 

21. Ломтадзе В. Д. Инженерная петрология. Ленинград ,,Недра,,. 1984. 

22. Braja M.Das. Shallow Foundations. Bearing Capacity and Settlement. California State 

University, Sacramento. 1999. 

23. Braja M.Das. Principles of Geotechnical Engineering. Adapted International Student 

Edition. California State University, Sacramento. 2007. 

24. Braja M.Das. Principles of Foundation Engineering. Sixth Edition. California State 

University, Sacramento. 2007. 

25. Burt G. Look. Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables. Consulting 

Geotechnical Engineer. Taylor & Francis/Balkema, 2007. 
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I P
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,   

 ρ
s

b
u
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b
r
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i,
  

  
 ρ

Co
nC
x
is

, 
  

ρ
d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Pit 3 Pit 3.1 0.0-0.5 S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,2 2,19 28,17 47,64 76,66 46,69

2 Pit 5 Pit 5.1 0.2-0.5 S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,3 2,18 28,60 46,03 75,05 44,90

3 BH-5 BH-5.1 0.1-0.5 D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,0 2,21 31,37 51,52 83,12 51,98

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,2 2,19 29,38 48,40 78,28 47,86

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,0 2,18 28,17 46,03 75,05 44,90

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,3 2,21 31,37 51,52 83,12 51,98

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3

4 BH-1 BH-1.1 0.8-1.0 U 22,7 34,8 25,3 9,5 2,72 1,82 1,48 45,47 0,834 30,65 0,74 -0,27 496,4 421,9 - - - - - - - - - - - -

5 BH-3 BH-3.2 2.8-3.0 U 21,3 36,9 23,4 13,5 2,71 1,77 1,46 46,16 0,857 31,63 0,67 -0,16 423,3 358,3 - - - - - - - - - - - -

22,0 35,9 24,4 11,5 2,72 1,80 1,47 45,81 0,845 31,14 0,71 -0,21 459,9 390,1 - - - - - - - - - - - -

21,3 34,8 23,4 9,5 2,71 1,77 1,46 45,47 0,834 30,65 0,67 -0,27 423,3 358,3 - - - - - - - - - - - -

22,7 36,9 25,3 13,5 2,72 1,82 1,48 46,16 0,857 31,63 0,74 -0,16 496,4 421,9 - - - - - - - - - - - -

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Pit 2 Pit 2.2 1.0-1.5 S/C 25,6 33,8 23,5 10,3 - - - - - - - 0,20 - - - - - - - - 11,4 1,79 4,23 8,58 17,39 10,43

7 Pit 5 Pit 5.2 1.0-1.5 S/C 23,8 37,4 21,4 16,0 2,71 1,84 1,49 45,16 0,823 30,38 0,78 0,15 - - - - - - - - 11,7 1,77 3,91 8,27 16,91 9,67

8 Pit 7 Pit 7.2 1.0-1.5 S/C 24,4 33,6 22,8 10,8 - - - - - - - 0,15 - - - - - - - - 12,3 1,76 3,57 7,90 15,96 9,56

9 BH-1 BH-1.2 3.0-3.2 U 25,1 34,2 24,6 9,6 2,72 1,82 1,45 46,51 0,870 31,97 0,79 0,05 368,3 288,7 20,6 18,3 21,3 19,2 12257 10852 - - - - - -

10 BH-1 BH-1.3 4.5-4.8 U 24,9 35,9 22,8 13,1 - - - - - - - 0,16 - - - - - - - - - - - - - -

11 BH-5 BH-5.4 3.7-4.0 U 22,7 32,4 21,9 10,5 2,72 1,83 1,49 45,17 0,824 30,28 0,75 0,08 387,5 305,2 22,3 20,1 24,9 21,6 15414 13721 - - - - - -

12 BH-6 BH-6.1 0.8-1.0 U 23,6 36,5 23,4 13,1 - - - - - - - 0,02 - - 21,4 18,9 22,6 20,1 - - - - - - - -

13 BH-7 BH-7.2 1.8-2.0 U 22,7 34,1 22,5 11,6 2,71 1,84 1,50 44,66 0,807 29,78 0,76 0,02 - - - - - - - - - - - - - -

24,1 34,7 22,9 11,9 2,72 1,83 1,48 45,38 0,831 30,61 0,77 0,10 377,9 297,0 21,4 19,1 22,9 20,3 13836 12287 11,8 1,77 3,90 8,25 16,75 9,89

22,7 32,4 21,4 9,6 2,71 1,82 1,45 44,66 0,807 29,78 0,75 0,02 368,3 288,7 20,6 18,3 21,3 19,2 12257 10852 11,4 1,76 3,57 7,90 15,96 9,56

25,6 37,4 24,6 16,0 2,72 1,84 1,50 46,51 0,870 31,97 0,79 0,20 387,5 305,2 22,3 20,1 24,9 21,6 15414 13721 12,3 1,79 4,23 8,58 17,39 10,43

8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 8 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3

14 Pit 1 Pit 1.1* 1.0-1.5 S/C 20,4 24,3 20,7 3,6 - - - - - - - -0,08 - - - - - - - - - - - - - -

15 Pit 6 Pit 6.1* 1.0-1.5 S/C 26,9 32,4 23,9 8,5 - - - - - - - 0,35 - - - - - - - - - - - - - -

16 BH-2 BH-2.2 3.0-3.2 D 18,4 36,2 22,7 13,5 - - - - - - - -0,32 - - - - - - - - 7,0 2,16 24,55 40,05 67,30 36,68

17 BH-4 BH-4.2* 3.5-3.7 D 23,7 29,4 19,5 9,9 - - - - - - - 0,42 - - - - - - - - - - - - - -

18 BH-4 BH-4.3 4.5-4.8 D 23,9 31,8 23,6 8,2 - - - - - - - 0,04 - - - - - - - - 7,2 2,16 25,62 40,48 68,91 39,24

19 BH-6 BH-6.3 4.0-4.5 D 20,7 28,3 20,1 8,2 - - - - - - - 0,07 - - - - - - - - 7,7 2,14 23,27 37,07 63,10 38,80

20 BH-8 BH-8.2 1.5-2.0 D 21,4 26,1 19,8 6,3 - - - - - - - 0,25 - - - - - - - - 7,6 2,15 21,78 37,71 65,52 39,76

21 BH-9 BH-9.2 3.0-3.2 D 24,5 33,2 22,8 10,4 - - - - - - - 0,16 - - - - - - - - 7,1 2,17 25,19 40,86 71,43 40,74

22,5 30,2 21,6 8,6 - - - - - - - 0,11 - - - - - - - - 7,3 2,16 24,08 39,23 67,25 39,04

18,4 24,3 19,5 3,6 - - - - - - - -0,32 - - - - - - - - 7,0 2,14 21,78 37,07 63,10 36,68

26,9 36,2 23,9 13,5 - - - - - - - 0,42 - - - - - - - - 7,7 2,17 25,62 40,86 71,43 40,74

8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5

18 18 18 18 6 6 6 6 6 6 6 18 4 4 3 3 3 3 2 2 11 11 11 11 11 11
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Averaje

min

max

Averaje

min

max

sge 5 kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; yavisferi-monacrisfro, saSualo da msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo zomis 
linzebiT

Quantiti

fizikuri Tvisebebi

simkvrive,  g/sm³

f
o
r
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b
a ,

   
 n

  
 %
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b
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%
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SeniSvna: * fizikuri monacemebi mocemulia gruntis SemavseblisaTvis da linzebisaTvis

Total summ

sge 1 gzis sagebi grunti, warmodgenili wvrili da saSualo zomis kenWnariT, xreSis CanarTebiT; saSualo da msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-30%-mde

sge 3 Tixnari, muqi yavisferi, myari, karbonatuli, TixaqviSis da qviSis SuaSreebiT

d
en
ad

o
bi

s
 m
aC
ve
ne
be
l
i,
 

 I
L

Averaje

min

max

Quantiti

plastikuroba

Quantiti

Averaje

min

max

Quantiti

sge 4 Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da qviSis linzebiT



0.00 0,002 0,005 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 - - - - - - - - - - - - - - -

0,00 24,36 12,56 17,54 6,90 5,30 7,18 6,52 7,83 8,25 3,56 - - - - - - - - - - - - - - -

0,0 24,4 36,9 54,5 61,4 66,7 73,8 80,4 88,2 96,4 100,0 - - - - - - - - - - - - - - -

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

Tixnari, muqi yavisferi, myari, karbonatuli, TixaqviSis da qviSis SuaSreebiT
სიღრმე, მ 0.8-1.0

თარიღი 27.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # BH-1

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # BH-1.1

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi
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%

ნაწილაკების ზომა,  მმ

EOTECHSER VICE



0.00 0,002 0,005 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 - - - - - - - - - - - - - - -

0,00 24,91 13,27 17,48 7,41 5,37 5,58 4,85 6,12 8,71 6,30 - - - - - - - - - - - - - - -

0,0 24,9 38,2 55,7 63,1 68,4 74,0 78,9 85,0 93,7 100,0 - - - - - - - - - - - - - - -

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis 
da qviSis linzebiT სიღრმე, მ 3.0-3.2

თარიღი 27.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # BH-1

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # BH-1.2

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi
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%

ნაწილაკების ზომა,  მმ

EOTECHSER VICE



- - - 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 5 6,3 10 14 20 28 37,5 50 - - - - - -

- - - 3,95 1,53 1,80 2,54 3,34 2,81 3,65 4,11 2,96 4,27 6,39 6,01 5,28 9,92 12,30 13,94 15,20 - - - - - -

- - - 4,0 5,5 7,3 9,8 13,2 16,0 19,6 23,7 26,7 31,0 37,4 43,4 48,6 58,6 70,9 84,8 100,0 - - - - - -

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

gzis sagebi grunti, warmodgenili wvrili da saSualo zomis kenWnariT, xreSis CanarTebiT; saSualo da 
msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-30%-mde სიღრმე, მ 0.3-0.5

თარიღი 26.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # BH-2

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # BH-2.1

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi
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%

ნაწილაკების ზომა,  მმ

EOTECHSER VICE



0.00 0,002 0,005 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 5 6,3 10 14 20 28 37,5 50 75 - - - - -

0,00 0,38 1,26 1,54 2,01 2,28 2,52 2,68 2,96 3,72 3,51 2,44 2,07 3,14 4,30 5,67 7,03 8,24 15,93 17,24 11,08 - - - - -

0,0 0,4 1,6 3,2 5,2 7,5 10,0 12,7 15,6 19,4 22,9 25,3 27,4 30,5 34,8 40,5 47,5 55,8 71,7 88,9 100,0 - - - - -

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # BH-2

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # BH-2.2

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi

kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; yavisferi-monacrisfro, saSualo da 
msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo zomis linzebiT სიღრმე, მ 3.0-3.2

თარიღი 27.08.2017

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა
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ნაწილაკების ზომა,  მმ

EOTECHSER VICE



0.00 0,002 0,005 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 5 6,3 10 14 20 28 37,5 50 75 - - - - -

0,00 0,44 1,37 1,40 2,97 2,20 2,86 3,47 3,47 4,07 2,63 1,62 1,27 1,89 3,26 4,73 7,78 10,64 12,27 16,39 15,27 - - - - -

0,0 0,4 1,8 3,2 6,2 8,4 11,2 14,7 18,2 22,3 24,9 26,5 27,8 29,7 32,9 37,7 45,4 56,1 68,3 84,7 100,0 - - - - -

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # BH-2

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # BH-2.3

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi

kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; yavisferi-monacrisfro, saSualo da 
msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo zomis linzebiT სიღრმე, მ 4.0-4.5

თარიღი 29.08.2017

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა
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ნაწილაკების ზომა,  მმ

EOTECHSER VICE



0.00 0,002 0,005 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 - - - - - - - - - - - - - - -

0,00 27,15 13,29 19,37 7,65 3,61 4,35 5,68 6,06 7,56 5,28 - - - - - - - - - - - - - - -

0,0 27,2 40,4 59,8 67,5 71,1 75,4 81,1 87,2 94,7 100,0 - - - - - - - - - - - - - - -

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

Tixnari, muqi yavisferi, myari, karbonatuli, TixaqviSis da qviSis SuaSreebiT
სიღრმე, მ 2.8-3.0

თარიღი 27.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # BH-3

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # BH-3.2

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi
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ნაწილაკების ზომა,  მმ

EOTECHSER VICE



0.00 0,002 0,005 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 5 6,3 10 14 20 28 37,5 50 75 - - - - -

0,00 0,42 1,42 1,78 1,93 2,47 2,19 2,44 3,13 3,45 3,32 1,78 1,49 2,09 4,95 5,28 6,82 13,62 17,75 14,46 9,21 - - - - -

0,0 0,4 1,8 3,6 5,6 8,0 10,2 12,7 15,8 19,2 22,6 24,3 25,8 27,9 32,9 38,1 45,0 58,6 76,3 90,8 100,0 - - - - -

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # BH-3

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # BH-3.4

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi

kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; yavisferi-monacrisfro, saSualo da 
msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo zomis linzebiT სიღრმე, მ 4.5-4.8

თარიღი 29.08.2017

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა
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ნაწილაკების ზომა,  მმ

EOTECHSER VICE



0.00 0,002 0,005 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 5 6,3 10 14 20 28 37,5 50 75 - - - - -

0,00 0,39 1,16 1,49 2,05 2,71 2,42 3,61 3,44 3,32 3,18 2,18 2,78 3,45 3,98 4,27 8,49 9,23 16,84 11,75 13,26 - - - - -

0,0 0,4 1,6 3,0 5,1 7,8 10,2 13,8 17,3 20,6 23,8 26,0 28,7 32,2 36,2 40,4 48,9 58,2 75,0 86,7 100,0 - - - - -

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # BH-4

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # BH-4.3

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi

kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; yavisferi-monacrisfro, saSualo da 
msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo zomis linzebiT სიღრმე, მ 4.5-4.8

თარიღი 29.08.2017

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა
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ნაწილაკების ზომა,  მმ

EOTECHSER VICE



- - - 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 5 6,3 10 14 20 28 37,5 50 - - - - - -

- - - 4,08 1,75 2,34 1,94 2,80 3,41 2,87 3,98 4,15 3,75 4,66 7,43 8,14 12,45 9,08 16,61 10,56 - - - - - -

- - - 4,1 5,8 8,2 10,1 12,9 16,3 19,2 23,2 27,3 31,1 35,7 43,2 51,3 63,8 72,8 89,4 100,0 - - - - - -

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

gzis sagebi grunti, warmodgenili wvrili da saSualo zomis kenWnariT, xreSis CanarTebiT; saSualo da 
msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-30%-mde სიღრმე, მ 0.1-0.5

თარიღი 26.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # BH-5

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # BH-5.1

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi

--
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, 
%

ნაწილაკების ზომა,  მმ

EOTECHSER VICE



- - - 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 5 6,3 10 14 20 28 37,5 50 75 90 - - - -

- - - 4,02 2,48 2,76 2,24 1,83 1,85 2,18 3,26 4,18 2,57 3,91 3,49 6,47 5,92 7,18 13,09 14,68 10,73 7,16 - - - -

- - - 4,0 6,5 9,3 11,5 13,3 15,2 17,4 20,6 24,8 27,4 31,3 34,8 41,2 47,2 54,3 67,4 82,1 92,8 100,0 - - - -

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; yavisferi-monacrisfro, saSualo da 
msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo zomis linzebiT სიღრმე, მ 1.0-1.3

თარიღი 29.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # BH-5

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # BH-5.2

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi

--
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%

ნაწილაკების ზომა,  მმ

EOTECHSER VICE



0.00 0,002 0,005 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 - - - - - - - - - - - - - -

0,00 22,62 10,09 15,92 6,82 4,74 6,80 7,29 6,90 7,36 7,15 4,31 - - - - - - - - - - - - - -

0,0 22,6 32,7 48,6 55,5 60,2 67,0 74,3 81,2 88,5 95,7 100,0 - - - - - - - - - - - - - -

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis 
da qviSis linzebiT სიღრმე, მ 3.7-4.0

თარიღი 27.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # BH-5

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # BH-5.4

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi
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ნაწილაკების ზომა,  მმ

EOTECHSER VICE



- - - 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 5 6,3 10 14 20 28 37,5 50 75 - - - - -

- - - 3,56 1,60 2,33 2,66 2,53 2,17 3,55 3,30 2,79 3,10 4,19 4,37 4,08 7,46 13,06 15,93 16,07 7,25 - - - - -

- - - 3,6 5,2 7,5 10,2 12,7 14,9 18,4 21,7 24,5 27,6 31,8 36,2 40,2 47,7 60,8 76,7 92,8 100,0 - - - - -

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; yavisferi-monacrisfro, saSualo da 
msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo zomis linzebiT სიღრმე, მ 4.0-4.5

თარიღი 29.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # BH-6

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # BH-6.3

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi

--
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ნაწილაკების ზომა,  მმ

EOTECHSER VICE



0.00 0,002 0,005 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 - - - - - - - - - - - - - -

0,00 25,16 11,35 16,88 8,23 5,58 5,86 4,26 5,49 8,07 5,72 3,40 - - - - - - - - - - - - - -

0,0 25,2 36,5 53,4 61,6 67,2 73,1 77,3 82,8 90,9 96,6 100,0 - - - - - - - - - - - - - -

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # BH-7

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # BH-7.2

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis 
da qviSis linzebiT სიღრმე, მ 1.8-2.0

თარიღი 27.08.2017

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა
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ნაწილაკების ზომა,  მმ

EOTECHSER VICE



- - - 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 5 6,3 10 14 20 28 37,5 50 75 - - - - -

- - - 3,97 2,26 2,20 2,43 2,65 2,31 3,77 3,42 2,60 2,18 3,23 3,87 6,62 7,30 11,45 15,74 12,86 11,14 - - - - -

- - - 4,0 6,2 8,4 10,9 13,5 15,8 19,6 23,0 25,6 27,8 31,0 34,9 41,5 48,8 60,3 76,0 88,9 100,0 - - - - -

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; yavisferi-monacrisfro, saSualo da 
msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo zomis linzebiT სიღრმე, მ 3.0-3.3

თარიღი 29.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # BH-7

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # BH-7.3

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi

--
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EOTECHSER VICE



- - - 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 5 6,3 10 14 20 28 37,5 50 75 - - - - -

- - - 4,37 2,07 1,45 2,62 1,82 3,03 2,57 4,32 2,84 2,46 2,38 3,15 5,51 8,02 8,87 10,63 15,63 18,26 - - - - -

- - - 4,4 6,4 7,9 10,5 12,3 15,4 17,9 22,3 25,1 27,6 29,9 33,1 38,6 46,6 55,5 66,1 81,7 100,0 - - - - -

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; yavisferi-monacrisfro, saSualo da 
msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo zomis linzebiT სიღრმე, მ 4.5.-5.0

თარიღი 29.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # BH-7

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # BH-7.4

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi

--
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EOTECHSER VICE



- - - 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 5 6,3 10 14 20 28 37,5 50 75 - - - - -

- - - 4,28 1,33 2,81 2,12 2,61 2,80 3,16 3,89 3,29 3,00 2,52 5,42 6,08 6,49 10,40 16,59 13,29 9,92 - - - - -

- - - 4,3 5,6 8,4 10,5 13,2 16,0 19,1 23,0 26,3 29,3 31,8 37,2 43,3 49,8 60,2 76,8 90,1 100,0 - - - - -

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; yavisferi-monacrisfro, saSualo da 
msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo zomis linzebiT სიღრმე, მ 1.5-2.0

თარიღი 29.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # BH-8

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # BH-8.2

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi

--
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EOTECHSER VICE



- - - 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 5 6,3 10 14 20 28 37,5 50 - - - - - -

- - - 4,92 2,01 1,89 1,78 2,63 2,94 2,48 3,85 2,63 2,74 5,57 5,21 6,65 11,05 13,70 15,92 14,03 - - - - - -

- - - 4,9 6,9 8,8 10,6 13,2 16,2 18,7 22,5 25,1 27,9 33,4 38,7 45,3 56,4 70,1 86,0 100,0 - - - - - -

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

gzis sagebi grunti, warmodgenili wvrili da saSualo zomis kenWnariT, xreSis CanarTebiT; saSualo da 
msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-30%-mde სიღრმე, მ 0.3-0.6

თარიღი 26.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # BH-9

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # BH-9.1

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi

--
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ნაწილაკების ზომა,  მმ

EOTECHSER VICE



0.00 0,002 0,005 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 5 6,3 10 14 20 28 37,5 50 75 - - - - -

0,00 0,40 1,68 1,55 2,18 1,89 1,76 2,37 3,01 3,92 4,16 2,74 3,12 2,20 4,91 5,46 5,24 10,36 17,89 13,14 12,02 - - - - -

0,0 0,4 2,1 3,6 5,8 7,7 9,5 11,8 14,8 18,8 22,9 25,7 28,8 31,0 35,9 41,4 46,6 57,0 74,8 88,0 100,0 - - - - -

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # BH-9

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # BH-9.2

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi

kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; yavisferi-monacrisfro, saSualo da 
msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo zomis linzebiT სიღრმე, მ 3.0-3.2

თარიღი 29.08.2017

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა
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ნაწილაკების ზომა,  მმ

EOTECHSER VICE



- - - 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 5 6,3 10 14 20 28 37,5 50 75 - - - - -

- - - 3,76 1,87 2,08 1,66 2,93 2,68 2,71 3,22 2,79 2,58 3,87 4,19 7,36 8,15 11,48 15,29 10,65 12,73 - - - - -

- - - 3,8 5,6 7,7 9,4 12,3 15,0 17,7 20,9 23,7 26,3 30,2 34,3 41,7 49,9 61,3 76,6 87,3 100,0 - - - - -

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # Pit 1

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # Pit 1.1

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi

kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; yavisferi-monacrisfro, saSualo da 
msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo zomis linzebiT სიღრმე, მ 1.0-1.5

თარიღი 27.08.2017

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

--

0
,0

6
3

0
,1

5

0
,2

1
2

0
,3

0
,4

2
5

0
,6

1
,1

8

2 3
,3

5

5 6
,3

1
0

1
4

2
0

2
8

3
7

,5

5
0

7
5

-----

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00

გა
სუ

ლ
ი
ნა
წი

ლ
აკ
ებ
ი
ს
პრ

ო
ც
ენ
ტ
ი

, 
%

ნაწილაკების ზომა,  მმ

EOTECHSER VICE



- - - 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 5 6,3 10 14 20 28 37,5 50 75 - - - - -

- - - 48,59 2,95 2,49 1,93 2,03 2,94 2,91 3,24 2,08 2,63 4,18 3,06 2,87 3,16 4,02 3,89 4,35 2,68 - - - - -

- - - 48,6 51,5 54,0 56,0 58,0 60,9 63,8 67,1 69,2 71,8 76,0 79,0 81,9 85,1 89,1 93,0 97,3 100,0 - - - - -

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

teqnogenuri grunti, warmodgenili TixnariT, yavisferi, naxevrad myari, karbonatuli; kenWis da kaWaris 
CanarTebiT 30-35%-mde

სიღრმე, მ 0.0-0.4

თარიღი 26.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # Pit 2

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # Pit 2.1

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi

--
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ნაწილაკების ზომა,  მმ

EOTECHSER VICE



0.00 0,002 0,005 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 - - - - - - - - - - - - - -

0,00 25,87 11,08 15,63 7,04 4,10 5,28 6,93 5,70 6,59 8,89 2,89 - - - - - - - - - - - - - -

0,0 25,9 37,0 52,6 59,6 63,7 69,0 75,9 81,6 88,2 97,1 100,0 - - - - - - - - - - - - - -

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis 
da qviSis linzebiT სიღრმე, მ 1.0-1.5

თარიღი 27.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # Pit 2

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # Pit 2.2

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi
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EOTECHSER VICE



- - - 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 5 6,3 10 14 20 28 37,5 50 - - - - - -

- - - 4,18 2,16 2,06 2,64 2,09 2,53 3,09 4,52 3,85 5,04 5,59 6,46 7,78 10,08 13,38 14,62 9,93 - - - - - -

- - - 4,2 6,3 8,4 11,0 13,1 15,7 18,8 23,3 27,1 32,2 37,8 44,2 52,0 62,1 75,5 90,1 100,0 - - - - - -

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

gzis sagebi grunti, warmodgenili wvrili da saSualo zomis kenWnariT, xreSis CanarTebiT; saSualo da 
msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-30%-mde სიღრმე, მ 0.0-0.5

თარიღი 26.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # Pit 3

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # Pit 3.1

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi

--
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EOTECHSER VICE



- - - 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 5 6,3 10 14 20 28 37,5 50 75 - - - - -

- - - 4,51 1,88 2,29 2,43 2,76 3,06 2,55 3,62 3,08 3,61 4,91 5,32 8,87 8,26 14,24 9,91 11,17 7,53 - - - - -

- - - 4,5 6,4 8,7 11,1 13,9 16,9 19,5 23,1 26,2 29,8 34,7 40,0 48,9 57,2 71,4 81,3 92,5 100,0 - - - - -

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

gzis sagebi grunti, warmodgenili wvrili da saSualo zomis kenWnariT, xreSis CanarTebiT; saSualo da 
msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-30%-mde სიღრმე, მ 0.2-0.5

თარიღი 26.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # Pit 5

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # Pit 5.1

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi

--
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ნაწილაკების ზომა,  მმ

EOTECHSER VICE



0.00 0,002 0,005 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 - - - - - - - - - - - - - - -

0,00 23,58 10,49 14,75 8,79 5,47 7,12 7,76 8,25 9,31 4,48 - - - - - - - - - - - - - - -

0,0 23,6 34,1 48,8 57,6 63,1 70,2 78,0 86,2 95,5 100,0 - - - - - - - - - - - - - - -

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis 
da qviSis linzebiT სიღრმე, მ 1.0-1.5

თარიღი 27.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # Pit 5

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # Pit 5.2

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi
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EOTECHSER VICE



- - - 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 5 6,3 10 14 20 28 37,5 50 75 - - - - -

- - - 3,82 1,78 1,75 2,26 3,60 3,16 3,38 2,90 1,86 2,13 2,48 5,50 5,27 6,31 9,94 13,20 14,28 16,38 - - - - -

- - - 3,8 5,6 7,4 9,6 13,2 16,4 19,8 22,7 24,5 26,6 29,1 34,6 39,9 46,2 56,1 69,3 83,6 100,0 - - - - -

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; yavisferi-monacrisfro, saSualo da 
msxvilmarcvlovani qviSis SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo zomis linzebiT სიღრმე, მ 1.0-1.5

თარიღი 27.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # Pit 6

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # Pit 6.1

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi
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ნაწილაკების ზომა,  მმ

EOTECHSER VICE



- - - 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 3,35 5 6,3 10 14 20 28 37,5 50 75 - - - - -

- - - 50,04 1,50 1,53 1,67 1,82 1,89 3,64 2,27 3,61 2,98 3,94 3,42 2,49 2,86 5,09 4,15 3,81 3,29 - - - - -

- - - 50,0 51,5 53,1 54,7 56,6 58,5 62,1 64,4 68,0 71,0 74,9 78,3 80,8 83,7 88,8 92,9 96,7 100,0 - - - - -

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j
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შურფი # Pit 7

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # Pit 7.1

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi

teqnogenuri grunti, warmodgenili TixnariT, yavisferi, naxevrad myari, karbonatuli; kenWis da kaWaris 
CanarTebiT 30-35%-mde

სიღრმე, მ 0.0-0.5

თარიღი 26.08.2017

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა
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0.00 0,002 0,005 0,063 0,15 0,212 0,3 0,425 0,6 1,18 2 - - - - - - - - - - - - - - -

0,00 27,64 12,54 18,43 8,05 3,43 4,82 6,29 7,35 7,40 4,05 - - - - - - - - - - - - - - -

0,0 27,6 40,2 58,6 66,7 70,1 74,9 81,2 88,6 96,0 100,0 - - - - - - - - - - - - - - -

კოკოლაშვილი ხატიაშვილი ნაცვლიშვილი

ტესტირების მეთოდი BS 1377 : Part 2 : 1990 : 9.5

საცრის ზომა, მმ

პროცენტი გასული, 

%

ჯამური პროცენტი 

გასული,  %

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis 
da qviSis linzebiT სიღრმე, მ 1.0-1.5

თარიღი 27.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

შურფი # Pit 7

გრუნტის აღწერა: ნიმუში # Pit 7.2

granulometriuli Semadgenloba (grafiki)

ადგილმდებარეობა პროექტი Ggurjaani-Telavi
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

4,18 2,16 2,06 2,64 2,09 2,53 3,09 4,52 3,85 5,04 5,59 6,46 7,78 10,08 13,38 14,62 9,93

4,2 6,3 8,4 11,0 13,1 15,7 18,8 23,3 27,1 32,2 37,8 44,2 52,0 62,1 75,5 90,1 100,0

4,51 1,88 2,29 2,43 2,76 3,06 2,55 3,62 3,08 3,61 4,91 5,32 8,87 8,26 14,24 9,91 11,17 7,53

4,5 6,4 8,7 11,1 13,9 16,9 19,5 23,1 26,2 29,8 34,7 40,0 48,9 57,2 71,4 81,3 92,5 100,0

3,95 1,53 1,80 2,54 3,34 2,81 3,65 4,11 2,96 4,27 6,39 6,01 5,28 9,92 12,30 13,94 15,20

4,0 5,5 7,3 9,8 13,2 16,0 19,6 23,7 26,7 31,0 37,4 43,4 48,6 58,6 70,9 84,8 100,0

4,08 1,75 2,34 1,94 2,80 3,41 2,87 3,98 4,15 3,75 4,66 7,43 8,14 12,45 9,08 16,61 10,56

4,1 5,8 8,2 10,1 12,9 16,3 19,2 23,2 27,3 31,1 35,7 43,2 51,3 63,8 72,8 89,4 100,0

4,92 2,01 1,89 1,78 2,63 2,94 2,48 3,85 2,63 2,74 5,57 5,21 6,65 11,05 13,70 15,92 14,03

4,9 6,9 8,8 10,6 13,2 16,2 18,7 22,5 25,1 27,9 33,4 38,7 45,3 56,4 70,1 86,0 100,0

48,59 2,95 2,49 1,93 2,03 2,94 2,91 3,24 2,08 2,63 4,18 3,06 2,87 3,16 4,02 3,89 4,35 2,68

48,6 51,5 54,0 56,0 58,0 60,9 63,8 67,1 69,2 71,8 76,0 79,0 81,9 85,1 89,1 93,0 97,3 100,0

50,04 1,50 1,53 1,67 1,82 1,89 3,64 2,27 3,61 2,98 3,94 3,42 2,49 2,86 5,09 4,15 3,81 3,29

50,0 51,5 53,1 54,7 56,6 58,5 62,1 64,4 68,0 71,0 74,9 78,3 80,8 83,7 88,8 92,9 96,7 100,0

24,36 12,56 17,54 6,90 5,30 7,18 6,52 7,83 8,25 3,56

24,4 36,9 54,5 61,4 66,7 73,8 80,4 88,2 96,4 100,0

27,15 13,29 19,37 7,65 3,61 4,35 5,68 6,06 7,56 5,28

27,2 40,4 59,8 67,5 71,1 75,4 81,1 87,2 94,7 100,0

25,87 11,08 15,63 7,04 4,10 5,28 6,93 5,70 6,59 8,89 2,89

25,9 37,0 52,6 59,6 63,7 69,0 75,9 81,6 88,2 97,1 100,0

23,58 10,49 14,75 8,79 5,47 7,12 7,76 8,25 9,31 4,48

23,6 34,1 48,8 57,6 63,1 70,2 78,0 86,2 95,5 100,0

27,64 12,54 18,43 8,05 3,43 4,82 6,29 7,35 7,40 4,05

27,6 40,2 58,6 66,7 70,1 74,9 81,2 88,6 96,0 100,0

4 BH-5 BH-5.1 0.1-0.5

5 BH-9 BH-9.1 0.3-0.6

6 Pit 2 Pit 2.1 0.0-0.4

7 Pit 7 Pit 7.1

9 BH-3 BH-3.2 2.8-3.0

10 Pit 2 Pit 2.2 1.0-1.5

Ggurjaani-Telavi

#
#
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ნი
მუ

ში
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მე
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ი

სი
ღ
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, 
მ

გრანულომეტრიული შემადგენლობა

საცერზე დარჩენილი ფრაქციების ზომები მმ–ში

0.0-0.5

8 BH-1 BH-1.1 0.8-1.0

1 Pit 3 Pit 3.1 0.0-0.5

3 BH-2 BH-2.1 0.3-0.5

2 Pit 5 Pit 5.1 0.2-0.5

11 Pit 5 Pit 5.2 1.0-1.5

12 Pit 7 Pit 7.2 1.0-1.5



24,91 13,27 17,48 7,41 5,37 5,58 4,85 6,12 8,71 6,30

24,9 38,2 55,7 63,1 68,4 74,0 78,9 85,0 93,7 100,0

22,62 10,09 15,92 6,82 4,74 6,80 7,29 6,90 7,36 7,15 4,31

22,6 32,7 48,6 55,5 60,2 67,0 74,3 81,2 88,5 95,7 100,0

25,16 11,35 16,88 8,23 5,58 5,86 4,26 5,49 8,07 5,72 3,40

25,2 36,5 53,4 61,6 67,2 73,1 77,3 82,8 90,9 96,6 100,0

3,76 1,87 2,08 1,66 2,93 2,68 2,71 3,22 2,79 2,58 3,87 4,19 7,36 8,15 11,48 15,29 10,65 12,73

3,8 5,6 7,7 9,4 12,3 15,0 17,7 20,9 23,7 26,3 30,2 34,3 41,7 49,9 61,3 76,6 87,3 100,0

3,82 1,78 1,75 2,26 3,60 3,16 3,38 2,90 1,86 2,13 2,48 5,50 5,27 6,31 9,94 13,20 14,28 16,38

3,8 5,6 7,4 9,6 13,2 16,4 19,8 22,7 24,5 26,6 29,1 34,6 39,9 46,2 56,1 69,3 83,6 100,0

0,38 1,26 1,54 2,01 2,28 2,52 2,68 2,96 3,72 3,51 2,44 2,07 3,14 4,30 5,67 7,03 8,24 15,93 17,24 11,08

0,4 1,6 3,2 5,2 7,5 10,0 12,7 15,6 19,4 22,9 25,3 27,4 30,5 34,8 40,5 47,5 55,8 71,7 88,9 100,0

0,44 1,37 1,40 2,97 2,20 2,86 3,47 3,47 4,07 2,63 1,62 1,27 1,89 3,26 4,73 7,78 10,64 12,27 16,39 15,27

0,4 1,8 3,2 6,2 8,4 11,2 14,7 18,2 22,3 24,9 26,5 27,8 29,7 32,9 37,7 45,4 56,1 68,3 84,7 100,0

0,42 1,42 1,78 1,93 2,47 2,19 2,44 3,13 3,45 3,32 1,78 1,49 2,09 4,95 5,28 6,82 13,62 17,75 14,46 9,21

0,4 1,8 3,6 5,6 8,0 10,2 12,7 15,8 19,2 22,6 24,3 25,8 27,9 32,9 38,1 45,0 58,6 76,3 90,8 100,0

0,39 1,16 1,49 2,05 2,71 2,42 3,61 3,44 3,32 3,18 2,18 2,78 3,45 3,98 4,27 8,49 9,23 16,84 11,75 13,26

0,4 1,6 3,0 5,1 7,8 10,2 13,8 17,3 20,6 23,8 26,0 28,7 32,2 36,2 40,4 48,9 58,2 75,0 86,7 100,0

4,02 2,48 2,76 2,24 1,83 1,85 2,18 3,26 4,18 2,57 3,91 3,49 6,47 5,92 7,18 13,09 14,68 10,73 7,16

4,0 6,5 9,3 11,5 13,3 15,2 17,4 20,6 24,8 27,4 31,3 34,8 41,2 47,2 54,3 67,4 82,1 92,8 100,0

3,56 1,60 2,33 2,66 2,53 2,17 3,55 3,30 2,79 3,10 4,19 4,37 4,08 7,46 13,06 15,93 16,07 7,25

3,6 5,2 7,5 10,2 12,7 14,9 18,4 21,7 24,5 27,6 31,8 36,2 40,2 47,7 60,8 76,7 92,8 100,0

3,97 2,26 2,20 2,43 2,65 2,31 3,77 3,42 2,60 2,18 3,23 3,87 6,62 7,30 11,45 15,74 12,86 11,14

4,0 6,2 8,4 10,9 13,5 15,8 19,6 23,0 25,6 27,8 31,0 34,9 41,5 48,8 60,3 76,0 88,9 100,0

4,37 2,07 1,45 2,62 1,82 3,03 2,57 4,32 2,84 2,46 2,38 3,15 5,51 8,02 8,87 10,63 15,63 18,26

4,4 6,4 7,9 10,5 12,3 15,4 17,9 22,3 25,1 27,6 29,9 33,1 38,6 46,6 55,5 66,1 81,7 100,0

4,28 1,33 2,81 2,12 2,61 2,80 3,16 3,89 3,29 3,00 2,52 5,42 6,08 6,49 10,40 16,59 13,29 9,92

4,3 5,6 8,4 10,5 13,2 16,0 19,1 23,0 26,3 29,3 31,8 37,2 43,3 49,8 60,2 76,8 90,1 100,0

0,40 1,68 1,55 2,18 1,89 1,76 2,37 3,01 3,92 4,16 2,74 3,12 2,20 4,91 5,46 5,24 10,36 17,89 13,14 12,02

0,4 2,1 3,6 5,8 7,7 9,5 11,8 14,8 18,8 22,9 25,7 28,8 31,0 35,9 41,4 46,6 57,0 74,8 88,0 100,0
27 BH-9 BH-9.2 3.0-3.2

25 BH-7 BH-7.4 4.5.-5.0

26 BH-8 BH-8.2 1.5-2.0

23 BH-6 BH-6.3 4.0-4.5

24 BH-7 BH-7.3 3.0-3.3

21 BH-4 BH-4.3 4.5-4.8

22 BH-5 BH-5.2 1.0-1.3

13 BH-1 BH-1.2 3.0-3.2

14 BH-5 BH-5.4 3.7-4.0

15 BH-7 BH-7.2 1.8-2.0

16 Pit 1 Pit 1.1 1.0-1.5

20 BH-3 BH-3.4 4.5-4.8

17 Pit 6 Pit 6.1 1.0-1.5

18 BH-2 BH-2.2 3.0-3.2

19 BH-2 BH-2.3 4.0-4.5



ხრეში >2.0 - 25,1

ქვიშა 0.05-2.0 - 2,72

მტვერი 0.005-0.05 - 1,82

თიხა <0.005 - 1,45

34,2

- 24,6

0,0 9,6

0,0 0,79
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0,0 0,000 0,000 0,000 0,870 1,45 - -

50,0 0,326 0,260 0,013 0,845 1,47 0,0005 2172

100,0 0,572 0,447 0,023 0,826 1,49 0,0004 3010

200,0 0,895 0,715 0,037 0,801 1,51 0,0003 4224 12257 2 2
300,0 1,133 0,923 0,048 0,780 1,53 0,0002 5416

0,0 0,000 0,000 0,000 0,870 1,45 - -

50,0 0,447 0,342 0,018 0,836 1,48 0,0007 1640

100,0 0,727 0,570 0,030 0,814 1,50 0,0004 2467

200,0 1,083 0,870 0,045 0,785 1,52 0,0003 3740 10852

300,0 1,361 1,105 0,057 0,762 1,54 0,0002 4779

შეასრულა შეამოწმა

ხატიაშვილი თედლიაშვილი

0,58

4228

0,870

1,91

25,1

46,51

9284

30,37

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j
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1,98

25,10

ქანების კომპრესიაზე გამოცდის შედეგები
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ფორიანობა, n %

0,05

Ggurjaani-Telavi

გრანულომეტრიული შედგენილობა

ტენიანობა, W %

ნიმუშის №

ჭაბურღილი №

ГОСТ 12248-96ცდის მეთოდი

გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები

ფორიანობის კოეფიციენტი, e

კომპრესიული გამოცდის შედეგები

0,36

წყალგაჯერების ხარისხი, S r

ჩონჩხის სიმკვრივე, ρ d  გ/სმ 3

კონსისტენციის მაჩვენებელი,  I L

0,780

1,82

დაამტკიცა

2,90

2,90

შენიშვნა: გამოცდის 

პირობები:

რგოლი # 1
რგოლი # 2

8192

2

- ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში

- წყალგაჯერებული, თავისუფალი გაჯირჯვების შესაძლებლობით

-

2

ნაცვლიშვილი

1

-

3722

1
7240

2811

6410

5159

სიმკვრივე,   ρ გ/სმ 3

0,05

46,51 43,26

0,95 1,00

1,53

0,79

0,60

0,870 0,762

1,45

1,90

43,83

0,87

1,541,45

BH-1.2

პროექტი:

3.0-3.2

ცდამდე

რგოლის დიამეტრი,  D მმ

265,55წონა რგოლი + გრუნტი,  Q 1  გრ 262,51 106,93

ცდამდე

75,0 75,0

106,9

268,45

ქანის აღწერა:

სიღრმე, მ

რგოლის სიმაღლე,  H  მმ

თარიღი 29.08.2017

BH-1

ცდის შემდეგ

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili 
zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da qviSis 
linzebiT

19,4

107,2

230,87

28,02

რგოლის წონა,  Q  გრ

წონა რგოლი + მშრალი გრუნტი,  Q 2  გრ

რგოლი № 1 რგოლი № 2

262,51

 ბუნებრივი ტენიანობა,  W   %

 სიმკვრივე,  ρ  გ/სმ 3

 ჩონჩხის სიმკვრივე,  ρ d  გ/სმ 3

 წყალგაჯერების ხარისხი,   S r

 მინერალური ნაწ. სიმკვრივე,  ρ s  გ/სმ 3

 პლასტიკურობის ზედა ზღვარი,   W L  %

 პლასტიკურობის ქვედა ზღვარი, W P  %

 პლასტიკურობის რიცხვი,  I P

ადგილმდებარეობა:
გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები 

ბუნებრივ მდგომარეობაში

19,3

ჯდენადობა და გაჯირჯვება

 დაჯდ. საწყისი დაწნევა, P S კპა

 თავისუფალი გაჯირჯვება, δ %

 გაჯირჯვების წნევა, P sw  კპა

ცდის შემდეგ
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EOTECHSER VICE



ხრეში >2.0 - 22,7

ქვიშა 0.05-2.0 - 2,72

მტვერი 0.005-0.05 - 1,83

თიხა <0.005 - 1,49

32,4

- 21,9
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m
k-
თ
ი

, E
0 

კპ
ა

0,0 0,000 0,000 0,000 0,824 1,49 - -

50,0 0,307 0,240 0,012 0,802 1,51 0,0004 2434

100,0 0,540 0,417 0,021 0,785 1,52 0,0003 3290

200,0 0,858 0,665 0,033 0,763 1,54 0,0002 4724 15414 2 2
300,0 1,114 0,863 0,043 0,745 1,56 0,0002 5887

0,0 0,000 0,000 0,000 0,824 1,49 - -

50,0 0,384 0,322 0,016 0,794 1,52 0,0006 1822

100,0 0,651 0,530 0,027 0,775 1,53 0,0004 2829

200,0 0,986 0,809 0,041 0,750 1,55 0,0003 4205 13721

300,0 1,237 1,025 0,051 0,730 1,57 0,0002 5438

შეასრულა შეამოწმა

ხატიაშვილი თედლიაშვილი

0,59

4812

0,824

1,91

22,7

45,17

10014

29,38

g e o t e q s e r v i s i
 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

1,99

22,70

ქანების კომპრესიაზე გამოცდის შედეგები

დ
ეფ

ო
რ
მა
ც
ი
ი
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მო
დ
უ
ლ
ი

, 
 

E
 კ
პა

m k

ფორიანობა, n %

0,08

Ggurjaani-Telavi

გრანულომეტრიული შედგენილობა

ტენიანობა, W %

ნიმუშის №

ჭაბურღილი №

ГОСТ 12248-96ცდის მეთოდი

გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები

ფორიანობის კოეფიციენტი, e

კომპრესიული გამოცდის შედეგები

0,47

წყალგაჯერების ხარისხი, S r

ჩონჩხის სიმკვრივე, ρ d გ/სმ3

კონსისტენციის მაჩვენებელი,  IL

0,745

1,83

დაამტკიცა

3,26

3,26

შენიშვნა: გამოცდის 

პირობები:

რგოლი # 3
რგოლი # 4

9251

4

- ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში

- წყალგაჯერებული, თავისუფალი გაჯირჯვების შესაძლებლობით

-

4

ნაცვლიშვილი

3

-

4141

3
8036

3099

7154

5596

სიმკვრივე,   ρ გ/სმ
3

0,08

45,17 42,20

0,97 1,00

1,56

0,75

0,71

0,824 0,730

1,49

1,93

42,68

0,83

1,571,49

BH-5.4

პროექტი:

3.7-4.0

ცდამდე

რგოლის დიამეტრი,  D მმ

274,33წონა რგოლი + გრუნტი,  Q1 გრ 143,43 72,03

ცდამდე

50,0 75,0

72,0

277,66

ქანის აღწერა:

სიღრმე, მ

რგოლის სიმაღლე,  H მმ

თარიღი 29.08.2017

BH-5

ცდის შემდეგ

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili 
zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da qviSis 
linzebiT

19,9

107,3

238,99

26,84

რგოლის წონა,  Q გრ

წონა რგოლი + მშრალი გრუნტი,  Q2 გრ

რგოლი № 3 რგოლი № 4

143,43

 ბუნებრივი ტენიანობა,  W  %

 სიმკვრივე,  ρ გ/სმ3

 ჩონჩხის სიმკვრივე,  ρd გ/სმ3

 წყალგაჯერების ხარისხი,   Sr

 მინერალური ნაწ. სიმკვრივე,  ρs გ/სმ3

 პლასტიკურობის ზედა ზღვარი,   WL %
 პლასტიკურობის ქვედა ზღვარი, WP %
 პლასტიკურობის რიცხვი,  IP

ადგილმდებარეობა:
გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლები 

ბუნებრივ მდგომარეობაში

20,0

ჯდენადობა და გაჯირჯვება

 დაჯდ. საწყისი დაწნევა, P S კპა

 თავისუფალი გაჯირჯვება, δ %

 გაჯირჯვების წნევა, P sw კპა

ცდის შემდეგ
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კომპრესიის მრუდი

EOTECHSER VICE



2,0 2,496

1 60,0 36,0 20,0

2 60,0 36,0 20,0

3 60,0 36,0 20,0

4 60,0 36,0 20,0

5 60,0 36,0 20,0

6 60,0 36,0 20,0 1

2

1 50,0 16,07 40,09

2 100,0 23,60 58,89

3 200,0 38,66 96,48

4 300,0 53,72 134,06

5 50,0 14,32 35,74

6 100,0 20,95 52,27

1 200,0 34,20 85,34

2 300,0 47,45 118,42

gruntebis Zvraze gamocdis laboratoriuli Sedegebi

1,45

30,69

პროექტი:

წყალგაჯერებული

780460-00944

ნორმალურად გამკვრივებული ნიმუშები ფორიანობა,     n

ფორიანობის კოეფიცინტი,   e

ადგილმდებარეობა:

ნიმუშის # (საველე და 

ლაბ.)

პლასტიკურობის ქვედა ზღვარი, W P  %

ნიმ. აღების თარიღი

ცდის თარიღი

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili zomis 

kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da qviSis linzebiT
ჩონჩხის სიმკვრივე,  ρ d  გ/სმ 3

კონსოლიდირებული-დრენირებული ჭრა

0,870

-

0.05-2.0

ГОСТ 12248-78გამოყენებული სტანდარტი:

0,47

9,6

-

0,96

0.005-0.05

წყალგაჯერების ხარისხი,   S r

ცდის შედეგები

0,376
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დაწნევა დანაყოფზე,  კპა/დან.დეფორმაციის სიზქარე, მმ/წუთ.
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0,63

0,79

დაამტკიცა

18,30,331

ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში

20,6

ნაცვლიშვილი

შეამოწმა

19,2

21,3

მტვერი

შეასრულა

-

-

თედლიაშვილი

წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში

კოკოლაშვილი

რგოლის 

სიმაღლე,  h  

მმ

ძვ
რ
ი
ს 
წნ

ევ
ა,
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ა

შე
ჭ
ი
დ
უ
ლ

ო
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, 
C

 კ
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რგოლის 

№

BH-1

სიღრმე,  მ

8,984

ჭაბურღილი №

გამოცდის რეჟიმი:

0,05

გრანულომეტრიული შედგენილობა,  %

ხრეში

კონსისტენციის მაჩვებელი,   I L

25,10

1,90

2,72მინერალური ნაწ. სიმკვრივე,  ρ s  გ/სმ 3

0,870

24,6

გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლებიGgurjaani-Telavi

29.08.2017

ბუნებრივი 

ტენიანობის

3.0-3.2

ტენიანობა,  W   %

რგოლის 

მხარის 

სიგრძე,   მმ

რგოლის 

ფართობი,  A   

სმ²

პლასტიკურობის ზედა ზღვარი, W L  %

ძალოვანი რგოლის № დანაყოფის ფასი,  ნ/დან.

პლასტიკურობის რიცხვი,  I P

ქვიშა

ქანის აღწერა:
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 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

ნიმუშის მომზადება:

სიმკვრივე,  ρ  გ/სმ 3

BH-1.2

პარამეტრები

ჩაბარების თარიღი

1,45

34,2

0,47

1,82
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EOTECHSER VICE



2,0 2,496

1 60,0 36,0 20,0

2 60,0 36,0 20,0

3 60,0 36,0 20,0

4 60,0 36,0 20,0

5 60,0 36,0 20,0

6 60,0 36,0 20,0 1

2

1 50,0 18,20 45,41

2 100,0 26,41 65,91

3 200,0 42,85 106,93

4 300,0 59,28 147,94

5 50,0 15,99 39,90

6 100,0 23,32 58,19

1 200,0 37,98 94,79

2 300,0 52,65 131,38

gruntebis Zvraze gamocdis laboratoriuli Sedegebi

1,49

29,68

პროექტი:

წყალგაჯერებული

780460-00944

ნორმალურად გამკვრივებული ნიმუშები ფორიანობა,     n

ფორიანობის კოეფიცინტი,   e

ადგილმდებარეობა:

ნიმუშის # (საველე და 

ლაბ.)

პლასტიკურობის ქვედა ზღვარი, W P  %

ნიმ. აღების თარიღი

ცდის თარიღი

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili zomis 

kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da qviSis linzebiT
ჩონჩხის სიმკვრივე,  ρ d  გ/სმ 3

კონსოლიდირებული-დრენირებული ჭრა

0,824

-

0.05-2.0

ГОСТ 12248-78გამოყენებული სტანდარტი:

0,45

10,5

-

0,98

0.005-0.05

წყალგაჯერების ხარისხი,   S r

ცდის შედეგები

0,410
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დაწნევა დანაყოფზე,  კპა/დან.დეფორმაციის სიზქარე, მმ/წუთ.
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დაამტკიცა

20,10,366

ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში

22,3

ნაცვლიშვილი

შეამოწმა

21,6

24,9

მტვერი

შეასრულა

-

-

თედლიაშვილი

წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში

კოკოლაშვილი

რგოლის 

სიმაღლე,  h  
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ევ
ა,
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C

 კ
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რგოლის 

№

BH-5

სიღრმე,  მ

8,984

ჭაბურღილი №

გამოცდის რეჟიმი:

0,08

გრანულომეტრიული შედგენილობა,  %

ხრეში

კონსისტენციის მაჩვებელი,   I L

22,70

1,93

2,72მინერალური ნაწ. სიმკვრივე,  ρ s  გ/სმ 3

0,824

21,9

გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლებიGgurjaani-Telavi

29.08.2017

ბუნებრივი 

ტენიანობის

3.7-4.0

ტენიანობა,  W   %

რგოლის 

მხარის 

სიგრძე,   მმ

რგოლის 

ფართობი,  A   

სმ²

პლასტიკურობის ზედა ზღვარი, W L  %

ძალოვანი რგოლის № დანაყოფის ფასი,  ნ/დან.

პლასტიკურობის რიცხვი,  I P

ქვიშა

ქანის აღწერა:
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tg
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h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

ნიმუშის მომზადება:

სიმკვრივე,  ρ  გ/სმ 3

BH-5.4

პარამეტრები

ჩაბარების თარიღი

1,49

32,4
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ნორმალური დატვირთვა,  P

Natural MC Saturated

EOTECHSER VICE



2,0 2,496

1 60,0 36,0 20,0

2 60,0 36,0 20,0

3 60,0 36,0 20,0

4 60,0 36,0 20,0

5 60,0 36,0 20,0

6 60,0 36,0 20,0 1

2

1 50,0 16,91 42,19

2 100,0 24,76 61,79

3 200,0 40,46 100,98

4 300,0 56,17 140,17

5 50,0 14,91 37,22

6 100,0 21,77 54,34

1 200,0 35,49 88,58

2 300,0 49,21 122,81

gruntebis Zvraze gamocdis laboratoriuli Sedegebi

#VALUE!

#VALUE!

პროექტი:

წყალგაჯერებული

780460-00944

ნორმალურად გამკვრივებული ნიმუშები ფორიანობა,     n

ფორიანობის კოეფიცინტი,   e

ადგილმდებარეობა:

ნიმუშის # (საველე და 

ლაბ.)

პლასტიკურობის ქვედა ზღვარი, W P  %

ნიმ. აღების თარიღი

ცდის თარიღი

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili zomis 

kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da qviSis linzebiT
ჩონჩხის სიმკვრივე,  ρ d  გ/სმ 3

კონსოლიდირებული-დრენირებული ჭრა

#VALUE!

-

0.05-2.0

ГОСТ 12248-78გამოყენებული სტანდარტი:

#VALUE!

13,1

-

0,95

0.005-0.05

წყალგაჯერების ხარისხი,   S r

ცდის შედეგები

0,392
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  φ
⁰

დაწნევა დანაყოფზე,  კპა/დან.დეფორმაციის სიზქარე, მმ/წუთ.

ვე
რ
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კა
ლ

უ
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დ
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ვი
რ
თ
ვა

, 
   

   
P

 კ
პა

#VALUE!

#VALUE!

დაამტკიცა

18,90,342

ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში

21,4

ნაცვლიშვილი

შეამოწმა

20,1

22,6

მტვერი

შეასრულა

-

-

თედლიაშვილი

წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში

კოკოლაშვილი

რგოლის 

სიმაღლე,  h  

მმ

ძვ
რ
ი
ს 
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ევ
ა,

   
τ 
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ა

შე
ჭ
ი
დ
უ
ლ

ო
ბა

, 
C

 კ
პა

რგოლის 

№

BH-6

სიღრმე,  მ

8,984

ჭაბურღილი №

გამოცდის რეჟიმი:

0,02

გრანულომეტრიული შედგენილობა,  %

ხრეში

კონსისტენციის მაჩვებელი,   I L

23,60

#VALUE!

-მინერალური ნაწ. სიმკვრივე,  ρ s  გ/სმ 3

#VALUE!

23,4

გრუნტების ფიზიკური მაჩვენებლებიGgurjaani-Telavi

29.08.2017

ბუნებრივი 

ტენიანობის

0.8-1.0

ტენიანობა,  W   %

რგოლის 

მხარის 

სიგრძე,   მმ

რგოლის 

ფართობი,  A   

სმ²

პლასტიკურობის ზედა ზღვარი, W L  %

ძალოვანი რგოლის № დანაყოფის ფასი,  ნ/დან.

პლასტიკურობის რიცხვი,  I P

ქვიშა

ქანის აღწერა:

ში
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გა

ნი
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უ
ნი

ს 
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ი
ც
ი
ენ

ტ
ი

, 
tg

φ
⁰

>2.0

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

ნიმუშის მომზადება:

სიმკვრივე,  ρ  გ/სმ 3

BH-6.1

პარამეტრები

ჩაბარების თარიღი

#VALUE!

36,5

#VALUE!

-
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Natural MC Saturated

EOTECHSER VICE



adgilmdebareoba:

nimuSis aRwera:

ნიმუშისნ ტიპი

testirebis 

meTodi:     

nimuSis zomebi

diametri  D₀,     mm masa,        g

farTi   А₀,            mm
² ConCxis wona, g

sigrZe   L₀,         mm tenianoba, %

moculoba  V,     сm³ nimuSis forma cilindruli

masa,                      g

simkvrive   ρ,   t/m
³

Seasrula

xatiaSvili

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze

proeqti Ggurjaani-Telavi

WaburRili # BH-1

nimuSis # BH-1.1

siRrme,  m 0.8-1.0Tixnari, muqi yavisferi, myari, karbonatuli, 
TixaqviSis da qviSis SuaSreebiT

TariRi 29.08.2017

BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2

kernis nominaluri diametri,     mm -

sawyisi cdis Semdeg nimuSis mdebareoba kernSi

ბუნებრივ მდგომარეობაში

50

1963,50

100

196,35

496,40

kompresiuli gamocda

Zalovani rgolis # "780460-00944" - 10kN

deformaciis siCqare,  mm/wT danayofis fasi, n/danay. dawneva,    kpa/danay.

2,00 8,984 4,67

nimuSis Canaxati cdis Semdeg
maqsimaluri RerZuli dawneva,   

kpa

Seamowma daamtkica

kokolaSvili nacvliSvili

winaaRmdegoba aradrenirebul 

Zvraze Cu,  kpa 248

Rerzuli deformacia 

rRvevisas  ε,         %
11,00%

winaaRmdegoba erTRerZa 

kumSvaze      qu,    kpa
496

EOTECHSER VICE



proeqti

WaburRili #

nimuSis #

siRrme,  m

TariRi

anaTvali 

defomaciis 

mzomze,  danay.

nimuSis kumSva,

 ∆L mm
deformacia , Є

anaTvali 

Zalovan 

rgolze

Zala RerZze , 

Р   n

gakoreqtirebu

li farTi,    A 

mm
²

RerZuli 

dawneva   σ₁ , kpa

0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1963,50 0,00

0,25 0,25 0,003 4,30 38,63 1968,42 19,63

0,50 0,50 0,005 8,60 77,26 1973,36 39,15

0,75 0,75 0,008 13,20 118,59 1978,33 59,94

1,00 1,00 0,010 17,70 159,02 1983,33 80,18

1,25 1,25 0,013 21,60 194,05 1988,35 97,60

1,50 1,50 0,015 26,10 234,48 1993,40 117,63

1,75 1,75 0,018 30,00 269,52 1998,47 134,86

2,00 2,00 0,020 34,00 305,45 2003,57 152,46

2,25 2,25 0,023 37,80 339,59 2008,69 169,06

2,50 2,50 0,025 41,60 373,73 2013,84 185,58

3,00 3,00 0,030 48,00 431,23 2024,22 213,03

3,50 3,50 0,035 54,50 489,63 2034,71 240,64

4,00 4,00 0,040 60,50 543,53 2045,31 265,74

4,50 4,50 0,045 66,40 596,53 2056,02 290,14

5,00 5,00 0,050 71,60 643,25 2066,84 311,22

5,50 5,50 0,055 77,00 691,76 2077,77 332,94

6,00 6,00 0,060 82,50 741,18 2088,82 354,83

6,50 6,50 0,065 87,70 787,89 2100,00 375,19

7,00 7,00 0,070 93,30 838,20 2111,29 397,01

7,50 7,50 0,075 97,90 879,53 2122,70 414,34

8,00 8,00 0,080 102,70 922,65 2134,23 432,31

8,50 8,50 0,085 107,10 962,18 2145,90 448,38

9,00 9,00 0,090 111,30 999,91 2157,69 463,42

9,50 9,50 0,095 115,30 1035,85 2169,61 477,44

10,00 10,00 0,100 118,50 1064,60 2181,66 487,98

11,00 11,00 0,110 121,90 1095,14 2206,17 496,40

12,00 12,00 0,120 120,40 1081,67 2231,24 484,78

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze                                

adgilmdebareoba: Ggurjaani-Telavi

BH-1

nimuSis aRwera: BH-1.1

Tixnari, muqi yavisferi, myari, karbonatuli, TixaqviSis da qviSis 
SuaSreebiT 0.8-1.0

testirebis meTodi:     BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 29.08.2017

EOTECHSER VICE



proeqti

WaburRili #

nimuSis #

siRrme,  m

TariRi

Seasrula Seamowma daamtkica

xatiaSvili kokolaSvili nacvliSvili

nimuSis aRwera: BH-1.1

Tixnari, muqi yavisferi, myari, karbonatuli, TixaqviSis da qviSis 
SuaSreebiT 0.8-1.0

testirebis meTodi: BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 29.08.2017

BH-1

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze                                                               

adgilmdebareoba: Ggurjaani-Telavi
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EOTECHSER VICE



adgilmdebareoba:

nimuSis aRwera:

ნიმუშისნ ტიპი

testirebis 

meTodi:     

nimuSis zomebi

diametri   D₀ ,     mm masa,        g

farTi    А ₀ ,            mm
²

ConCxis wona, g

sigrZe   L ₀ ,         mm tenianoba , %

moculoba   V,     сm
³ nimuSis forma cilindruli

masa ,                      g

simkvrive    ρ ,   t/m
³

Seasrula

xatiaSvili

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze

proeqti Ggurjaani-Telavi

WaburRili # BH-1

nimuSis # BH-1.1W

siRrme,  m 0.8-1.0Tixnari, muqi yavisferi, myari, karbonatuli, 
TixaqviSis da qviSis SuaSreebiT

TariRi 29.08.2017

BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2

kernis nominaluri diametri,     mm -

sawyisi cdis Semdeg nimuSis mdebareoba kernSi

წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში

50

1963,50

100

196,35

421,86

kompresiuli gamocda

Zalovani rgolis # "780460-00944" - 10kN

deformaciis siCqare,  mm/wT danayofis fasi, n/danay. dawneva,    kpa/danay.

2,00 8,984 4,67

nimuSis Canaxati cdis Semdeg
maqsimaluri RerZuli dawneva,   

kpa

Seamowma daamtkica

kokolaSvili nacvliSvili

winaaRmdegoba aradrenirebul 

Zvraze C u ,  kpa
211

Rerzuli deformacia rRvevisas  

ε,         %
9,50%

winaaRmdegoba erTRerZa kumSvaze      

q u ,    kpa
422

EOTECHSER VICE



proeqti

WaburRili #

nimuSis #

siRrme,  m

TariRi

anaTvali 

defomaciis 

mzomze,  danay.

nimuSis kumSva,

 ∆L mm
deformacia , Є

anaTvali 

Zalovan 

rgolze

Zala RerZze , 

Р   n

gakoreqtirebu

li farTi,    A 

mm
²

RerZuli 

dawneva   σ₁ , kpa

0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1963,50 0,00

0,25 0,25 0,003 4,00 35,94 1963,50 18,30

0,50 0,50 0,005 8,40 75,47 1963,50 38,43

0,75 0,75 0,008 12,20 109,60 1963,50 55,82

1,00 1,00 0,010 16,70 150,03 1963,50 76,41

1,25 1,25 0,013 20,40 183,27 1963,50 93,34

1,50 1,50 0,015 24,10 216,51 1963,50 110,27

1,75 1,75 0,018 27,70 248,86 1963,50 126,74

2,00 2,00 0,020 31,00 278,50 1963,50 141,84

2,25 2,25 0,023 33,80 303,66 1963,50 154,65

2,50 2,50 0,025 37,30 335,10 1963,50 170,67

3,00 3,00 0,030 42,60 382,72 1963,50 194,92

3,50 3,50 0,035 48,00 431,23 1963,50 219,62

4,00 4,00 0,040 52,50 471,66 1963,50 240,21

4,50 4,50 0,045 57,50 516,58 1963,50 263,09

5,00 5,00 0,050 61,50 552,51 1963,50 281,39

5,50 5,50 0,055 65,70 590,25 1963,50 300,61

6,00 6,00 0,060 69,90 627,98 1963,50 319,83

6,50 6,50 0,065 74,00 664,81 1963,50 338,59

7,00 7,00 0,070 78,00 700,75 1963,50 356,89

7,50 7,50 0,075 81,50 732,19 1963,50 372,90

8,00 8,00 0,080 84,80 761,84 1963,50 388,00

8,50 8,50 0,085 87,90 789,69 1963,50 402,19

9,00 9,00 0,090 90,10 809,45 1963,50 412,25

9,50 9,50 0,095 92,20 828,32 1963,50 421,86

10,00 10,00 0,100 90,60 813,95 1963,50 414,54

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze                                

adgilmdebareoba: Ggurjaani-Telavi

BH-1

nimuSis aRwera: BH-1.1W

Tixnari, muqi yavisferi, myari, karbonatuli, TixaqviSis da qviSis 
SuaSreebiT 0.8-1.0

testirebis meTodi:     BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 29.08.2017

EOTECHSER VICE



proeqti

WaburRili #

nimuSis #

siRrme,  m

TariRi

Seasrula Seamowma daamtkica

xatiaSvili kokolaSvili nacvliSvili

nimuSis aRwera: BH-1.1W

Tixnari, muqi yavisferi, myari, karbonatuli, TixaqviSis da qviSis 
SuaSreebiT 0.8-1.0

testirebis meTodi: BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 29.08.2017

BH-1

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze                                                               

adgilmdebareoba: Ggurjaani-Telavi

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

R
e
r
Z
u
l
i
 
d
a
w
n
e
v
a
, 
 
k
p
a

RerZuli deformacia, %

EOTECHSER VICE



adgilmdebareoba:

nimuSis aRwera:

ნიმუშისნ ტიპი

testirebis 

meTodi:     

nimuSis zomebi

diametri   D₀ ,     mm masa,        g

farTi    А ₀ ,            mm
²

ConCxis wona, g

sigrZe   L ₀ ,         mm tenianoba , %

moculoba   V,     сm
³ nimuSis forma cilindruli

masa ,                      g

simkvrive    ρ ,   t/m
³

Seasrula

xatiaSvili

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze

proeqti Ggurjaani-Telavi

WaburRili # BH-1

nimuSis # BH-1.2

siRrme,  m 3.0-3.2
Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier 
karbonatuli; wvrili zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-
mde, TixaqviSis da qviSis linzebiT

TariRi 29.08.2017

BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2

kernis nominaluri diametri,     mm -

sawyisi cdis Semdeg nimuSis mdebareoba kernSi

ბუნებრივ მდგომარეობაში

50

1963,50

100

196,35

368,33

kompresiuli gamocda

Zalovani rgolis # "780460-00944" - 10kN

deformaciis siCqare,  mm/wT danayofis fasi, n/danay. dawneva,    kpa/danay.

2,00 8,984 4,67

nimuSis Canaxati cdis Semdeg
maqsimaluri RerZuli dawneva,   

kpa

Seamowma daamtkica

kokolaSvili nacvliSvili

winaaRmdegoba aradrenirebul 

Zvraze C u ,  kpa
184

Rerzuli deformacia rRvevisas  

ε,         %
9,00%

winaaRmdegoba erTRerZa kumSvaze      

q u ,    kpa
368

EOTECHSER VICE



proeqti

WaburRili #

nimuSis #

siRrme,  m

TariRi

anaTvali 

defomaciis 

mzomze,  danay.

nimuSis kumSva,

 ∆L mm
deformacia , Є

anaTvali 

Zalovan 

rgolze

Zala RerZze , 

Р   n

gakoreqtirebu

li farTi,    A 

mm
²

RerZuli 

dawneva   σ₁ , kpa

0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1963,50 0,00

0,25 0,25 0,003 3,40 30,55 1963,50 15,56

0,50 0,50 0,005 7,10 63,79 1963,50 32,49

0,75 0,75 0,008 10,20 91,64 1963,50 46,67

1,00 1,00 0,010 13,80 123,98 1963,50 63,14

1,25 1,25 0,013 16,80 150,93 1963,50 76,87

1,50 1,50 0,015 20,40 183,27 1963,50 93,34

1,75 1,75 0,018 23,40 210,22 1963,50 107,07

2,00 2,00 0,020 26,50 238,07 1963,50 121,25

2,25 2,25 0,023 29,40 264,13 1963,50 134,52

2,50 2,50 0,025 32,30 290,18 1963,50 147,79

3,00 3,00 0,030 37,60 337,80 1963,50 172,04

3,50 3,50 0,035 42,80 384,51 1963,50 195,83

4,00 4,00 0,040 47,60 427,64 1963,50 217,79

4,50 4,50 0,045 52,00 467,17 1963,50 237,93

5,00 5,00 0,050 55,90 502,20 1963,50 255,77

5,50 5,50 0,055 60,40 542,63 1963,50 276,36

6,00 6,00 0,060 64,30 577,67 1963,50 294,20

6,50 6,50 0,065 67,70 608,21 1963,50 309,76

7,00 7,00 0,070 70,80 636,06 1963,50 323,94

7,50 7,50 0,075 73,50 660,32 1963,50 336,30

8,00 8,00 0,080 76,10 683,68 1963,50 348,19

8,50 8,50 0,085 78,60 706,14 1963,50 359,63

9,00 9,00 0,090 80,50 723,21 1963,50 368,33

9,50 9,50 0,095 77,80 698,95 1963,50 355,97

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze                                

adgilmdebareoba: Ggurjaani-Telavi

BH-1

nimuSis aRwera: BH-1.2

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili 
zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da qviSis 
linzebiT

3.0-3.2

testirebis meTodi:     BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 29.08.2017

EOTECHSER VICE



proeqti

WaburRili #

nimuSis #

siRrme,  m

TariRi

Seasrula Seamowma daamtkica

xatiaSvili kokolaSvili nacvliSvili

nimuSis aRwera: BH-1.2

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili zomis 
kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da qviSis linzebiT 3.0-3.2

testirebis meTodi: BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 29.08.2017

BH-1

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze                                                               

adgilmdebareoba: Ggurjaani-Telavi

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
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EOTECHSER VICE



adgilmdebareoba:

nimuSis aRwera:

ნიმუშისნ ტიპი

testirebis 

meTodi:     

nimuSis zomebi

diametri   D₀ ,     mm masa,        g

farTi    А ₀ ,            mm
²

ConCxis wona, g

sigrZe   L ₀ ,         mm tenianoba , %

moculoba   V,     сm
³ nimuSis forma cilindruli

masa ,                      g

simkvrive    ρ ,   t/m
³

Seasrula

xatiaSvili

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze

proeqti Ggurjaani-Telavi

WaburRili # BH-1

nimuSis # BH-1.2W

siRrme,  m 3.0-3.2
Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier 
karbonatuli; wvrili zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-
mde, TixaqviSis da qviSis linzebiT

TariRi 29.08.2017

BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2

kernis nominaluri diametri,     mm -

sawyisi cdis Semdeg nimuSis mdebareoba kernSi

წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში

50

1963,50

100

196,35

288,71

kompresiuli gamocda

Zalovani rgolis # "780460-00944" - 10kN

deformaciis siCqare,  mm/wT danayofis fasi, n/danay. dawneva,    kpa/danay.

2,00 8,984 4,67

nimuSis Canaxati cdis Semdeg
maqsimaluri RerZuli dawneva,   

kpa

Seamowma daamtkica

kokolaSvili nacvliSvili

winaaRmdegoba aradrenirebul 

Zvraze C u ,  kpa
144

Rerzuli deformacia rRvevisas  

ε,         %
8,00%

winaaRmdegoba erTRerZa kumSvaze      

q u ,    kpa
289

EOTECHSER VICE



proeqti

WaburRili #

nimuSis #

siRrme,  m

TariRi

anaTvali 

defomaciis 

mzomze,  danay.

nimuSis kumSva,

 ∆L mm
deformacia , Є

anaTvali 

Zalovan 

rgolze

Zala RerZze , 

Р   n

gakoreqtirebu

li farTi,    A 

mm
²

RerZuli 

dawneva   σ₁ , kpa

0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1963,50 0,00

0,25 0,25 0,003 3,40 30,55 1963,50 15,56

0,50 0,50 0,005 6,60 59,29 1963,50 30,20

0,75 0,75 0,008 9,50 85,35 1963,50 43,47

1,00 1,00 0,010 12,70 114,10 1963,50 58,11

1,25 1,25 0,013 15,50 139,25 1963,50 70,92

1,50 1,50 0,015 18,40 165,30 1963,50 84,19

1,75 1,75 0,018 20,70 185,97 1963,50 94,71

2,00 2,00 0,020 23,20 208,43 1963,50 106,15

2,25 2,25 0,023 25,50 229,09 1963,50 116,67

2,50 2,50 0,025 27,70 248,86 1963,50 126,74

3,00 3,00 0,030 31,30 281,20 1963,50 143,21

3,50 3,50 0,035 35,60 319,83 1963,50 162,89

4,00 4,00 0,040 39,60 355,76 1963,50 181,19

4,50 4,50 0,045 43,40 389,90 1963,50 198,58

5,00 5,00 0,050 46,90 421,35 1963,50 214,59

5,50 5,50 0,055 50,20 450,99 1963,50 229,69

6,00 6,00 0,060 53,20 477,95 1963,50 243,42

6,50 6,50 0,065 56,00 503,10 1963,50 256,23

7,00 7,00 0,070 58,60 526,46 1963,50 268,12

7,50 7,50 0,075 61,20 549,82 1963,50 280,02

8,00 8,00 0,080 63,10 566,89 1963,50 288,71

8,50 8,50 0,085 61,00 548,02 1963,50 279,10

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze                                

adgilmdebareoba: Ggurjaani-Telavi

BH-1

nimuSis aRwera: BH-1.2W

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili 
zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da qviSis 
linzebiT

3.0-3.2

testirebis meTodi:     BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 29.08.2017

EOTECHSER VICE



proeqti

WaburRili #

nimuSis #

siRrme,  m

TariRi

Seasrula Seamowma daamtkica

xatiaSvili kokolaSvili nacvliSvili

nimuSis aRwera: BH-1.2W

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili zomis 
kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da qviSis linzebiT 3.0-3.2

testirebis meTodi: BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 29.08.2017

BH-1

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze                                                               

adgilmdebareoba: Ggurjaani-Telavi

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
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EOTECHSER VICE



adgilmdebareoba:

nimuSis aRwera:

ნიმუშისნ ტიპი

testirebis 

meTodi:     

nimuSis zomebi

diametri   D₀ ,     mm masa,        g

farTi    А ₀ ,            mm
²

ConCxis wona, g

sigrZe   L ₀ ,         mm tenianoba , %

moculoba   V,     сm
³ nimuSis forma cilindruli

masa ,                      g

simkvrive    ρ ,   t/m
³

Seasrula

xatiaSvili

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze

proeqti Ggurjaani-Telavi

WaburRili # BH-3

nimuSis # BH-3.2

siRrme,  m 2.8-3.0Tixnari, muqi yavisferi, myari, karbonatuli, 
TixaqviSis da qviSis SuaSreebiT

TariRi 29.08.2017

BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2

kernis nominaluri diametri,     mm -

sawyisi cdis Semdeg nimuSis mdebareoba kernSi

ბუნებრივ მდგომარეობაში

50

1963,50

100

196,35

423,32

kompresiuli gamocda

Zalovani rgolis # "780460-00944" - 10kN

deformaciis siCqare,  mm/wT danayofis fasi, n/danay. dawneva,    kpa/danay.

2,00 8,984 4,67

nimuSis Canaxati cdis Semdeg
maqsimaluri RerZuli dawneva,   

kpa

Seamowma daamtkica

kokolaSvili nacvliSvili

winaaRmdegoba aradrenirebul 

Zvraze C u ,  kpa
212

Rerzuli deformacia rRvevisas  

ε,         %
10,00%

winaaRmdegoba erTRerZa kumSvaze      

q u ,    kpa
423

EOTECHSER VICE



proeqti

WaburRili #

nimuSis #

siRrme,  m

TariRi

anaTvali 

defomaciis 

mzomze,  danay.

nimuSis kumSva,

 ∆L mm
deformacia , Є

anaTvali 

Zalovan 

rgolze

Zala RerZze , 

Р   n

gakoreqtirebu

li farTi,    A 

mm
²

RerZuli 

dawneva   σ₁ , kpa

0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1963,50 0,00

0,25 0,25 0,003 4,00 35,94 1968,42 18,26

0,50 0,50 0,005 7,60 68,28 1973,36 34,60

0,75 0,75 0,008 11,90 106,91 1978,33 54,04

1,00 1,00 0,010 16,10 144,64 1983,33 72,93

1,25 1,25 0,013 19,70 176,98 1988,35 89,01

1,50 1,50 0,015 23,60 212,02 1993,40 106,36

1,75 1,75 0,018 26,80 240,77 1998,47 120,48

2,00 2,00 0,020 30,50 274,01 2003,57 136,76

2,25 2,25 0,023 34,00 305,45 2008,69 152,07

2,50 2,50 0,025 37,50 336,90 2013,84 167,29

3,00 3,00 0,030 43,30 389,01 2024,22 192,18

3,50 3,50 0,035 48,50 435,72 2034,71 214,14

4,00 4,00 0,040 54,00 485,13 2045,31 237,19

4,50 4,50 0,045 59,00 530,05 2056,02 257,81

5,00 5,00 0,050 63,90 574,07 2066,84 277,76

5,50 5,50 0,055 68,40 614,50 2077,77 295,75

6,00 6,00 0,060 72,80 654,03 2088,82 313,11

6,50 6,50 0,065 77,60 697,15 2100,00 331,98

7,00 7,00 0,070 81,80 734,89 2111,29 348,08

7,50 7,50 0,075 85,70 769,92 2122,70 362,71

8,00 8,00 0,080 89,70 805,86 2134,23 377,59

8,50 8,50 0,085 93,60 840,90 2145,90 391,86

9,00 9,00 0,090 97,50 875,94 2157,69 405,96

9,50 9,50 0,095 100,80 905,58 2169,61 417,39

10,00 10,00 0,100 102,80 923,55 2181,66 423,32

11,00 11,00 0,110 100,80 905,58 2206,17 410,48

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze                                

adgilmdebareoba: Ggurjaani-Telavi

BH-3

nimuSis aRwera: BH-3.2

Tixnari, muqi yavisferi, myari, karbonatuli, TixaqviSis da qviSis 
SuaSreebiT 2.8-3.0

testirebis meTodi:     BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 29.08.2017

EOTECHSER VICE



proeqti

WaburRili #

nimuSis #

siRrme,  m

TariRi

Seasrula Seamowma daamtkica

xatiaSvili kokolaSvili nacvliSvili

nimuSis aRwera: BH-3.2

Tixnari, muqi yavisferi, myari, karbonatuli, TixaqviSis da qviSis 
SuaSreebiT 2.8-3.0

testirebis meTodi: BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 29.08.2017

BH-3

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze                                                               

adgilmdebareoba: Ggurjaani-Telavi

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
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RerZuli deformacia, %

EOTECHSER VICE



adgilmdebareoba:

nimuSis aRwera:

ნიმუშისნ ტიპი

testirebis 

meTodi:     

nimuSis zomebi

diametri   D₀ ,     mm masa,        g

farTi    А ₀ ,            mm
²

ConCxis wona, g

sigrZe   L ₀ ,         mm tenianoba , %

moculoba   V,     сm
³ nimuSis forma cilindruli

masa ,                      g

simkvrive    ρ ,   t/m
³

Seasrula

xatiaSvili

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze

proeqti Ggurjaani-Telavi

WaburRili # BH-3

nimuSis # BH-3.2W

siRrme,  m 2.8-3.0Tixnari, muqi yavisferi, myari, karbonatuli, 
TixaqviSis da qviSis SuaSreebiT

TariRi 29.08.2017

BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2

kernis nominaluri diametri,     mm -

sawyisi cdis Semdeg nimuSis mdebareoba kernSi

წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში

50

1963,50

100

196,35

358,26

kompresiuli gamocda

Zalovani rgolis # "780460-00944" - 10kN

deformaciis siCqare,  mm/wT danayofis fasi, n/danay. dawneva,    kpa/danay.

2,00 8,984 4,67

nimuSis Canaxati cdis Semdeg
maqsimaluri RerZuli dawneva,   

kpa

Seamowma daamtkica

kokolaSvili nacvliSvili

winaaRmdegoba aradrenirebul 

Zvraze C u ,  kpa
179

Rerzuli deformacia rRvevisas  

ε,         %
8,50%

winaaRmdegoba erTRerZa kumSvaze      

q u ,    kpa
358

EOTECHSER VICE



proeqti

WaburRili #

nimuSis #

siRrme,  m

TariRi

anaTvali 

defomaciis 

mzomze,  danay.

nimuSis kumSva,

 ∆L mm
deformacia , Є

anaTvali 

Zalovan 

rgolze

Zala RerZze , 

Р   n

gakoreqtirebu

li farTi,    A 

mm
²

RerZuli 

dawneva   σ₁ , kpa

0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1963,50 0,00

0,25 0,25 0,003 3,80 34,14 1963,50 17,39

0,50 0,50 0,005 7,20 64,68 1963,50 32,94

0,75 0,75 0,008 10,50 94,33 1963,50 48,04

1,00 1,00 0,010 13,90 124,88 1963,50 63,60

1,25 1,25 0,013 17,50 157,22 1963,50 80,07

1,50 1,50 0,015 21,10 189,56 1963,50 96,54

1,75 1,75 0,018 23,80 213,82 1963,50 108,90

2,00 2,00 0,020 27,00 242,57 1963,50 123,54

2,25 2,25 0,023 29,70 266,82 1963,50 135,89

2,50 2,50 0,025 32,70 293,78 1963,50 149,62

3,00 3,00 0,030 37,00 332,41 1963,50 169,29

3,50 3,50 0,035 42,10 378,22 1963,50 192,63

4,00 4,00 0,040 46,50 417,75 1963,50 212,76

4,50 4,50 0,045 50,70 455,49 1963,50 231,98

5,00 5,00 0,050 54,60 490,52 1963,50 249,82

5,50 5,50 0,055 58,70 527,36 1963,50 268,58

6,00 6,00 0,060 62,80 564,19 1963,50 287,34

6,50 6,50 0,065 66,30 595,64 1963,50 303,35

7,00 7,00 0,070 69,70 626,18 1963,50 318,91

7,50 7,50 0,075 73,00 655,83 1963,50 334,01

8,00 8,00 0,080 76,20 684,58 1963,50 348,65

8,50 8,50 0,085 78,30 703,44 1963,50 358,26

9,00 9,00 0,090 77,00 691,76 1963,50 352,31

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze                                

adgilmdebareoba: Ggurjaani-Telavi

BH-3

nimuSis aRwera: BH-3.2W

Tixnari, muqi yavisferi, myari, karbonatuli, TixaqviSis da qviSis 
SuaSreebiT 2.8-3.0

testirebis meTodi:     BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 29.08.2017

EOTECHSER VICE



proeqti

WaburRili #

nimuSis #

siRrme,  m

TariRi

Seasrula Seamowma daamtkica

xatiaSvili kokolaSvili nacvliSvili

nimuSis aRwera: BH-3.2W

Tixnari, muqi yavisferi, myari, karbonatuli, TixaqviSis da qviSis 
SuaSreebiT 2.8-3.0

testirebis meTodi: BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 29.08.2017

BH-3

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze                                                               

adgilmdebareoba: Ggurjaani-Telavi

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0
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300,0

350,0
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EOTECHSER VICE



adgilmdebareoba:

nimuSis aRwera:

ნიმუშისნ ტიპი

testirebis 

meTodi:     

nimuSis zomebi

diametri   D₀ ,     mm masa,        g

farTi    А ₀ ,            mm
²

ConCxis wona, g

sigrZe   L ₀ ,         mm tenianoba , %

moculoba   V,     сm
³ nimuSis forma cilindruli

masa ,                      g

simkvrive    ρ ,   t/m
³

Seasrula

xatiaSvili

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze

proeqti Ggurjaani-Telavi

WaburRili # BH-5

nimuSis # BH-5.4

siRrme,  m 3.7-4.0
Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier 
karbonatuli; wvrili zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-
mde, TixaqviSis da qviSis linzebiT

TariRi 29.08.2017

BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2

kernis nominaluri diametri,     mm -

sawyisi cdis Semdeg nimuSis mdebareoba kernSi

ბუნებრივ მდგომარეობაში

50

1963,50

100

196,35

387,54

kompresiuli gamocda

Zalovani rgolis # "780460-00944" - 10kN

deformaciis siCqare,  mm/wT danayofis fasi, n/danay. dawneva,    kpa/danay.

2,00 8,984 4,67

nimuSis Canaxati cdis Semdeg
maqsimaluri RerZuli dawneva,   

kpa

Seamowma daamtkica

kokolaSvili nacvliSvili

winaaRmdegoba aradrenirebul 

Zvraze C u ,  kpa
194

Rerzuli deformacia rRvevisas  

ε,         %
9,50%

winaaRmdegoba erTRerZa kumSvaze      

q u ,    kpa
388

EOTECHSER VICE



proeqti

WaburRili #

nimuSis #

siRrme,  m

TariRi

anaTvali 

defomaciis 

mzomze,  danay.

nimuSis kumSva,

 ∆L mm
deformacia , Є

anaTvali 

Zalovan 

rgolze

Zala RerZze , 

Р   n

gakoreqtirebu

li farTi,    A 

mm
²

RerZuli 

dawneva   σ₁ , kpa

0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1963,50 0,00

0,25 0,25 0,003 3,50 31,44 1963,50 16,01

0,50 0,50 0,005 7,20 64,68 1963,50 32,94

0,75 0,75 0,008 10,90 97,93 1963,50 49,87

1,00 1,00 0,010 14,90 133,86 1963,50 68,17

1,25 1,25 0,013 18,70 168,00 1963,50 85,56

1,50 1,50 0,015 22,40 201,24 1963,50 102,49

1,75 1,75 0,018 25,50 229,09 1963,50 116,67

2,00 2,00 0,020 28,70 257,84 1963,50 131,32

2,25 2,25 0,023 31,70 284,79 1963,50 145,04

2,50 2,50 0,025 34,70 311,74 1963,50 158,77

3,00 3,00 0,030 39,50 354,87 1963,50 180,73

3,50 3,50 0,035 44,40 398,89 1963,50 203,15

4,00 4,00 0,040 49,30 442,91 1963,50 225,57

4,50 4,50 0,045 53,80 483,34 1963,50 246,16

5,00 5,00 0,050 57,80 519,27 1963,50 264,46

5,50 5,50 0,055 61,50 552,51 1963,50 281,39

6,00 6,00 0,060 65,20 585,75 1963,50 298,32

6,50 6,50 0,065 68,80 618,10 1963,50 314,79

7,00 7,00 0,070 72,30 649,54 1963,50 330,81

7,50 7,50 0,075 75,30 676,49 1963,50 344,53

8,00 8,00 0,080 78,50 705,24 1963,50 359,18

8,50 8,50 0,085 81,10 728,60 1963,50 371,07

9,00 9,00 0,090 83,10 746,57 1963,50 380,22

9,50 9,50 0,095 84,70 760,94 1963,50 387,54

10,00 10,00 0,100 83,50 750,16 1963,50 382,05

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze                                

adgilmdebareoba: Ggurjaani-Telavi

BH-5

nimuSis aRwera: BH-5.4

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili 
zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da qviSis 
linzebiT

3.7-4.0

testirebis meTodi:     BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 29.08.2017

EOTECHSER VICE



proeqti

WaburRili #

nimuSis #

siRrme,  m

TariRi

Seasrula Seamowma daamtkica

xatiaSvili kokolaSvili nacvliSvili

nimuSis aRwera: BH-5.4

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili zomis 
kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da qviSis linzebiT 3.7-4.0

testirebis meTodi: BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 29.08.2017

BH-5

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze                                                               

adgilmdebareoba: Ggurjaani-Telavi
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RerZuli deformacia, %
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adgilmdebareoba:

nimuSis aRwera:

ნიმუშისნ ტიპი

testirebis 

meTodi:     

nimuSis zomebi

diametri   D₀ ,     mm masa,        g

farTi    А ₀ ,            mm
²

ConCxis wona, g

sigrZe   L ₀ ,         mm tenianoba , %

moculoba   V,     сm
³ nimuSis forma cilindruli

masa ,                      g

simkvrive    ρ ,   t/m
³

Seasrula

xatiaSvili

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze

proeqti Ggurjaani-Telavi

WaburRili # BH-5

nimuSis # BH-5.4W

siRrme,  m 3.7-4.0
Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier 
karbonatuli; wvrili zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-
mde, TixaqviSis da qviSis linzebiT

TariRi 29.08.2017

BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2

kernis nominaluri diametri,     mm -

sawyisi cdis Semdeg nimuSis mdebareoba kernSi

წყალგაჯერებულ მდგომარეობაში

50

1963,50

100

196,35

305,19

kompresiuli gamocda

Zalovani rgolis # "780460-00944" - 10kN

deformaciis siCqare,  mm/wT danayofis fasi, n/danay. dawneva,    kpa/danay.

2,00 8,984 4,67

nimuSis Canaxati cdis Semdeg
maqsimaluri RerZuli dawneva,   

kpa

Seamowma daamtkica

kokolaSvili nacvliSvili

winaaRmdegoba aradrenirebul 

Zvraze C u ,  kpa
153

Rerzuli deformacia rRvevisas  

ε,         %
8,00%

winaaRmdegoba erTRerZa kumSvaze      

q u ,    kpa
305

EOTECHSER VICE



proeqti

WaburRili #

nimuSis #

siRrme,  m

TariRi

anaTvali 

defomaciis 

mzomze,  danay.

nimuSis kumSva,

 ∆L mm
deformacia , Є

anaTvali 

Zalovan 

rgolze

Zala RerZze , 

Р   n

gakoreqtirebu

li farTi,    A 

mm
²

RerZuli 

dawneva   σ₁ , kpa

0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 1963,50 0,00

0,25 0,25 0,003 3,50 31,44 1963,50 16,01

0,50 0,50 0,005 6,70 60,19 1963,50 30,66

0,75 0,75 0,008 9,70 87,14 1963,50 44,38

1,00 1,00 0,010 13,00 116,79 1963,50 59,48

1,25 1,25 0,013 16,10 144,64 1963,50 73,67

1,50 1,50 0,015 19,10 171,59 1963,50 87,39

1,75 1,75 0,018 21,50 193,15 1963,50 98,37

2,00 2,00 0,020 24,10 216,51 1963,50 110,27

2,25 2,25 0,023 26,50 238,07 1963,50 121,25

2,50 2,50 0,025 29,00 260,53 1963,50 132,69

3,00 3,00 0,030 33,50 300,96 1963,50 153,28

3,50 3,50 0,035 37,90 340,49 1963,50 173,41

4,00 4,00 0,040 42,00 377,33 1963,50 192,17

4,50 4,50 0,045 45,90 412,36 1963,50 210,01

5,00 5,00 0,050 49,50 444,71 1963,50 226,49

5,50 5,50 0,055 52,90 475,25 1963,50 242,04

6,00 6,00 0,060 56,40 506,69 1963,50 258,06

6,50 6,50 0,065 59,50 534,55 1963,50 272,24

7,00 7,00 0,070 62,30 559,70 1963,50 285,05

7,50 7,50 0,075 65,00 583,96 1963,50 297,41

8,00 8,00 0,080 66,70 599,23 1963,50 305,19

8,50 8,50 0,085 64,70 581,26 1963,50 296,03

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze                                

adgilmdebareoba: Ggurjaani-Telavi

BH-5

nimuSis aRwera: BH-5.4W

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili 
zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da qviSis 
linzebiT

3.7-4.0

testirebis meTodi:     BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 29.08.2017

EOTECHSER VICE



proeqti

WaburRili #

nimuSis #

siRrme,  m

TariRi

Seasrula Seamowma daamtkica

xatiaSvili kokolaSvili nacvliSvili

nimuSis aRwera: BH-5.4W

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili zomis 
kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da qviSis linzebiT 3.7-4.0

testirebis meTodi: BS 1377 : Part 7 : 1990 : 7.2 29.08.2017

BH-5

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

gamocda erTRerZa kumSvaze                                                               

adgilmdebareoba: Ggurjaani-Telavi

0,0
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RerZuli deformacia, %
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mSrali 
naSTi

CO 3

--
HCO 3

--
CL

-
SO 4

--
Ca

++
Mg

++
Na

+
+K

+ SO 4

CaSO 4 +2H

2 O
CaCO 3 CO 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

% 0,2101 - 0,211 0,0068 0,019 0,072 0,0035 0,0033

mg-eqv 3,46 0,19 0,40 3,59 0,29 0,16

% mg-eqv 85,48 4,74 9,78 88,81 7,11 4,08

wyliT gamonawuri 100gr. mSrali gruntisaTvis

PH

 g
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1.0-1.5

anionebi kaTionebi

0,95

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

6,80

gruntis qimiuri Sedgenilobis laboratoriuli kvlevis Sedegebi 

1,11 4,68 2,39

TabaSiri, % karbonatebi, %

1

EOTECHSER VICE



portland cementi 

ГОСТ 10178-76

portland cementi 

ГОСТ 10178-76 da 
Slakoportlandcementi

sulfat-mdgradi 
cementi ГОСТ 22266-76

W
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W
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W
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qloridebi, 
portlatcementisaTvis, 

SlakoportlandcementisaTv

is ГОСТ 10178-76 da 
sulfatmdgradi cementisaTvis ГОСТ 

22266-76

#

gamonamuSevris #

klimaturi pirobebi

nimuSis aRebis siRrme, m

betonis marka 

wyalSeuRwevadobis mixedviT

1
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it 5
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klimatis zona
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ადგილმდებარეობა

გრუნტის აღწერა ჭაბურღილი #

ნიმუშის #

სიღრმე,  მ

გამოცდის მეთოდი თარიღი

მომზ. პროცედურა -

დატკეპ. პროცედურა 5

1 2 3

ASTM mould ASTM mould ASTM mould 

2114 2114 2114

10 30 63

გ - - -

გ 8576,0 8801,0 8997,0

გ 4130,0 4112,0 4117,0

გ 4446,0 4689,0 4880,0

დღე 4 4 4

დღე - - -

% - - -

გ 8770,0 9003,0 9176,0

გ 4640,0 4891,0 5059,0

% 36,67

გ/სმ ³ - - -

გ/სმ ³ 2,10 2,22 2,31

% 7,0 7,0 7,0

გ/სმ ³ 1,97 2,07 2,16

გ/სმ³ 1,87 1,97 2,05

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

ASTM D 1883 -99 30.08.2017

წყალგაჯერების დრო

ნიმუშის ზედაპირზე წყლის გამოჩენისატვის საჭირო დრო

BH-2
kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; 
yavisferi-monacrisfro, saSualo da msxvilmarcvlovani qviSis 
SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo 
zomis linzebiT

BH-2.2

3.0-3.2

BS 1377 : Part 4 : 1990 : 7.2.4.3 მოთხოვნილი სიმკვრივე (გ/სმ ³)

4.5 კგ ხელის უროთი ფენა (ბი)

დატკეპვნის ტესტი #

ფორმის წონა + ფუძე (m ₂ )

გრუნტის წონა (m ₃ – m ₂ )

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kaliforniuli maCvenebeli
(simkrivis gansazRvra)

პროექტი Ggurjaani-Telavi

შენიშვნა :

საბოლოო გაჯირჯვება

ფორმის წონა  + ფუძე + წყალგაჯერებული გრუნტი  (m ₄ )

გრუნტის წონა წყალგაჯერების შემდეგ  (m ₂ )

გამოყენებული ფორმა

ფორმის მოცულობა ,  V   სმ ³

დარტყმათა რაოდენობა ფენაზე

საჭირო გრუნტის გამოთვლილი წონა  (m ₁ )

ფორმის წონა  + ფუძე + გრუნტი (m ₃ )

მშრალი გრუნტის წონა (წყალგაჯერებული)

მაქსიმალური მზიდუნარიანობის კოეფიციენტი,
გამომდინარე აგებული დიაგრამიდან

მოცულობითი წონა 
(წყალგაჯერებული)

ρ = m₁/V

ρ = (m₃-m₂)/V

ტენიანობა (w)

95% მშრალი გრუნტის წონა (MDD)

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

0,25 6,0 8,0 0,256 0,341 0,25 19,0 24,0 0,810 1,023 0,25 31,0 41,0 1,321 1,747

0,50 13,0 18,0 0,554 0,767 0,50 33,0 40,0 1,406 1,704 0,50 60,0 73,0 2,556 3,110

0,75 19,0 23,0 0,810 0,980 0,75 47,0 52,0 2,003 2,216 0,75 85,0 105,0 3,622 4,474

1,00 24,0 31,0 1,023 1,321 1,00 57,0 68,0 2,429 2,897 1,00 113,0 129,0 4,815 5,496

1,25 29,0 37,0 1,236 1,576 1,25 68,0 75,0 2,897 3,196 1,25 136,0 148,0 5,795 6,306

1,50 36,0 46,0 1,534 1,960 1,50 77,0 84,0 3,281 3,579 1,50 155,0 168,0 6,604 7,158

1,75 42,0 52,0 1,789 2,216 1,75 86,0 92,0 3,664 3,920 1,75 168,0 180,0 7,158 7,669

2,00 46,0 56,0 1,960 2,386 2,00 94,0 98,0 4,005 4,175 2,00 178,0 191,0 7,584 8,138

2,25 51,0 61,0 2,173 2,599 2,25 100,0 108,0 4,261 4,602 2,25 187,0 200,0 7,967 8,521

2,50 59,0 68,5 2,514 2,919 2,50 109,0 114,6 4,644 4,883 2,50 193,0 208,5 8,223 8,884

2,75 66,0 72,0 2,812 3,068 2,75 115,0 123,0 4,900 5,241 2,75 200,0 213,0 8,521 9,075

3,00 72,0 77,0 3,068 3,281 3,00 121,0 132,0 5,155 5,624 3,00 207,0 219,0 8,820 9,331

3,25 76,0 84,0 3,238 3,579 3,25 129,0 142,0 5,496 6,050 3,25 213,0 225,0 9,075 9,587

3,50 80,0 91,0 3,409 3,877 3,50 137,0 149,0 5,837 6,348 3,50 221,0 231,0 9,416 9,842

3,75 85,0 96,0 3,622 4,090 3,75 145,0 157,0 6,178 6,689 3,75 227,0 237,0 9,672 10,098

4,00 89,0 99,0 3,792 4,218 4,00 152,0 163,0 6,476 6,945 4,00 232,0 242,0 9,885 10,311

4,25 93,0 101,0 3,962 4,303 4,25 157,0 168,0 6,689 7,158 4,25 237,0 247,0 10,098 10,524

4,50 97,0 107,0 4,133 4,559 4,50 164,0 176,0 6,988 7,499 4,50 244,0 251,0 10,396 10,694

4,75 101,0 110,0 4,303 4,687 4,75 172,0 184,0 7,328 7,840 4,75 249,0 257,0 10,609 10,950

5,00 105,0 115,2 4,474 4,910 5,00 178,0 188,0 7,584 8,010 5,00 253,0 261,0 10,780 11,120

5,25 110,0 120,0 4,687 5,113 5,25 183,0 195,0 7,797 8,308 5,25 256,0 265,0 10,907 11,291

5,50 113,0 123,0 4,815 5,241 5,50 188,0 201,0 8,010 8,564 5,50 260,0 269,0 11,078 11,461

5,75 118,0 126,0 5,028 5,368 5,75 195,0 207,0 8,308 8,820 5,75 264,0 273,0 11,248 11,632

6,00 122,0 132,0 5,198 5,624 6,00 200,0 214,0 8,521 9,118 6,00 269,0 275,0 11,461 11,717

6,25 128,0 137,0 5,454 5,837 6,25 207,0 218,0 8,820 9,288 6,25 272,0 278,0 11,589 11,845

6,50 130,0 143,0 5,539 6,093 6,50 210,0 222,0 8,947 9,459 6,50 273,0 281,0 11,632 11,973

6,75 137,0 146,0 5,837 6,221 6,75 215,0 228,0 9,160 9,714 6,75 276,0 284,0 11,760 12,100

7,00 141,0 151,0 6,008 6,434 7,00 218,0 231,0 9,288 9,842 7,00 278,0 286,0 11,845 12,186

7,25 146,0 155,0 6,221 6,604 7,25 224,0 235,0 9,544 10,013 7,25 280,0 288,0 11,930 12,271

7,50 149,0 157,0 6,348 6,689 7,50 228,0 239,0 9,714 10,183 7,50 282,0 290,0 12,015 12,356

ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

2,5 მმ 19,04 22,11 2,5 მმ 35,18 36,99 2,5 მმ 62,30 67,30

5,0 მმ 22,37 24,55 5,0 მმ 37,92 40,05 5,0 მმ 53,90 55,60
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ვა
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მმ

67,30CBR -ის მნიშვნელობა 24,55 CBR -ის მნიშვნელობა 40,05 CBR -ის მნიშვნელობა 

SeniSvna: შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

ნიმუში დატკეპვნილია 10 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 30 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 63 დარტყმით 

ფენაზე

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დ
გუ

ში
ს 

დ
აძ
ი
რ
ვა
, 
 
 
მმ

დეფორმ. სიჩქარე,  მმ/წთ 1,27 დანაყოფის ფასი,   ნ/დან. 42,61

ცდა #1 ცდა #2 ცდა #3

ნიმუშის # BH-2.2 სიღრმე,  მ 3.0-3.2

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 30.08.2017
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!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi ჭაბურღილი 
#

BH-2

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა

2,5 მმ 19,04 22,11

5,0 მმ 22,37 24,55

2,5 მმ 35,18 36,99

5,0 მმ 37,92 40,05

2,5 მმ 62,30 67,30

5,0 მმ 53,90 55,60

შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

2,07

ტესტი # 3 67,30 2,16

შენიშვნა: შეასრულა
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2,16 95 % 36,67 %ტესტი # 2 40,05
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ნიმუშის # BH-2.2 სიღრმე,  მ 3.0-3.2

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 30.08.2017
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!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi ჭაბურღილი 
#

BH-2
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დგუშის ჩაძირვის სიღრმე,  მმ

ტესტი # 1 (ზედა)

ტესტი # 1 (ქვედა)

ტესტი # 2 (ზედა)

ტესტი # 2 (ქვედა)

ტესტი # 3 (ზედა)

ტესტი # 3 (ქვვედა)
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1,93 2,03 2,13

C
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ჩონჩხის წონა, გ/სმ³

EOTECHSER VICE



ადგილმდებარეობა

გრუნტის აღწერა ჭაბურღილი #

ნიმუშის #

სიღრმე,  მ

გამოცდის მეთოდი თარიღი

მომზ. პროცედურა -

დატკეპ. პროცედურა 5

1 2 3

ASTM mould ASTM mould ASTM mould 

2114 2114 2114

10 30 63

გ - - -

გ 8585,0 8826,0 9012,0

გ 4156,0 4164,0 4125,0

გ 4429,0 4662,0 4887,0

დღე 4 4 4

დღე - - -

% - - -

გ 8782,0 9015,0 9189,0

გ 4626,0 4851,0 5064,0

% 39,24

გ/სმ ³ - - -

გ/სმ ³ 2,10 2,21 2,31

% 7,2 7,2 7,2

გ/სმ ³ 1,95 2,06 2,16

გ/სმ³ 1,86 1,95 2,05

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

ASTM D 1883 -99 30.08.2017

წყალგაჯერების დრო

ნიმუშის ზედაპირზე წყლის გამოჩენისატვის საჭირო დრო

BH-4
kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; 
yavisferi-monacrisfro, saSualo da msxvilmarcvlovani qviSis 
SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo 
zomis linzebiT

BH-4.3

4.5-4.8

BS 1377 : Part 4 : 1990 : 7.2.4.3 მოთხოვნილი სიმკვრივე (გ/სმ ³)

4.5 კგ ხელის უროთი ფენა (ბი)

დატკეპვნის ტესტი #

ფორმის წონა + ფუძე (m ₂ )

გრუნტის წონა (m ₃ – m ₂ )

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kaliforniuli maCvenebeli
(simkrivis gansazRvra)

პროექტი Ggurjaani-Telavi

შენიშვნა :

საბოლოო გაჯირჯვება

ფორმის წონა  + ფუძე + წყალგაჯერებული გრუნტი  (m ₄ )

გრუნტის წონა წყალგაჯერების შემდეგ  (m ₂ )

გამოყენებული ფორმა

ფორმის მოცულობა ,  V   სმ ³

დარტყმათა რაოდენობა ფენაზე

საჭირო გრუნტის გამოთვლილი წონა  (m ₁ )

ფორმის წონა  + ფუძე + გრუნტი (m ₃ )

მშრალი გრუნტის წონა (წყალგაჯერებული)

მაქსიმალური მზიდუნარიანობის კოეფიციენტი,
გამომდინარე აგებული დიაგრამიდან

მოცულობითი წონა 
(წყალგაჯერებული)

ρ = m₁/V

ρ = (m₃-m₂)/V

ტენიანობა (w)

95% მშრალი გრუნტის წონა (MDD)

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

0,25 7,0 10,0 0,298 0,426 0,25 18,0 23,0 0,767 0,980 0,25 32,0 44,0 1,363 1,875

0,50 15,0 18,0 0,639 0,767 0,50 32,0 40,0 1,363 1,704 0,50 67,0 85,0 2,855 3,622

0,75 21,0 25,0 0,895 1,065 0,75 45,0 54,0 1,917 2,301 0,75 97,0 117,0 4,133 4,985

1,00 26,0 33,0 1,108 1,406 1,00 55,0 68,0 2,343 2,897 1,00 125,0 140,0 5,326 5,965

1,25 33,0 40,0 1,406 1,704 1,25 66,0 78,0 2,812 3,323 1,25 146,0 159,0 6,221 6,774

1,50 40,0 49,0 1,704 2,088 1,50 75,0 89,0 3,196 3,792 1,50 161,0 175,0 6,860 7,456

1,75 46,0 55,0 1,960 2,343 1,75 86,0 97,0 3,664 4,133 1,75 174,0 185,0 7,414 7,882

2,00 50,0 61,0 2,130 2,599 2,00 94,0 105,0 4,005 4,474 2,00 184,0 196,0 7,840 8,351

2,25 55,0 66,0 2,343 2,812 2,25 101,0 115,0 4,303 4,900 2,25 193,0 205,0 8,223 8,734

2,50 61,0 73,5 2,599 3,132 2,50 110,0 122,6 4,687 5,224 2,50 199,0 213,5 8,479 9,097

2,75 66,0 77,0 2,812 3,281 2,75 121,0 129,0 5,155 5,496 2,75 206,0 218,0 8,777 9,288

3,00 72,0 82,0 3,068 3,494 3,00 127,0 138,0 5,411 5,880 3,00 213,0 224,0 9,075 9,544

3,25 76,0 89,0 3,238 3,792 3,25 135,0 146,0 5,752 6,221 3,25 219,0 228,0 9,331 9,714

3,50 80,0 93,0 3,409 3,962 3,50 143,0 153,0 6,093 6,519 3,50 225,0 234,0 9,587 9,970

3,75 85,0 98,0 3,622 4,175 3,75 151,0 161,0 6,434 6,860 3,75 231,0 240,0 9,842 10,226

4,00 89,0 101,0 3,792 4,303 4,00 158,0 167,0 6,732 7,115 4,00 234,0 243,0 9,970 10,353

4,25 93,0 106,0 3,962 4,516 4,25 163,0 172,0 6,945 7,328 4,25 239,0 248,0 10,183 10,567

4,50 97,0 112,0 4,133 4,772 4,50 170,0 178,0 7,243 7,584 4,50 244,0 252,0 10,396 10,737

4,75 101,0 115,0 4,303 4,900 4,75 179,0 186,0 7,627 7,925 4,75 249,0 258,0 10,609 10,993

5,00 105,0 120,2 4,474 5,123 5,00 185,0 190,0 7,882 8,095 5,00 251,0 262,0 10,694 11,163

5,25 112,0 125,0 4,772 5,326 5,25 190,0 197,0 8,095 8,394 5,25 254,0 266,0 10,822 11,333

5,50 115,0 128,0 4,900 5,454 5,50 195,0 203,0 8,308 8,649 5,50 258,0 268,0 10,993 11,419

5,75 120,0 131,0 5,113 5,582 5,75 202,0 209,0 8,607 8,905 5,75 262,0 272,0 11,163 11,589

6,00 126,0 137,0 5,368 5,837 6,00 207,0 216,0 8,820 9,203 6,00 267,0 274,0 11,376 11,674

6,25 132,0 142,0 5,624 6,050 6,25 214,0 220,0 9,118 9,374 6,25 270,0 277,0 11,504 11,802

6,50 135,0 148,0 5,752 6,306 6,50 217,0 224,0 9,246 9,544 6,50 271,0 280,0 11,546 11,930

6,75 140,0 151,0 5,965 6,434 6,75 222,0 230,0 9,459 9,800 6,75 274,0 283,0 11,674 12,058

7,00 144,0 156,0 6,135 6,647 7,00 225,0 233,0 9,587 9,927 7,00 276,0 285,0 11,760 12,143

7,25 149,0 160,0 6,348 6,817 7,25 231,0 237,0 9,842 10,098 7,25 278,0 287,0 11,845 12,228

7,50 152,0 162,0 6,476 6,902 7,50 235,0 241,0 10,013 10,268 7,50 281,0 289,0 11,973 12,313

ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

2,5 მმ 19,69 23,72 2,5 მმ 35,51 39,57 2,5 მმ 64,23 68,91

5,0 მმ 22,37 25,62 5,0 მმ 39,41 40,48 5,0 მმ 53,47 55,82
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68,91CBR -ის მნიშვნელობა 25,62 CBR -ის მნიშვნელობა 40,48 CBR -ის მნიშვნელობა 

SeniSvna: შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

ნიმუში დატკეპვნილია 10 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 30 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 63 დარტყმით 

ფენაზე

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დ
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ვა
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მმ

დეფორმ. სიჩქარე,  მმ/წთ 1,27 დანაყოფის ფასი,   ნ/დან. 42,61

ცდა #1 ცდა #2 ცდა #3

ნიმუშის # BH-4.3 სიღრმე,  მ 4.5-4.8

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 30.08.2017
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!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi ჭაბურღილი 
#

BH-4

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა

2,5 მმ 19,69 23,72

5,0 მმ 22,37 25,62

2,5 მმ 35,51 39,57

5,0 მმ 39,41 40,48

2,5 მმ 64,23 68,91

5,0 მმ 53,47 55,82

შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

2,06

ტესტი # 3 68,91 2,16

შენიშვნა: შეასრულა

მა
ქს
ი
მა
ლ
უ
რ
ი

 

ჩო
ნჩ
ხ
ი
ს 
სი

მკ
ვრ

ი
ვი

ს 

მო
თ
ხ
ო
ვნ
ად

ი
 

პრ
ო
ც
ენ
ტ
ი

მი
ღ
ებ
უ
ლ
ი

 C
B

R
-ი

 

მა
ქს
ი
მა
ლ
უ
რ
ი

 

ჩო
ნჩ
ხ
ი
ს 
წო

ნი
ს 

9
5

%
პი

რ
ო
ბე
ბშ

ი
ტესტი # 1 25,62 1,95

2,16 95 % 39,24 %ტესტი # 2 40,48

პე
ნე
ტ
რ
აც

ი
ი
ს 
სი

ღ
რ
მე

, 

მმ

CBR-ის 

მნიშვნლობა, 

%

მი
ღ
ებ
უ
ლ
ი

 C
B

R
-ი

, 
 %

ჩო
ნჩ
ხ
ი
ს 
სი

მკ
ვრ

ი
ვე

, 

ρ
d
 გ

/ს
მ³

მა
ქს
ი
მა
ლ
უ
რ
ი

 

ჩო
ნჩ
ხ
ი
ს 
სი

მკ
ვრ

ი
ვე

, 
 

ρ
d

m
a

x
  
გ/
სმ

³

ნიმუშის # BH-4.3 სიღრმე,  მ 4.5-4.8

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 30.08.2017
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!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi ჭაბურღილი 
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EOTECHSER VICE



ადგილმდებარეობა

გრუნტის აღწერა ჭაბურღილი #

ნიმუშის #

სიღრმე,  მ

გამოცდის მეთოდი თარიღი

მომზ. პროცედურა -

დატკეპ. პროცედურა 5

1 2 3

ASTM mould ASTM mould ASTM mould 

2114 2114 2114

10 30 63

გ - - -

გ 8591,0 8883,0 9063,0

გ 4159,0 4187,0 4116,0

გ 4432,0 4696,0 4947,0

დღე 4 4 4

დღე - - -

% - - -

გ 8787,0 9066,0 9245,0

გ 4628,0 4879,0 5129,0

% 51,98

გ/სმ ³ - - -

გ/სმ ³ 2,10 2,22 2,34

% 6,0 6,0 6,0

გ/სმ ³ 1,98 2,10 2,21

გ/სმ³ 1,88 1,99 2,10

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

ASTM D 1883 -99 29.08.2017

წყალგაჯერების დრო

ნიმუშის ზედაპირზე წყლის გამოჩენისატვის საჭირო დრო

BH-5

gzis sagebi grunti, warmodgenili wvrili da saSualo zomis 
kenWnariT, xreSis CanarTebiT; saSualo da msxvilmarcvlovani 
qviSis SemavsebliT 20-30%-mde

BH-5.1

0.1-0.5

BS 1377 : Part 4 : 1990 : 7.2.4.3 მოთხოვნილი სიმკვრივე (გ/სმ ³)

4.5 კგ ხელის უროთი ფენა (ბი)

დატკეპვნის ტესტი #

ფორმის წონა + ფუძე (m ₂ )

გრუნტის წონა (m ₃ – m ₂ )

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kaliforniuli maCvenebeli
(simkrivis gansazRvra)

პროექტი Ggurjaani-Telavi

შენიშვნა :

საბოლოო გაჯირჯვება

ფორმის წონა  + ფუძე + წყალგაჯერებული გრუნტი  (m ₄ )

გრუნტის წონა წყალგაჯერების შემდეგ  (m ₂ )

გამოყენებული ფორმა

ფორმის მოცულობა ,  V   სმ ³

დარტყმათა რაოდენობა ფენაზე

საჭირო გრუნტის გამოთვლილი წონა  (m ₁ )

ფორმის წონა  + ფუძე + გრუნტი (m ₃ )

მშრალი გრუნტის წონა (წყალგაჯერებული)

მაქსიმალური მზიდუნარიანობის კოეფიციენტი,
გამომდინარე აგებული დიაგრამიდან

მოცულობითი წონა 
(წყალგაჯერებული)

ρ = m₁/V

ρ = (m₃-m₂)/V

ტენიანობა (w)

95% მშრალი გრუნტის წონა (MDD)

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

0,25 14,0 17,0 0,596 0,724 0,25 22,0 27,0 0,937 1,150 0,25 34,0 46,0 1,449 1,960

0,50 23,0 30,0 0,980 1,278 0,50 38,0 48,0 1,619 2,045 0,50 70,0 86,0 2,982 3,664

0,75 31,0 38,0 1,321 1,619 0,75 53,0 64,0 2,258 2,727 0,75 102,0 125,0 4,346 5,326

1,00 39,0 48,0 1,662 2,045 1,00 68,0 80,0 2,897 3,409 1,00 133,0 152,0 5,667 6,476

1,25 44,0 55,0 1,875 2,343 1,25 82,0 96,0 3,494 4,090 1,25 156,0 181,0 6,647 7,712

1,50 51,0 64,0 2,173 2,727 1,50 96,0 112,0 4,090 4,772 1,50 180,0 203,0 7,669 8,649

1,75 57,0 70,0 2,429 2,982 1,75 109,0 126,0 4,644 5,368 1,75 200,0 221,0 8,521 9,416

2,00 63,0 76,0 2,684 3,238 2,00 123,0 137,0 5,241 5,837 2,00 214,0 234,0 9,118 9,970

2,25 68,0 81,0 2,897 3,451 2,25 132,0 150,0 5,624 6,391 2,25 226,0 246,0 9,629 10,481

2,50 76,0 88,5 3,238 3,771 2,50 144,0 159,6 6,135 6,800 2,50 238,0 257,5 10,140 10,971

2,75 83,0 93,0 3,536 3,962 2,75 153,0 168,0 6,519 7,158 2,75 250,0 266,0 10,652 11,333

3,00 90,0 100,0 3,835 4,261 3,00 162,0 177,0 6,902 7,541 3,00 257,0 275,0 10,950 11,717

3,25 97,0 107,0 4,133 4,559 3,25 170,0 187,0 7,243 7,967 3,25 266,0 283,0 11,333 12,058

3,50 101,0 114,0 4,303 4,857 3,50 178,0 194,0 7,584 8,266 3,50 274,0 289,0 11,674 12,313

3,75 106,0 119,0 4,516 5,070 3,75 186,0 202,0 7,925 8,607 3,75 280,0 295,0 11,930 12,569

4,00 112,0 125,0 4,772 5,326 4,00 196,0 208,0 8,351 8,862 4,00 285,0 302,0 12,143 12,867

4,25 118,0 129,0 5,028 5,496 4,25 201,0 213,0 8,564 9,075 4,25 290,0 307,0 12,356 13,080

4,50 124,0 135,0 5,283 5,752 4,50 208,0 221,0 8,862 9,416 4,50 297,0 311,0 12,654 13,251

4,75 130,0 142,0 5,539 6,050 4,75 216,0 229,0 9,203 9,757 4,75 302,0 317,0 12,867 13,506

5,00 134,0 147,2 5,709 6,273 5,00 222,0 233,0 9,459 9,927 5,00 306,0 321,0 13,038 13,677

5,25 142,0 150,0 6,050 6,391 5,25 227,0 240,0 9,672 10,226 5,25 309,0 325,0 13,166 13,847

5,50 145,0 154,0 6,178 6,561 5,50 232,0 246,0 9,885 10,481 5,50 313,0 329,0 13,336 14,018

5,75 150,0 160,0 6,391 6,817 5,75 239,0 252,0 10,183 10,737 5,75 317,0 333,0 13,506 14,188

6,00 154,0 166,0 6,561 7,073 6,00 244,0 259,0 10,396 11,035 6,00 322,0 335,0 13,719 14,273

6,25 160,0 171,0 6,817 7,286 6,25 251,0 263,0 10,694 11,206 6,25 325,0 338,0 13,847 14,401

6,50 162,0 177,0 6,902 7,541 6,50 254,0 267,0 10,822 11,376 6,50 326,0 341,0 13,890 14,529

6,75 169,0 180,0 7,201 7,669 6,75 259,0 273,0 11,035 11,632 6,75 329,0 344,0 14,018 14,657

7,00 173,0 185,0 7,371 7,882 7,00 262,0 276,0 11,163 11,760 7,00 331,0 346,0 14,103 14,742

7,25 178,0 189,0 7,584 8,053 7,25 268,0 280,0 11,419 11,930 7,25 333,0 348,0 14,188 14,827

7,50 181,0 191,0 7,712 8,138 7,50 272,0 284,0 11,589 12,100 7,50 335,0 350,0 14,273 14,912

ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

2,5 მმ 24,53 28,57 2,5 მმ 46,48 51,52 2,5 მმ 76,82 83,12

5,0 მმ 28,55 31,37 5,0 მმ 47,29 49,64 5,0 მმ 65,19 68,38
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მმ

83,12CBR -ის მნიშვნელობა 31,37 CBR -ის მნიშვნელობა 51,52 CBR -ის მნიშვნელობა 

SeniSvna: შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

ნიმუში დატკეპვნილია 10 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 30 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 63 დარტყმით 

ფენაზე

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დ
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, 
 
 
მმ

დეფორმ. სიჩქარე,  მმ/წთ 1,27 დანაყოფის ფასი,   ნ/დან. 42,61

ცდა #1 ცდა #2 ცდა #3

ნიმუშის # BH-5.1 სიღრმე,  მ 0.1-0.5

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 29.08.2017
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!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi ჭაბურღილი 
#

BH-5

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა

2,5 მმ 24,53 28,57

5,0 მმ 28,55 31,37

2,5 მმ 46,48 51,52

5,0 მმ 47,29 49,64

2,5 მმ 76,82 83,12

5,0 მმ 65,19 68,38

შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

2,10

ტესტი # 3 83,12 2,21

შენიშვნა: შეასრულა
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ნიმუშის # BH-5.1 სიღრმე,  მ 0.1-0.5

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 29.08.2017

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi ჭაბურღილი 
#

BH-5
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დგუშის ჩაძირვის სიღრმე,  მმ

ტესტი # 1 (ზედა)

ტესტი # 1 (ქვედა)

ტესტი # 2 (ზედა)

ტესტი # 2 (ქვედა)

ტესტი # 3 (ზედა)

ტესტი # 3 (ქვვედა)
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ჩონჩხის წონა, გ/სმ³

EOTECHSER VICE



ადგილმდებარეობა

გრუნტის აღწერა ჭაბურღილი #

ნიმუშის #

სიღრმე,  მ

გამოცდის მეთოდი თარიღი

მომზ. პროცედურა -

დატკეპ. პროცედურა 5

1 2 3

ASTM mould ASTM mould ASTM mould 

2114 2114 2114

10 30 63

გ - - -

გ 8516,0 8717,0 9021,0

გ 4125,0 4106,0 4149,0

გ 4391,0 4611,0 4872,0

დღე 4 4 4

დღე - - -

% - - -

გ 8715,0 8913,0 9197,0

გ 4590,0 4807,0 5048,0

% 38,80

გ/სმ ³ - - -

გ/სმ ³ 2,08 2,18 2,30

% 7,7 7,7 7,7

გ/სმ ³ 1,93 2,03 2,14

გ/სმ³ 1,83 1,92 2,03

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

შენიშვნა :

საბოლოო გაჯირჯვება

ფორმის წონა  + ფუძე + წყალგაჯერებული გრუნტი  (m ₄ )

გრუნტის წონა წყალგაჯერების შემდეგ  (m ₂ )

გამოყენებული ფორმა

ფორმის მოცულობა ,  V   სმ ³

დარტყმათა რაოდენობა ფენაზე

საჭირო გრუნტის გამოთვლილი წონა  (m ₁ )

ფორმის წონა  + ფუძე + გრუნტი (m ₃ )

მშრალი გრუნტის წონა (წყალგაჯერებული)

მაქსიმალური მზიდუნარიანობის კოეფიციენტი,
გამომდინარე აგებული დიაგრამიდან

მოცულობითი წონა 
(წყალგაჯერებული)

ρ = m₁/V

ρ = (m₃-m₂)/V

ტენიანობა (w)

95% მშრალი გრუნტის წონა (MDD)

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kaliforniuli maCvenebeli
(simkrivis gansazRvra)

პროექტი Ggurjaani-Telavi

ASTM D 1883 -99 30.08.2017

წყალგაჯერების დრო

ნიმუშის ზედაპირზე წყლის გამოჩენისატვის საჭირო დრო

BH-6
kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; 
yavisferi-monacrisfro, saSualo da msxvilmarcvlovani qviSis 
SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo 
zomis linzebiT

BH-6.3

4.0-4.5

BS 1377 : Part 4 : 1990 : 7.2.4.3 მოთხოვნილი სიმკვრივე (გ/სმ ³)

4.5 კგ ხელის უროთი ფენა (ბი)

დატკეპვნის ტესტი #

ფორმის წონა + ფუძე (m ₂ )

გრუნტის წონა (m ₃ – m ₂ )

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

0,25 6,0 9,0 0,256 0,383 0,25 16,0 19,0 0,682 0,810 0,25 31,0 40,0 1,321 1,704

0,50 12,0 17,0 0,511 0,724 0,50 29,0 33,0 1,236 1,406 0,50 62,0 79,0 2,642 3,366

0,75 18,0 24,0 0,767 1,023 0,75 41,0 47,0 1,747 2,003 0,75 89,0 105,0 3,792 4,474

1,00 23,0 32,0 0,980 1,363 1,00 49,0 59,0 2,088 2,514 1,00 110,0 128,0 4,687 5,454

1,25 30,0 36,0 1,278 1,534 1,25 60,0 69,0 2,556 2,940 1,25 126,0 144,0 5,368 6,135

1,50 37,0 43,0 1,576 1,832 1,50 67,0 80,0 2,855 3,409 1,50 140,0 159,0 5,965 6,774

1,75 43,0 49,0 1,832 2,088 1,75 78,0 86,0 3,323 3,664 1,75 153,0 169,0 6,519 7,201

2,00 47,0 55,0 2,003 2,343 2,00 86,0 94,0 3,664 4,005 2,00 163,0 178,0 6,945 7,584

2,25 52,0 60,0 2,216 2,556 2,25 93,0 104,0 3,962 4,431 2,25 172,0 187,0 7,328 7,967

2,50 58,0 67,5 2,471 2,876 2,50 102,0 111,6 4,346 4,755 2,50 178,0 195,5 7,584 8,330

2,75 63,0 71,0 2,684 3,025 2,75 110,0 117,0 4,687 4,985 2,75 185,0 200,0 7,882 8,521

3,00 69,0 76,0 2,940 3,238 3,00 114,0 124,0 4,857 5,283 3,00 192,0 206,0 8,181 8,777

3,25 73,0 80,0 3,110 3,409 3,25 122,0 132,0 5,198 5,624 3,25 198,0 210,0 8,436 8,947

3,50 77,0 84,0 3,281 3,579 3,50 130,0 139,0 5,539 5,922 3,50 204,0 216,0 8,692 9,203

3,75 82,0 89,0 3,494 3,792 3,75 136,0 147,0 5,795 6,263 3,75 210,0 222,0 8,947 9,459

4,00 86,0 92,0 3,664 3,920 4,00 139,0 151,0 5,922 6,434 4,00 213,0 225,0 9,075 9,587

4,25 90,0 97,0 3,835 4,133 4,25 144,0 156,0 6,135 6,647 4,25 218,0 229,0 9,288 9,757

4,50 94,0 103,0 4,005 4,389 4,50 149,0 162,0 6,348 6,902 4,50 223,0 233,0 9,501 9,927

4,75 98,0 106,0 4,175 4,516 4,75 155,0 170,0 6,604 7,243 4,75 228,0 239,0 9,714 10,183

5,00 102,0 109,2 4,346 4,654 5,00 161,0 174,0 6,860 7,414 5,00 230,0 243,0 9,800 10,353

5,25 106,0 114,0 4,516 4,857 5,25 166,0 181,0 7,073 7,712 5,25 233,0 246,0 9,927 10,481

5,50 108,0 117,0 4,602 4,985 5,50 171,0 187,0 7,286 7,967 5,50 237,0 248,0 10,098 10,567

5,75 113,0 120,0 4,815 5,113 5,75 178,0 193,0 7,584 8,223 5,75 241,0 252,0 10,268 10,737

6,00 117,0 123,0 4,985 5,241 6,00 183,0 200,0 7,797 8,521 6,00 246,0 254,0 10,481 10,822

6,25 121,0 128,0 5,155 5,454 6,25 190,0 204,0 8,095 8,692 6,25 249,0 257,0 10,609 10,950

6,50 124,0 130,0 5,283 5,539 6,50 193,0 208,0 8,223 8,862 6,50 250,0 260,0 10,652 11,078

6,75 127,0 133,0 5,411 5,667 6,75 198,0 214,0 8,436 9,118 6,75 253,0 263,0 10,780 11,206

7,00 129,0 138,0 5,496 5,880 7,00 201,0 217,0 8,564 9,246 7,00 255,0 265,0 10,865 11,291

7,25 134,0 140,0 5,709 5,965 7,25 207,0 221,0 8,820 9,416 7,25 257,0 267,0 10,950 11,376

7,50 137,0 142,0 5,837 6,050 7,50 211,0 225,0 8,990 9,587 7,50 260,0 269,0 11,078 11,461

ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

2,5 მმ 18,72 21,79 2,5 მმ 32,92 36,02 2,5 მმ 57,45 63,10

5,0 მმ 21,73 23,27 5,0 მმ 34,30 37,07 5,0 მმ 49,00 51,77

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi ჭაბურღილი 
#

BH-6

ნიმუშის # BH-6.3 სიღრმე,  მ 4.0-4.5

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 30.08.2017

დეფორმ. სიჩქარე,  მმ/წთ 1,27 დანაყოფის ფასი,   ნ/დან. 42,61

ცდა #1 ცდა #2 ცდა #3

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

ნიმუში დატკეპვნილია 10 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 30 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 63 დარტყმით 

ფენაზე

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ
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63,10CBR -ის მნიშვნელობა 23,27 CBR -ის მნიშვნელობა 37,07 CBR -ის მნიშვნელობა 

SeniSvna: შეასრულა შეამოწმა

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა

2,5 მმ 18,72 21,79

5,0 მმ 21,73 23,27

2,5 მმ 32,92 36,02

5,0 მმ 34,30 37,07

2,5 მმ 57,45 63,10

5,0 მმ 49,00 51,77

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi ჭაბურღილი 
#

BH-6

ნიმუშის # BH-6.3 სიღრმე,  მ 4.0-4.5

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 30.08.2017
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შენიშვნა: შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0
,0

0

0
,5

0

1
,0

0

1
,5

0

2
,0

0

2
,5

0

3
,0

0

3
,5

0

4
,0

0

4
,5

0

5
,0

0

5
,5

0

6
,0

0

6
,5

0

7
,0

0

7
,5

0

დ
ატ

ვი
რ
თ
ვა

დ
გუ

შზ
ე,

  კ
ნ

დგუშის ჩაძირვის სიღრმე,  მმ

ტესტი # 1 (ზედა)

ტესტი # 1 (ქვედა)

ტესტი # 2 (ზედა)

ტესტი # 2 (ქვედა)

ტესტი # 3 (ზედა)

ტესტი # 3 (ქვვედა)
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EOTECHSER VICE



ადგილმდებარეობა

გრუნტის აღწერა ჭაბურღილი #

ნიმუშის #

სიღრმე,  მ

გამოცდის მეთოდი თარიღი

მომზ. პროცედურა -

დატკეპ. პროცედურა 5

1 2 3

ASTM mould ASTM mould ASTM mould 

2114 2114 2114

10 30 63

გ - - -

გ 8507,0 8768,0 8979,0

გ 4108,0 4140,0 4087,0

გ 4399,0 4628,0 4892,0

დღე 4 4 4

დღე - - -

% - - -

გ 8701,0 8955,0 9163,0

გ 4593,0 4815,0 5076,0

% 39,76

გ/სმ ³ - - -

გ/სმ ³ 2,08 2,19 2,31

% 7,6 7,6 7,6

გ/სმ ³ 1,93 2,03 2,15

გ/სმ³ 1,84 1,93 2,04

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

შენიშვნა :

საბოლოო გაჯირჯვება

ფორმის წონა  + ფუძე + წყალგაჯერებული გრუნტი  (m ₄ )

გრუნტის წონა წყალგაჯერების შემდეგ  (m ₂ )

გამოყენებული ფორმა

ფორმის მოცულობა ,  V   სმ ³

დარტყმათა რაოდენობა ფენაზე

საჭირო გრუნტის გამოთვლილი წონა  (m ₁ )

ფორმის წონა  + ფუძე + გრუნტი (m ₃ )

მშრალი გრუნტის წონა (წყალგაჯერებული)

მაქსიმალური მზიდუნარიანობის კოეფიციენტი,
გამომდინარე აგებული დიაგრამიდან

მოცულობითი წონა 
(წყალგაჯერებული)

ρ = m₁/V

ρ = (m₃-m₂)/V

ტენიანობა (w)

95% მშრალი გრუნტის წონა (MDD)

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kaliforniuli maCvenebeli
(simkrivis gansazRvra)

პროექტი Ggurjaani-Telavi

ASTM D 1883 -99 30.08.2017

წყალგაჯერების დრო

ნიმუშის ზედაპირზე წყლის გამოჩენისატვის საჭირო დრო

BH-8
kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; 
yavisferi-monacrisfro, saSualo da msxvilmarcvlovani qviSis 
SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo 
zomis linzebiT

BH-8.2

1.5-2.0

BS 1377 : Part 4 : 1990 : 7.2.4.3 მოთხოვნილი სიმკვრივე (გ/სმ ³)

4.5 კგ ხელის უროთი ფენა (ბი)

დატკეპვნის ტესტი #

ფორმის წონა + ფუძე (m ₂ )

გრუნტის წონა (m ₃ – m ₂ )

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

0,25 5,0 7,0 0,213 0,298 0,25 16,0 22,0 0,682 0,937 0,25 35,0 47,0 1,491 2,003

0,50 11,0 15,0 0,469 0,639 0,50 30,0 36,0 1,278 1,534 0,50 66,0 90,0 2,812 3,835

0,75 17,0 22,0 0,724 0,937 0,75 42,0 50,0 1,789 2,130 0,75 98,0 116,0 4,175 4,942

1,00 22,0 30,0 0,937 1,278 1,00 52,0 62,0 2,216 2,642 1,00 119,0 139,0 5,070 5,922

1,25 29,0 34,0 1,236 1,449 1,25 61,0 72,0 2,599 3,068 1,25 139,0 155,0 5,922 6,604

1,50 34,0 41,0 1,449 1,747 1,50 70,0 83,0 2,982 3,536 1,50 156,0 169,0 6,647 7,201

1,75 40,0 47,0 1,704 2,003 1,75 79,0 93,0 3,366 3,962 1,75 169,0 179,0 7,201 7,627

2,00 44,0 50,0 1,875 2,130 2,00 87,0 101,0 3,707 4,303 2,00 179,0 188,0 7,627 8,010

2,25 48,0 55,0 2,045 2,343 2,25 94,0 109,0 4,005 4,644 2,25 188,0 197,0 8,010 8,394

2,50 54,0 62,5 2,301 2,663 2,50 103,0 116,6 4,389 4,968 2,50 194,0 203,3 8,266 8,662

2,75 59,0 64,0 2,514 2,727 2,75 111,0 122,0 4,729 5,198 2,75 201,0 208,0 8,564 8,862

3,00 65,0 69,0 2,769 2,940 3,00 118,0 129,0 5,028 5,496 3,00 208,0 214,0 8,862 9,118

3,25 69,0 73,0 2,940 3,110 3,25 126,0 137,0 5,368 5,837 3,25 212,0 218,0 9,033 9,288

3,50 73,0 77,0 3,110 3,281 3,50 133,0 144,0 5,667 6,135 3,50 214,0 222,0 9,118 9,459

3,75 78,0 82,0 3,323 3,494 3,75 139,0 150,0 5,922 6,391 3,75 218,0 227,0 9,288 9,672

4,00 82,0 85,0 3,494 3,622 4,00 144,0 154,0 6,135 6,561 4,00 221,0 230,0 9,416 9,800

4,25 84,0 90,0 3,579 3,835 4,25 149,0 159,0 6,348 6,774 4,25 225,0 234,0 9,587 9,970

4,50 88,0 96,0 3,749 4,090 4,50 154,0 165,0 6,561 7,030 4,50 230,0 237,0 9,800 10,098

4,75 92,0 99,0 3,920 4,218 4,75 160,0 173,0 6,817 7,371 4,75 235,0 242,0 10,013 10,311

5,00 96,0 102,2 4,090 4,356 5,00 166,0 177,0 7,073 7,541 5,00 237,0 245,0 10,098 10,439

5,25 100,0 107,0 4,261 4,559 5,25 171,0 184,0 7,286 7,840 5,25 239,0 247,0 10,183 10,524

5,50 102,0 110,0 4,346 4,687 5,50 176,0 188,0 7,499 8,010 5,50 241,0 249,0 10,268 10,609

5,75 107,0 113,0 4,559 4,815 5,75 183,0 194,0 7,797 8,266 5,75 245,0 251,0 10,439 10,694

6,00 111,0 116,0 4,729 4,942 6,00 188,0 201,0 8,010 8,564 6,00 248,0 253,0 10,567 10,780

6,25 115,0 121,0 4,900 5,155 6,25 195,0 205,0 8,308 8,734 6,25 251,0 256,0 10,694 10,907

6,50 118,0 123,0 5,028 5,241 6,50 198,0 209,0 8,436 8,905 6,50 252,0 259,0 10,737 11,035

6,75 121,0 127,0 5,155 5,411 6,75 203,0 215,0 8,649 9,160 6,75 254,0 262,0 10,822 11,163

7,00 124,0 130,0 5,283 5,539 7,00 206,0 218,0 8,777 9,288 7,00 256,0 264,0 10,907 11,248

7,25 128,0 134,0 5,454 5,709 7,25 212,0 222,0 9,033 9,459 7,25 258,0 266,0 10,993 11,333

7,50 131,0 136,0 5,582 5,795 7,50 216,0 226,0 9,203 9,629 7,50 261,0 268,0 11,120 11,419

ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

2,5 მმ 17,43 20,17 2,5 მმ 33,25 37,64 2,5 მმ 62,62 65,62

5,0 მმ 20,45 21,78 5,0 მმ 35,36 37,71 5,0 მმ 50,49 52,19

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi ჭაბურღილი 
#

BH-8

ნიმუშის # BH-8.2 სიღრმე,  მ 1.5-2.0

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 30.08.2017

დეფორმ. სიჩქარე,  მმ/წთ 1,27 დანაყოფის ფასი,   ნ/დან. 42,61

ცდა #1 ცდა #2 ცდა #3

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

ნიმუში დატკეპვნილია 10 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 30 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 63 დარტყმით 

ფენაზე

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ
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დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი
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ში
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დ
აძ
ი
რ
ვა
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მმ

65,62CBR -ის მნიშვნელობა 21,78 CBR -ის მნიშვნელობა 37,71 CBR -ის მნიშვნელობა 

SeniSvna: შეასრულა შეამოწმა

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა

2,5 მმ 17,43 20,17

5,0 მმ 20,45 21,78

2,5 მმ 33,25 37,64

5,0 მმ 35,36 37,71

2,5 მმ 62,62 65,62

5,0 მმ 50,49 52,19

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi ჭაბურღილი 
#

BH-8

ნიმუშის # BH-8.2 სიღრმე,  მ 1.5-2.0

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 30.08.2017
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ტესტი # 3 65,62 2,15

შენიშვნა: შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი
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ჩონჩხის წონა, გ/სმ³

EOTECHSER VICE



ადგილმდებარეობა

გრუნტის აღწერა ჭაბურღილი #

ნიმუშის #

სიღრმე,  მ

გამოცდის მეთოდი თარიღი

მომზ. პროცედურა -

დატკეპ. პროცედურა 5

1 2 3

ASTM mould ASTM mould ASTM mould 

2114 2114 2114

10 30 63

გ - - -

გ 8580,0 8861,0 9048,0

გ 4159,0 4187,0 4130,0

გ 4421,0 4674,0 4918,0

დღე 4 4 4

დღე - - -

% - - -

გ 8775,0 9059,0 9227,0

გ 4616,0 4872,0 5097,0

% 40,74

გ/სმ ³ - - -

გ/სმ ³ 2,09 2,21 2,33

% 7,1 7,1 7,1

გ/სმ ³ 1,95 2,06 2,17

გ/სმ³ 1,86 1,96 2,06

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

შენიშვნა :

საბოლოო გაჯირჯვება

ფორმის წონა  + ფუძე + წყალგაჯერებული გრუნტი  (m ₄ )

გრუნტის წონა წყალგაჯერების შემდეგ  (m ₂ )

გამოყენებული ფორმა

ფორმის მოცულობა ,  V   სმ ³

დარტყმათა რაოდენობა ფენაზე

საჭირო გრუნტის გამოთვლილი წონა  (m ₁ )

ფორმის წონა  + ფუძე + გრუნტი (m ₃ )

მშრალი გრუნტის წონა (წყალგაჯერებული)

მაქსიმალური მზიდუნარიანობის კოეფიციენტი,
გამომდინარე აგებული დიაგრამიდან

მოცულობითი წონა 
(წყალგაჯერებული)

ρ = m₁/V

ρ = (m₃-m₂)/V

ტენიანობა (w)

95% მშრალი გრუნტის წონა (MDD)

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kaliforniuli maCvenebeli
(simkrivis gansazRvra)

პროექტი Ggurjaani-Telavi

ASTM D 1883 -99 30.08.2017

წყალგაჯერების დრო

ნიმუშის ზედაპირზე წყლის გამოჩენისატვის საჭირო დრო

BH-9
kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; 
yavisferi-monacrisfro, saSualo da msxvilmarcvlovani qviSis 
SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo 
zomis linzebiT

BH-9.2

3.0-3.2

BS 1377 : Part 4 : 1990 : 7.2.4.3 მოთხოვნილი სიმკვრივე (გ/სმ ³)

4.5 კგ ხელის უროთი ფენა (ბი)

დატკეპვნის ტესტი #

ფორმის წონა + ფუძე (m ₂ )

გრუნტის წონა (m ₃ – m ₂ )

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

0,25 7,0 10,0 0,298 0,426 0,25 17,0 24,0 0,724 1,023 0,25 37,0 51,0 1,576 2,173

0,50 15,0 20,0 0,639 0,852 0,50 31,0 39,0 1,321 1,662 0,50 70,0 98,0 2,982 4,175

0,75 21,0 27,0 0,895 1,150 0,75 43,0 53,0 1,832 2,258 0,75 102,0 128,0 4,346 5,454

1,00 28,0 37,0 1,193 1,576 1,00 55,0 65,0 2,343 2,769 1,00 127,0 151,0 5,411 6,434

1,25 35,0 41,0 1,491 1,747 1,25 64,0 75,0 2,727 3,196 1,25 149,0 169,0 6,348 7,201

1,50 42,0 48,0 1,789 2,045 1,50 73,0 86,0 3,110 3,664 1,50 166,0 184,0 7,073 7,840

1,75 48,0 55,0 2,045 2,343 1,75 83,0 97,0 3,536 4,133 1,75 179,0 196,0 7,627 8,351

2,00 52,0 61,0 2,216 2,599 2,00 94,0 105,0 4,005 4,474 2,00 189,0 206,0 8,053 8,777

2,25 56,0 66,0 2,386 2,812 2,25 101,0 113,0 4,303 4,815 2,25 199,0 215,0 8,479 9,160

2,50 62,0 73,5 2,642 3,132 2,50 110,0 122,5 4,687 5,219 2,50 207,0 221,3 8,820 9,429

2,75 67,0 76,0 2,855 3,238 2,75 118,0 129,0 5,028 5,496 2,75 215,0 227,0 9,160 9,672

3,00 75,0 81,0 3,196 3,451 3,00 127,0 139,0 5,411 5,922 3,00 222,0 234,0 9,459 9,970

3,25 79,0 87,0 3,366 3,707 3,25 135,0 147,0 5,752 6,263 3,25 226,0 239,0 9,629 10,183

3,50 83,0 91,0 3,536 3,877 3,50 142,0 155,0 6,050 6,604 3,50 231,0 245,0 9,842 10,439

3,75 88,0 96,0 3,749 4,090 3,75 150,0 162,0 6,391 6,902 3,75 235,0 250,0 10,013 10,652

4,00 92,0 101,0 3,920 4,303 4,00 155,0 170,0 6,604 7,243 4,00 238,0 253,0 10,140 10,780

4,25 96,0 106,0 4,090 4,516 4,25 163,0 175,0 6,945 7,456 4,25 242,0 257,0 10,311 10,950

4,50 100,0 112,0 4,261 4,772 4,50 171,0 181,0 7,286 7,712 4,50 247,0 260,0 10,524 11,078

4,75 104,0 115,0 4,431 4,900 4,75 177,0 188,0 7,541 8,010 4,75 252,0 265,0 10,737 11,291

5,00 108,0 118,2 4,602 5,038 5,00 183,0 191,8 7,797 8,172 5,00 255,0 268,0 10,865 11,419

5,25 112,0 123,0 4,772 5,241 5,25 188,0 199,0 8,010 8,479 5,25 257,0 271,0 10,950 11,546

5,50 114,0 126,0 4,857 5,368 5,50 193,0 203,0 8,223 8,649 5,50 261,0 275,0 11,120 11,717

5,75 119,0 129,0 5,070 5,496 5,75 200,0 209,0 8,521 8,905 5,75 265,0 277,0 11,291 11,802

6,00 123,0 132,0 5,241 5,624 6,00 205,0 216,0 8,734 9,203 6,00 268,0 279,0 11,419 11,887

6,25 127,0 137,0 5,411 5,837 6,25 212,0 220,0 9,033 9,374 6,25 271,0 282,0 11,546 12,015

6,50 130,0 139,0 5,539 5,922 6,50 215,0 224,0 9,160 9,544 6,50 274,0 285,0 11,674 12,143

6,75 133,0 143,0 5,667 6,093 6,75 220,0 230,0 9,374 9,800 6,75 277,0 288,0 11,802 12,271

7,00 136,0 146,0 5,795 6,221 7,00 223,0 233,0 9,501 9,927 7,00 279,0 290,0 11,887 12,356

7,25 140,0 150,0 5,965 6,391 7,25 229,0 237,0 9,757 10,098 7,25 282,0 292,0 12,015 12,441

7,50 143,0 152,0 6,093 6,476 7,50 233,0 241,0 9,927 10,268 7,50 285,0 294,0 12,143 12,526

ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

2,5 მმ 20,01 23,72 2,5 მმ 35,51 39,54 2,5 მმ 66,82 71,43

5,0 მმ 23,01 25,19 5,0 მმ 38,99 40,86 5,0 მმ 54,32 57,09

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi ჭაბურღილი 
#

BH-9

ნიმუშის # BH-9.2 სიღრმე,  მ 3.0-3.2

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 30.08.2017

დეფორმ. სიჩქარე,  მმ/წთ 1,27 დანაყოფის ფასი,   ნ/დან. 42,61

ცდა #1 ცდა #2 ცდა #3

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

ნიმუში დატკეპვნილია 10 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 30 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 63 დარტყმით 

ფენაზე

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დ
გუ

ში
ს 

დ
აძ
ი
რ
ვა
, 
 
 
მმ

დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი
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71,43CBR -ის მნიშვნელობა 25,19 CBR -ის მნიშვნელობა 40,86 CBR -ის მნიშვნელობა 

SeniSvna: შეასრულა შეამოწმა

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა

2,5 მმ 20,01 23,72

5,0 მმ 23,01 25,19

2,5 მმ 35,51 39,54

5,0 მმ 38,99 40,86

2,5 მმ 66,82 71,43

5,0 მმ 54,32 57,09

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi ჭაბურღილი 
#

BH-9

ნიმუშის # BH-9.2 სიღრმე,  მ 3.0-3.2

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 30.08.2017
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ტესტი # 3 71,43 2,17

შენიშვნა: შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი
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20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

1,92 2,02 2,12
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ჩონჩხის წონა, გ/სმ³

EOTECHSER VICE



ადგილმდებარეობა

გრუნტის აღწერა შურფი #

ნიმუშის #

სიღრმე,  მ

გამოცდის მეთოდი თარიღი

მომზ. პროცედურა -

დატკეპ. პროცედურა 5

1 2 3

ASTM mould ASTM mould ASTM mould 

2114 2114 2114

10 30 63

გ - - -

გ 7819,0 8067,0 8373,0

გ 4112,0 4117,0 4156,0

გ 3707,0 3950,0 4217,0

დღე 4 4 4

დღე - - -

% 0,7 0,6 0,6

გ 8028,0 8271,0 8582,0

გ 3916,0 4154,0 4426,0

% 10,43

გ/სმ ³ - - -

გ/სმ ³ 1,75 1,87 1,99

% 11,4 11,4 11,4

გ/სმ ³ 1,57 1,68 1,79

გ/სმ³ 1,50 1,59 1,70

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

შენიშვნა :

საბოლოო გაჯირჯვება

ფორმის წონა  + ფუძე + წყალგაჯერებული გრუნტი  (m ₄ )

გრუნტის წონა წყალგაჯერების შემდეგ  (m ₂ )

გამოყენებული ფორმა

ფორმის მოცულობა ,  V   სმ ³

დარტყმათა რაოდენობა ფენაზე

საჭირო გრუნტის გამოთვლილი წონა  (m ₁ )

ფორმის წონა  + ფუძე + გრუნტი (m ₃ )

მშრალი გრუნტის წონა (წყალგაჯერებული)

მაქსიმალური მზიდუნარიანობის კოეფიციენტი,
გამომდინარე აგებული დიაგრამიდან

მოცულობითი წონა 
(წყალგაჯერებული)

ρ = m₁/V

ρ = (m₃-m₂)/V

ტენიანობა (w)

95% მშრალი გრუნტის წონა (MDD)

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kaliforniuli maCvenebeli
(simkrivis gansazRvra)

პროექტი Ggurjaani-Telavi

ASTM D 1883 -99 29.08.2017

წყალგაჯერების დრო

ნიმუშის ზედაპირზე წყლის გამოჩენისატვის საჭირო დრო

Pit 2

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; 
wvrili zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da 
qviSis linzebiT

Pit 2.2

1.0-1.5

BS 1377 : Part 4 : 1990 : 7.2.4.3 მოთხოვნილი სიმკვრივე (გ/სმ ³)

4.5 კგ ხელის უროთი ფენა (ბი)

დატკეპვნის ტესტი #

ფორმის წონა + ფუძე (m ₂ )

გრუნტის წონა (m ₃ – m ₂ )

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

0,25 7,0 9,0 0,063 0,081 0,25 14,0 19,0 0,126 0,171 0,25 34,0 51,0 0,305 0,458

0,50 14,0 19,0 0,126 0,171 0,50 27,0 35,0 0,243 0,314 0,50 74,0 99,0 0,665 0,889

0,75 21,0 27,0 0,189 0,243 0,75 38,0 49,0 0,341 0,440 0,75 109,0 131,0 0,979 1,177

1,00 27,0 33,0 0,243 0,296 1,00 48,0 61,0 0,431 0,548 1,00 136,0 164,0 1,222 1,473

1,25 32,0 38,0 0,287 0,341 1,25 57,0 73,0 0,512 0,656 1,25 160,0 186,0 1,437 1,671

1,50 38,0 44,0 0,341 0,395 1,50 69,0 82,0 0,620 0,737 1,50 182,0 204,0 1,635 1,833

1,75 43,0 50,0 0,386 0,449 1,75 79,0 94,0 0,710 0,844 1,75 201,0 218,0 1,806 1,959

2,00 47,0 53,0 0,422 0,476 2,00 86,0 104,0 0,773 0,934 2,00 213,0 231,0 1,914 2,075

2,25 50,0 57,0 0,449 0,512 2,25 97,0 113,0 0,871 1,015 2,25 227,0 243,0 2,039 2,183

2,50 54,0 61,5 0,485 0,553 2,50 105,0 121,6 0,943 1,092 2,50 238,0 255,5 2,138 2,295

2,75 57,0 63,0 0,512 0,566 2,75 111,0 129,0 0,997 1,159 2,75 247,0 264,0 2,219 2,372

3,00 60,0 68,0 0,539 0,611 3,00 120,0 136,0 1,078 1,222 3,00 255,0 274,0 2,291 2,462

3,25 64,0 72,0 0,575 0,647 3,25 129,0 144,0 1,159 1,294 3,25 261,0 280,0 2,345 2,516

3,50 69,0 75,0 0,620 0,674 3,50 137,0 153,0 1,231 1,375 3,50 270,0 286,0 2,426 2,569

3,75 71,0 80,0 0,638 0,719 3,75 145,0 161,0 1,303 1,446 3,75 276,0 295,0 2,480 2,650

4,00 73,0 82,0 0,656 0,737 4,00 153,0 165,0 1,375 1,482 4,00 281,0 300,0 2,524 2,695

4,25 74,0 84,0 0,665 0,755 4,25 158,0 173,0 1,419 1,554 4,25 287,0 305,0 2,578 2,740

4,50 78,0 89,0 0,701 0,800 4,50 166,0 178,0 1,491 1,599 4,50 295,0 310,0 2,650 2,785

4,75 81,0 92,0 0,728 0,827 4,75 172,0 185,0 1,545 1,662 4,75 300,0 316,0 2,695 2,839

5,00 83,0 94,2 0,746 0,847 5,00 179,0 191,0 1,608 1,716 5,00 303,0 321,0 2,722 2,884

5,25 85,0 96,0 0,764 0,862 5,25 185,0 197,0 1,662 1,770 5,25 307,0 325,0 2,758 2,920

5,50 87,0 98,0 0,782 0,880 5,50 189,0 201,0 1,698 1,806 5,50 311,0 327,0 2,794 2,938

5,75 89,0 100,0 0,800 0,898 5,75 197,0 208,0 1,770 1,869 5,75 315,0 331,0 2,830 2,974

6,00 91,0 102,0 0,818 0,916 6,00 201,0 213,0 1,806 1,914 6,00 317,0 333,0 2,848 2,992

6,25 93,0 103,0 0,836 0,925 6,25 205,0 217,0 1,842 1,950 6,25 320,0 336,0 2,875 3,019

6,50 95,0 105,0 0,853 0,943 6,50 211,0 224,0 1,896 2,012 6,50 323,0 337,0 2,902 3,028

6,75 97,0 106,0 0,871 0,952 6,75 217,0 229,0 1,950 2,057 6,75 326,0 340,0 2,929 3,055

7,00 98,0 110,0 0,880 0,988 7,00 221,0 233,0 1,985 2,093 7,00 328,0 342,0 2,947 3,073

7,25 100,0 110,0 0,898 0,988 7,25 228,0 240,0 2,048 2,156 7,25 330,0 343,0 2,965 3,081

7,50 101,0 110,0 0,907 0,988 7,50 232,0 244,0 2,084 2,192 7,50 332,0 345,0 2,983 3,099

ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

2,5 მმ 3,68 4,19 2,5 მმ 7,15 8,28 2,5 მმ 16,20 17,39

5,0 მმ 3,73 4,23 5,0 მმ 8,04 8,58 5,0 მმ 13,61 14,42

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi შურფი # Pit 2

ნიმუშის # Pit 2.2 სიღრმე,  მ 1.0-1.5

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 29.08.2017

დეფორმ. სიჩქარე,  მმ/წთ 1,27 დანაყოფის ფასი,   ნ/დან. 8,98

ცდა #1 ცდა #2 ცდა #3

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

ნიმუში დატკეპვნილია 10 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 30 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 63 დარტყმით 

ფენაზე

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ
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ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი
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17,39CBR -ის მნიშვნელობა 4,23 CBR -ის მნიშვნელობა 8,58 CBR -ის მნიშვნელობა 

SeniSvna: შეასრულა შეამოწმა

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა

2,5 მმ 3,68 4,19

5,0 მმ 3,73 4,23

2,5 მმ 7,15 8,28

5,0 მმ 8,04 8,58

2,5 მმ 16,20 17,39

5,0 მმ 13,61 14,42

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi შურფი # Pit 2

ნიმუშის # Pit 2.2 სიღრმე,  მ 1.0-1.5

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 29.08.2017

მა
ქს
ი
მა
ლ
უ
რ
ი

 

ჩო
ნჩ
ხ
ი
ს 
სი

მკ
ვრ

ი
ვი

ს 

მო
თ
ხ
ო
ვნ
ად

ი
 

პრ
ო
ც
ენ
ტ
ი

მი
ღ
ებ
უ
ლ
ი

 C
B

R
-ი

 

მა
ქს
ი
მა
ლ
უ
რ
ი

 

ჩო
ნჩ
ხ
ი
ს 
წო

ნი
ს 

9
5

%
პი

რ
ო
ბე
ბშ

ი
ტესტი # 1 4,23 1,57

1,79 95 % 10,43 %ტესტი # 2 8,58

პე
ნე
ტ
რ
აც

ი
ი
ს 
სი

ღ
რ
მე

, 

მმ

CBR-ის 

მნიშვნლობა, 

%

მი
ღ
ებ
უ
ლ
ი

 C
B

R
-ი

, 
 %

ჩო
ნჩ
ხ
ი
ს 
სი

მკ
ვრ

ი
ვე

, 

ρ
d
 გ

/ს
მ³

მა
ქს
ი
მა
ლ
უ
რ
ი

 

ჩო
ნჩ
ხ
ი
ს 
სი

მკ
ვრ

ი
ვე

, 
 

ρ
d

m
a

x
  
გ/
სმ

³

1,68

ტესტი # 3 17,39 1,79

შენიშვნა: შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი
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დგუშის ჩაძირვის სიღრმე,  მმ

ტესტი # 1 (ზედა)

ტესტი # 1 (ქვედა)

ტესტი # 2 (ზედა)

ტესტი # 2 (ქვედა)

ტესტი # 3 (ზედა)

ტესტი # 3 (ქვვედა)
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ჩონჩხის წონა, გ/სმ³

EOTECHSER VICE



ადგილმდებარეობა

გრუნტის აღწერა შურფი #

ნიმუშის #

სიღრმე,  მ

გამოცდის მეთოდი თარიღი

მომზ. პროცედურა -

დატკეპ. პროცედურა 5

1 2 3

ASTM mould ASTM mould ASTM mould 

2114 2114 2114

10 30 63

გ - - -

გ 8570,0 8785,0 9037,0

გ 4149,0 4106,0 4125,0

გ 4421,0 4679,0 4912,0

დღე 4 4 4

დღე - - -

% - - -

გ 8779,0 8987,0 9214,0

გ 4630,0 4881,0 5089,0

% 46,69

გ/სმ ³ - - -

გ/სმ ³ 2,09 2,21 2,32

% 6,2 6,2 6,2

გ/სმ ³ 1,97 2,08 2,19

გ/სმ³ 1,87 1,98 2,08

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

შენიშვნა :

საბოლოო გაჯირჯვება

ფორმის წონა  + ფუძე + წყალგაჯერებული გრუნტი  (m ₄ )

გრუნტის წონა წყალგაჯერების შემდეგ  (m ₂ )

გამოყენებული ფორმა

ფორმის მოცულობა ,  V   სმ ³

დარტყმათა რაოდენობა ფენაზე

საჭირო გრუნტის გამოთვლილი წონა  (m ₁ )

ფორმის წონა  + ფუძე + გრუნტი (m ₃ )

მშრალი გრუნტის წონა (წყალგაჯერებული)

მაქსიმალური მზიდუნარიანობის კოეფიციენტი,
გამომდინარე აგებული დიაგრამიდან

მოცულობითი წონა 
(წყალგაჯერებული)

ρ = m₁/V

ρ = (m₃-m₂)/V

ტენიანობა (w)

95% მშრალი გრუნტის წონა (MDD)

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kaliforniuli maCvenebeli
(simkrivis gansazRvra)

პროექტი Ggurjaani-Telavi

ASTM D 1883 -99 29.08.2017

წყალგაჯერების დრო

ნიმუშის ზედაპირზე წყლის გამოჩენისატვის საჭირო დრო

Pit 3

gzis sagebi grunti, warmodgenili wvrili da saSualo zomis 
kenWnariT, xreSis CanarTebiT; saSualo da msxvilmarcvlovani 
qviSis SemavsebliT 20-30%-mde

Pit 3.1

0.0-0.5

BS 1377 : Part 4 : 1990 : 7.2.4.3 მოთხოვნილი სიმკვრივე (გ/სმ ³)

4.5 კგ ხელის უროთი ფენა (ბი)

დატკეპვნის ტესტი #

ფორმის წონა + ფუძე (m ₂ )

გრუნტის წონა (m ₃ – m ₂ )

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

0,25 11,0 14,0 0,469 0,596 0,25 18,0 20,0 0,767 0,852 0,25 30,0 37,0 1,278 1,576

0,50 20,0 23,0 0,852 0,980 0,50 32,0 41,0 1,363 1,747 0,50 59,0 74,0 2,514 3,153

0,75 26,0 31,0 1,108 1,321 0,75 48,0 57,0 2,045 2,429 0,75 87,0 107,0 3,707 4,559

1,00 34,0 39,0 1,449 1,662 1,00 63,0 74,0 2,684 3,153 1,00 111,0 134,0 4,729 5,709

1,25 39,0 46,0 1,662 1,960 1,25 77,0 89,0 3,281 3,792 1,25 134,0 158,0 5,709 6,732

1,50 44,0 53,0 1,875 2,258 1,50 86,0 101,0 3,664 4,303 1,50 155,0 182,0 6,604 7,754

1,75 50,0 59,0 2,130 2,514 1,75 99,0 113,0 4,218 4,815 1,75 175,0 201,0 7,456 8,564

2,00 56,0 65,0 2,386 2,769 2,00 110,0 124,0 4,687 5,283 2,00 191,0 214,0 8,138 9,118

2,25 59,0 70,0 2,514 2,982 2,25 121,0 137,0 5,155 5,837 2,25 205,0 228,0 8,734 9,714

2,50 64,0 77,5 2,727 3,302 2,50 133,0 147,6 5,667 6,289 2,50 219,0 237,5 9,331 10,119

2,75 72,0 84,0 3,068 3,579 2,75 140,0 156,0 5,965 6,647 2,75 228,0 245,0 9,714 10,439

3,00 79,0 89,0 3,366 3,792 3,00 149,0 162,0 6,348 6,902 3,00 235,0 254,0 10,013 10,822

3,25 86,0 96,0 3,664 4,090 3,25 157,0 171,0 6,689 7,286 3,25 241,0 260,0 10,268 11,078

3,50 90,0 103,0 3,835 4,389 3,50 162,0 178,0 6,902 7,584 3,50 249,0 266,0 10,609 11,333

3,75 95,0 107,0 4,048 4,559 3,75 172,0 188,0 7,328 8,010 3,75 255,0 272,0 10,865 11,589

4,00 98,0 113,0 4,175 4,815 4,00 180,0 196,0 7,669 8,351 4,00 258,0 277,0 10,993 11,802

4,25 104,0 117,0 4,431 4,985 4,25 187,0 201,0 7,967 8,564 4,25 263,0 280,0 11,206 11,930

4,50 107,0 122,0 4,559 5,198 4,50 196,0 209,0 8,351 8,905 4,50 269,0 284,0 11,461 12,100

4,75 113,0 127,0 4,815 5,411 4,75 203,0 217,0 8,649 9,246 4,75 273,0 290,0 11,632 12,356

5,00 117,0 132,2 4,985 5,634 5,00 209,0 223,0 8,905 9,501 5,00 275,0 292,0 11,717 12,441

5,25 123,0 135,0 5,241 5,752 5,25 214,0 230,0 9,118 9,800 5,25 278,0 295,0 11,845 12,569

5,50 126,0 139,0 5,368 5,922 5,50 219,0 234,0 9,331 9,970 5,50 282,0 298,0 12,015 12,697

5,75 131,0 144,0 5,582 6,135 5,75 226,0 240,0 9,629 10,226 5,75 286,0 302,0 12,186 12,867

6,00 135,0 149,0 5,752 6,348 6,00 231,0 245,0 9,842 10,439 6,00 289,0 304,0 12,313 12,952

6,25 141,0 152,0 6,008 6,476 6,25 238,0 249,0 10,140 10,609 6,25 292,0 307,0 12,441 13,080

6,50 143,0 158,0 6,093 6,732 6,50 241,0 255,0 10,268 10,865 6,50 293,0 310,0 12,484 13,208

6,75 147,0 161,0 6,263 6,860 6,75 246,0 261,0 10,481 11,120 6,75 296,0 313,0 12,612 13,336

7,00 151,0 164,0 6,434 6,988 7,00 249,0 264,0 10,609 11,248 7,00 298,0 315,0 12,697 13,421

7,25 156,0 168,0 6,647 7,158 7,25 255,0 268,0 10,865 11,419 7,25 303,0 317,0 12,910 13,506

7,50 159,0 170,0 6,774 7,243 7,50 259,0 272,0 11,035 11,589 7,50 305,0 319,0 12,995 13,592

ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

2,5 მმ 20,66 25,02 2,5 მმ 42,93 47,64 2,5 მმ 70,69 76,66

5,0 მმ 24,93 28,17 5,0 მმ 44,52 47,51 5,0 მმ 58,58 62,21

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi შურფი # Pit 3

ნიმუშის # Pit 3.1 სიღრმე,  მ 0.0-0.5

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 29.08.2017

დეფორმ. სიჩქარე,  მმ/წთ 1,27 დანაყოფის ფასი,   ნ/დან. 42,61

ცდა #1 ცდა #2 ცდა #3

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

ნიმუში დატკეპვნილია 10 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 30 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 63 დარტყმით 

ფენაზე

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დ
გუ

ში
ს 

დ
აძ
ი
რ
ვა
, 
 
 
მმ

დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

დ
გუ

ში
ს 

დ
აძ
ი
რ
ვა
, 
 
 
მმ

დ
გუ

ში
ს 

დ
აძ
ი
რ
ვა
, 
 
 
მმ

76,66CBR -ის მნიშვნელობა 28,17 CBR -ის მნიშვნელობა 47,64 CBR -ის მნიშვნელობა 

SeniSvna: შეასრულა შეამოწმა

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა

2,5 მმ 20,66 25,02

5,0 მმ 24,93 28,17

2,5 მმ 42,93 47,64

5,0 მმ 44,52 47,51

2,5 მმ 70,69 76,66

5,0 მმ 58,58 62,21

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi შურფი # Pit 3

ნიმუშის # Pit 3.1 სიღრმე,  მ 0.0-0.5

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 29.08.2017
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ტესტი # 3 76,66 2,19

შენიშვნა: შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი
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დგუშის ჩაძირვის სიღრმე,  მმ

ტესტი # 1 (ზედა)

ტესტი # 1 (ქვედა)

ტესტი # 2 (ზედა)

ტესტი # 2 (ქვედა)

ტესტი # 3 (ზედა)

ტესტი # 3 (ქვვედა)

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

1,93 2,03 2,13

C
B

R
, 

 %

ჩონჩხის წონა, გ/სმ³

EOTECHSER VICE



ადგილმდებარეობა

გრუნტის აღწერა შურფი #

ნიმუშის #

სიღრმე,  მ

გამოცდის მეთოდი თარიღი

მომზ. პროცედურა -

დატკეპ. პროცედურა 5

1 2 3

ASTM mould ASTM mould ASTM mould 

2114 2114 2114

10 30 63

გ - - -

გ 8532,0 8810,0 8986,0

გ 4108,0 4140,0 4087,0

გ 4424,0 4670,0 4899,0

დღე 4 4 4

დღე - - -

% - - -

გ 8752,0 8996,0 9175,0

გ 4644,0 4856,0 5088,0

% 44,90

გ/სმ ³ - - -

გ/სმ ³ 2,09 2,21 2,32

% 6,3 6,3 6,3

გ/სმ ³ 1,97 2,08 2,18

გ/სმ³ 1,87 1,97 2,07

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

შენიშვნა :

საბოლოო გაჯირჯვება

ფორმის წონა  + ფუძე + წყალგაჯერებული გრუნტი  (m ₄ )

გრუნტის წონა წყალგაჯერების შემდეგ  (m ₂ )

გამოყენებული ფორმა

ფორმის მოცულობა ,  V   სმ ³

დარტყმათა რაოდენობა ფენაზე

საჭირო გრუნტის გამოთვლილი წონა  (m ₁ )

ფორმის წონა  + ფუძე + გრუნტი (m ₃ )

მშრალი გრუნტის წონა (წყალგაჯერებული)

მაქსიმალური მზიდუნარიანობის კოეფიციენტი,
გამომდინარე აგებული დიაგრამიდან

მოცულობითი წონა 
(წყალგაჯერებული)

ρ = m₁/V

ρ = (m₃-m₂)/V

ტენიანობა (w)

95% მშრალი გრუნტის წონა (MDD)

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kaliforniuli maCvenebeli
(simkrivis gansazRvra)

პროექტი Ggurjaani-Telavi

ASTM D 1883 -99 29.08.2017

წყალგაჯერების დრო

ნიმუშის ზედაპირზე წყლის გამოჩენისატვის საჭირო დრო

Pit 5

gzis sagebi grunti, warmodgenili wvrili da saSualo zomis 
kenWnariT, xreSis CanarTebiT; saSualo da msxvilmarcvlovani 
qviSis SemavsebliT 20-30%-mde

Pit 5.1

0.2-0.5

BS 1377 : Part 4 : 1990 : 7.2.4.3 მოთხოვნილი სიმკვრივე (გ/სმ ³)

4.5 კგ ხელის უროთი ფენა (ბი)

დატკეპვნის ტესტი #

ფორმის წონა + ფუძე (m ₂ )

გრუნტის წონა (m ₃ – m ₂ )

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

0,25 12,0 15,0 0,511 0,639 0,25 20,0 21,0 0,852 0,895 0,25 31,0 42,0 1,321 1,789

0,50 21,0 25,0 0,895 1,065 0,50 33,0 42,0 1,406 1,789 0,50 64,0 78,0 2,727 3,323

0,75 27,0 33,0 1,150 1,406 0,75 49,0 58,0 2,088 2,471 0,75 90,0 111,0 3,835 4,729

1,00 35,0 41,0 1,491 1,747 1,00 64,0 74,0 2,727 3,153 1,00 117,0 138,0 4,985 5,880

1,25 40,0 48,0 1,704 2,045 1,25 78,0 89,0 3,323 3,792 1,25 140,0 162,0 5,965 6,902

1,50 45,0 55,0 1,917 2,343 1,50 90,0 101,0 3,835 4,303 1,50 161,0 181,0 6,860 7,712

1,75 51,0 61,0 2,173 2,599 1,75 103,0 113,0 4,389 4,815 1,75 181,0 199,0 7,712 8,479

2,00 57,0 67,0 2,429 2,855 2,00 114,0 122,0 4,857 5,198 2,00 195,0 212,0 8,308 9,033

2,25 62,0 72,0 2,642 3,068 2,25 123,0 135,0 5,241 5,752 2,25 207,0 224,0 8,820 9,544

2,50 69,0 79,5 2,940 3,387 2,50 133,0 142,6 5,667 6,076 2,50 218,0 232,5 9,288 9,906

2,75 76,0 84,0 3,238 3,579 2,75 140,0 151,0 5,965 6,434 2,75 227,0 240,0 9,672 10,226

3,00 80,0 89,0 3,409 3,792 3,00 149,0 156,0 6,348 6,647 3,00 233,0 249,0 9,927 10,609

3,25 87,0 96,0 3,707 4,090 3,25 157,0 167,0 6,689 7,115 3,25 239,0 255,0 10,183 10,865

3,50 91,0 103,0 3,877 4,389 3,50 165,0 174,0 7,030 7,414 3,50 247,0 261,0 10,524 11,120

3,75 96,0 108,0 4,090 4,602 3,75 173,0 184,0 7,371 7,840 3,75 253,0 266,0 10,780 11,333

4,00 102,0 114,0 4,346 4,857 4,00 181,0 191,0 7,712 8,138 4,00 256,0 271,0 10,907 11,546

4,25 108,0 118,0 4,602 5,028 4,25 186,0 194,0 7,925 8,266 4,25 261,0 274,0 11,120 11,674

4,50 114,0 124,0 4,857 5,283 4,50 192,0 202,0 8,181 8,607 4,50 266,0 278,0 11,333 11,845

4,75 120,0 129,0 5,113 5,496 4,75 198,0 210,0 8,436 8,947 4,75 270,0 284,0 11,504 12,100

5,00 124,0 134,2 5,283 5,720 5,00 204,0 214,0 8,692 9,118 5,00 272,0 286,0 11,589 12,186

5,25 130,0 137,0 5,539 5,837 5,25 209,0 221,0 8,905 9,416 5,25 275,0 288,0 11,717 12,271

5,50 133,0 141,0 5,667 6,008 5,50 214,0 225,0 9,118 9,587 5,50 279,0 291,0 11,887 12,399

5,75 138,0 146,0 5,880 6,221 5,75 221,0 231,0 9,416 9,842 5,75 283,0 295,0 12,058 12,569

6,00 142,0 151,0 6,050 6,434 6,00 226,0 236,0 9,629 10,055 6,00 286,0 297,0 12,186 12,654

6,25 148,0 154,0 6,306 6,561 6,25 233,0 240,0 9,927 10,226 6,25 289,0 300,0 12,313 12,782

6,50 150,0 160,0 6,391 6,817 6,50 236,0 244,0 10,055 10,396 6,50 290,0 303,0 12,356 12,910

6,75 154,0 163,0 6,561 6,945 6,75 241,0 250,0 10,268 10,652 6,75 293,0 306,0 12,484 13,038

7,00 158,0 168,0 6,732 7,158 7,00 244,0 253,0 10,396 10,780 7,00 295,0 308,0 12,569 13,123

7,25 163,0 172,0 6,945 7,328 7,25 250,0 257,0 10,652 10,950 7,25 297,0 308,0 12,654 13,123

7,50 166,0 174,0 7,073 7,414 7,50 254,0 261,0 10,822 11,120 7,50 299,0 310,0 12,739 13,208

ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

2,5 მმ 22,27 25,66 2,5 მმ 42,93 46,03 2,5 მმ 70,37 75,05

5,0 მმ 26,42 28,60 5,0 მმ 43,46 45,59 5,0 მმ 57,95 60,93

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi შურფი # Pit 5

ნიმუშის # Pit 5.1 სიღრმე,  მ 0.2-0.5

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 29.08.2017

დეფორმ. სიჩქარე,  მმ/წთ 1,27 დანაყოფის ფასი,   ნ/დან. 42,61

ცდა #1 ცდა #2 ცდა #3

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

ნიმუში დატკეპვნილია 10 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 30 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 63 დარტყმით 

ფენაზე

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დ
გუ

ში
ს 

დ
აძ
ი
რ
ვა
, 
 
 
მმ

დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

დ
გუ

ში
ს 

დ
აძ
ი
რ
ვა
, 
 
 
მმ

დ
გუ

ში
ს 

დ
აძ
ი
რ
ვა
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75,05CBR -ის მნიშვნელობა 28,60 CBR -ის მნიშვნელობა 46,03 CBR -ის მნიშვნელობა 

SeniSvna: შეასრულა შეამოწმა

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა

2,5 მმ 22,27 25,66

5,0 მმ 26,42 28,60

2,5 მმ 42,93 46,03

5,0 მმ 43,46 45,59

2,5 მმ 70,37 75,05

5,0 მმ 57,95 60,93

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi შურფი # Pit 5

ნიმუშის # Pit 5.1 სიღრმე,  მ 0.2-0.5

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 29.08.2017
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ტესტი # 3 75,05 2,18

შენიშვნა: შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი
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დგუშის ჩაძირვის სიღრმე,  მმ

ტესტი # 1 (ზედა)

ტესტი # 1 (ქვედა)

ტესტი # 2 (ზედა)

ტესტი # 2 (ქვედა)

ტესტი # 3 (ზედა)

ტესტი # 3 (ქვვედა)
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EOTECHSER VICE



ადგილმდებარეობა

გრუნტის აღწერა შურფი #

ნიმუშის #

სიღრმე,  მ

გამოცდის მეთოდი თარიღი

მომზ. პროცედურა -

დატკეპ. პროცედურა 5

1 2 3

ASTM mould ASTM mould ASTM mould 

2114 2114 2114

10 30 63

გ - - -

გ 7801,0 8086,0 8312,0

გ 4106,0 4149,0 4125,0

გ 3695,0 3937,0 4187,0

დღე 4 4 4

დღე - - -

% 0,7 0,6 0,6

გ 8020,0 8289,0 8504,0

გ 3914,0 4140,0 4379,0

% 9,67

გ/სმ ³ - - -

გ/სმ ³ 1,75 1,86 1,98

% 11,7 11,7 11,7

გ/სმ ³ 1,56 1,67 1,77

გ/სმ³ 1,49 1,58 1,68

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

შენიშვნა :

საბოლოო გაჯირჯვება

ფორმის წონა  + ფუძე + წყალგაჯერებული გრუნტი  (m ₄ )

გრუნტის წონა წყალგაჯერების შემდეგ  (m ₂ )

გამოყენებული ფორმა

ფორმის მოცულობა ,  V   სმ ³

დარტყმათა რაოდენობა ფენაზე

საჭირო გრუნტის გამოთვლილი წონა  (m ₁ )

ფორმის წონა  + ფუძე + გრუნტი (m ₃ )

მშრალი გრუნტის წონა (წყალგაჯერებული)

მაქსიმალური მზიდუნარიანობის კოეფიციენტი,
გამომდინარე აგებული დიაგრამიდან

მოცულობითი წონა 
(წყალგაჯერებული)

ρ = m₁/V

ρ = (m₃-m₂)/V

ტენიანობა (w)

95% მშრალი გრუნტის წონა (MDD)

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kaliforniuli maCvenebeli
(simkrivis gansazRvra)

პროექტი Ggurjaani-Telavi

ASTM D 1883 -99 29.08.2017

წყალგაჯერების დრო

ნიმუშის ზედაპირზე წყლის გამოჩენისატვის საჭირო დრო

Pit 5

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; 
wvrili zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da 
qviSis linzebiT

Pit 5.2

1.0-1.5

BS 1377 : Part 4 : 1990 : 7.2.4.3 მოთხოვნილი სიმკვრივე (გ/სმ ³)

4.5 კგ ხელის უროთი ფენა (ბი)

დატკეპვნის ტესტი #

ფორმის წონა + ფუძე (m ₂ )

გრუნტის წონა (m ₃ – m ₂ )

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

0,25 8,0 10,0 0,072 0,090 0,25 15,0 18,0 0,135 0,162 0,25 33,0 50,0 0,296 0,449

0,50 14,0 20,0 0,126 0,180 0,50 28,0 34,0 0,252 0,305 0,50 72,0 95,0 0,647 0,853

0,75 21,0 26,0 0,189 0,234 0,75 40,0 46,0 0,359 0,413 0,75 107,0 127,0 0,961 1,141

1,00 27,0 32,0 0,243 0,287 1,00 52,0 58,0 0,467 0,521 1,00 134,0 157,0 1,204 1,410

1,25 32,0 37,0 0,287 0,332 1,25 61,0 70,0 0,548 0,629 1,25 156,0 179,0 1,401 1,608

1,50 36,0 41,0 0,323 0,368 1,50 72,0 79,0 0,647 0,710 1,50 178,0 197,0 1,599 1,770

1,75 39,0 45,0 0,350 0,404 1,75 82,0 91,0 0,737 0,818 1,75 197,0 211,0 1,770 1,896

2,00 42,0 49,0 0,377 0,440 2,00 89,0 102,0 0,800 0,916 2,00 209,0 224,0 1,878 2,012

2,25 45,0 53,0 0,404 0,476 2,25 100,0 111,0 0,898 0,997 2,25 221,0 236,0 1,985 2,120

2,50 49,0 57,5 0,440 0,517 2,50 106,0 120,6 0,952 1,083 2,50 232,0 248,5 2,084 2,233

2,75 51,0 59,0 0,458 0,530 2,75 112,0 128,0 1,006 1,150 2,75 241,0 254,0 2,165 2,282

3,00 52,0 62,0 0,467 0,557 3,00 121,0 135,0 1,087 1,213 3,00 249,0 264,0 2,237 2,372

3,25 56,0 64,0 0,503 0,575 3,25 130,0 143,0 1,168 1,285 3,25 255,0 268,0 2,291 2,408

3,50 60,0 67,0 0,539 0,602 3,50 138,0 148,0 1,240 1,330 3,50 262,0 274,0 2,354 2,462

3,75 62,0 70,0 0,557 0,629 3,75 144,0 156,0 1,294 1,401 3,75 268,0 283,0 2,408 2,542

4,00 62,0 72,0 0,557 0,647 4,00 152,0 160,0 1,366 1,437 4,00 273,0 288,0 2,453 2,587

4,25 63,0 74,0 0,566 0,665 4,25 157,0 168,0 1,410 1,509 4,25 279,0 291,0 2,507 2,614

4,50 67,0 78,0 0,602 0,701 4,50 163,0 171,0 1,464 1,536 4,50 284,0 294,0 2,551 2,641

4,75 70,0 81,0 0,629 0,728 4,75 169,0 178,0 1,518 1,599 4,75 289,0 299,0 2,596 2,686

5,00 72,0 83,2 0,647 0,748 5,00 176,0 184,0 1,581 1,653 5,00 292,0 304,0 2,623 2,731

5,25 74,0 85,0 0,665 0,764 5,25 182,0 190,0 1,635 1,707 5,25 296,0 308,0 2,659 2,767

5,50 76,0 87,0 0,683 0,782 5,50 187,0 194,0 1,680 1,743 5,50 300,0 310,0 2,695 2,785

5,75 77,0 89,0 0,692 0,800 5,75 192,0 201,0 1,725 1,806 5,75 304,0 314,0 2,731 2,821

6,00 79,0 91,0 0,710 0,818 6,00 196,0 206,0 1,761 1,851 6,00 306,0 316,0 2,749 2,839

6,25 81,0 92,0 0,728 0,827 6,25 200,0 210,0 1,797 1,887 6,25 308,0 319,0 2,767 2,866

6,50 83,0 94,0 0,746 0,844 6,50 206,0 217,0 1,851 1,950 6,50 311,0 320,0 2,794 2,875

6,75 85,0 95,0 0,764 0,853 6,75 212,0 222,0 1,905 1,994 6,75 314,0 323,0 2,821 2,902

7,00 86,0 99,0 0,773 0,889 7,00 216,0 226,0 1,941 2,030 7,00 316,0 325,0 2,839 2,920

7,25 88,0 99,0 0,791 0,889 7,25 223,0 233,0 2,003 2,093 7,25 318,0 326,0 2,857 2,929

7,50 89,0 99,0 0,800 0,889 7,50 227,0 237,0 2,039 2,129 7,50 320,0 328,0 2,875 2,947

ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

2,5 მმ 3,33 3,91 2,5 მმ 7,21 8,21 2,5 მმ 15,79 16,91

5,0 მმ 3,23 3,74 5,0 მმ 7,91 8,27 5,0 მმ 13,12 13,66

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi შურფი # Pit 5

ნიმუშის # Pit 5.2 სიღრმე,  მ 1.0-1.5

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 29.08.2017

დეფორმ. სიჩქარე,  მმ/წთ 1,27 დანაყოფის ფასი,   ნ/დან. 8,98

ცდა #1 ცდა #2 ცდა #3

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

ნიმუში დატკეპვნილია 10 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 30 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 63 დარტყმით 

ფენაზე

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ
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ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი
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16,91CBR -ის მნიშვნელობა 3,91 CBR -ის მნიშვნელობა 8,27 CBR -ის მნიშვნელობა 

SeniSvna: შეასრულა შეამოწმა

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა

2,5 მმ 3,33 3,91

5,0 მმ 3,23 3,74

2,5 მმ 7,21 8,21

5,0 მმ 7,91 8,27

2,5 მმ 15,79 16,91

5,0 მმ 13,12 13,66

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi შურფი # Pit 5

ნიმუშის # Pit 5.2 სიღრმე,  მ 1.0-1.5

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 29.08.2017
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ტესტი # 3 16,91 1,77

შენიშვნა: შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი
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დგუშის ჩაძირვის სიღრმე,  მმ

ტესტი # 1 (ზედა)

ტესტი # 1 (ქვედა)

ტესტი # 2 (ზედა)

ტესტი # 2 (ქვედა)

ტესტი # 3 (ზედა)

ტესტი # 3 (ქვვედა)
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EOTECHSER VICE



ადგილმდებარეობა

გრუნტის აღწერა შურფი #

ნიმუშის #

სიღრმე,  მ

გამოცდის მეთოდი თარიღი

მომზ. პროცედურა -

დატკეპ. პროცედურა 5

1 2 3

ASTM mould ASTM mould ASTM mould 

2114 2114 2114

10 30 63

გ - - -

გ 7824,0 8023,0 8265,0

გ 4140,0 4108,0 4087,0

გ 3684,0 3915,0 4178,0

დღე 4 4 4

დღე - - -

% 0,8 0,8 0,7

გ 8034,0 8227,0 8462,0

გ 3894,0 4119,0 4375,0

% 9,56

გ/სმ ³ - - -

გ/სმ ³ 1,74 1,85 1,98

% 12,3 12,3 12,3

გ/სმ ³ 1,55 1,65 1,76

გ/სმ³ 1,47 1,57 1,67

შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი

შენიშვნა :

საბოლოო გაჯირჯვება

ფორმის წონა  + ფუძე + წყალგაჯერებული გრუნტი  (m ₄ )

გრუნტის წონა წყალგაჯერების შემდეგ  (m ₂ )

გამოყენებული ფორმა

ფორმის მოცულობა ,  V   სმ ³

დარტყმათა რაოდენობა ფენაზე

საჭირო გრუნტის გამოთვლილი წონა  (m ₁ )

ფორმის წონა  + ფუძე + გრუნტი (m ₃ )

მშრალი გრუნტის წონა (წყალგაჯერებული)

მაქსიმალური მზიდუნარიანობის კოეფიციენტი,
გამომდინარე აგებული დიაგრამიდან

მოცულობითი წონა 
(წყალგაჯერებული)

ρ = m₁/V

ρ = (m₃-m₂)/V

ტენიანობა (w)

95% მშრალი გრუნტის წონა (MDD)

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kaliforniuli maCvenebeli
(simkrivis gansazRvra)

პროექტი Ggurjaani-Telavi

ASTM D 1883 -99 29.08.2017

წყალგაჯერების დრო

ნიმუშის ზედაპირზე წყლის გამოჩენისატვის საჭირო დრო

Pit 7

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; 
wvrili zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da 
qviSis linzebiT

Pit 7.2

1.0-1.5

BS 1377 : Part 4 : 1990 : 7.2.4.3 მოთხოვნილი სიმკვრივე (გ/სმ ³)

4.5 კგ ხელის უროთი ფენა (ბი)

დატკეპვნის ტესტი #

ფორმის წონა + ფუძე (m ₂ )

გრუნტის წონა (m ₃ – m ₂ )

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

0,25 7,0 8,0 0,063 0,072 0,25 13,0 17,0 0,117 0,153 0,25 31,0 44,0 0,279 0,395

0,50 13,0 18,0 0,117 0,162 0,50 26,0 31,0 0,234 0,279 0,50 67,0 86,0 0,602 0,773

0,75 20,0 23,0 0,180 0,207 0,75 35,0 43,0 0,314 0,386 0,75 102,0 118,0 0,916 1,060

1,00 24,0 29,0 0,216 0,261 1,00 47,0 55,0 0,422 0,494 1,00 129,0 148,0 1,159 1,330

1,25 28,0 34,0 0,252 0,305 1,25 56,0 67,0 0,503 0,602 1,25 151,0 170,0 1,357 1,527

1,50 32,0 38,0 0,287 0,341 1,50 67,0 76,0 0,602 0,683 1,50 173,0 188,0 1,554 1,689

1,75 35,0 42,0 0,314 0,377 1,75 77,0 85,0 0,692 0,764 1,75 189,0 202,0 1,698 1,815

2,00 37,0 45,0 0,332 0,404 2,00 84,0 94,0 0,755 0,844 2,00 201,0 213,0 1,806 1,914

2,25 40,0 49,0 0,359 0,440 2,25 95,0 103,0 0,853 0,925 2,25 212,0 223,0 1,905 2,003

2,50 44,0 52,5 0,395 0,472 2,50 104,0 112,5 0,934 1,011 2,50 223,0 234,5 2,003 2,107

2,75 46,0 53,0 0,413 0,476 2,75 111,0 120,0 0,997 1,078 2,75 231,0 240,0 2,075 2,156

3,00 47,0 56,0 0,422 0,503 3,00 117,0 127,0 1,051 1,141 3,00 239,0 250,0 2,147 2,246

3,25 51,0 58,0 0,458 0,521 3,25 123,0 135,0 1,105 1,213 3,25 245,0 254,0 2,201 2,282

3,50 55,0 61,0 0,494 0,548 3,50 131,0 140,0 1,177 1,258 3,50 250,0 260,0 2,246 2,336

3,75 57,0 64,0 0,512 0,575 3,75 137,0 148,0 1,231 1,330 3,75 256,0 266,0 2,300 2,390

4,00 59,0 66,0 0,530 0,593 4,00 145,0 152,0 1,303 1,366 4,00 260,0 271,0 2,336 2,435

4,25 60,0 68,0 0,539 0,611 4,25 150,0 160,0 1,348 1,437 4,25 264,0 274,0 2,372 2,462

4,50 64,0 72,0 0,575 0,647 4,50 155,0 163,0 1,393 1,464 4,50 269,0 277,0 2,417 2,489

4,75 67,0 75,0 0,602 0,674 4,75 160,0 170,0 1,437 1,527 4,75 274,0 282,0 2,462 2,533

5,00 69,0 77,2 0,620 0,694 5,00 167,0 175,8 1,500 1,579 5,00 277,0 287,0 2,489 2,578

5,25 71,0 79,0 0,638 0,710 5,25 173,0 182,0 1,554 1,635 5,25 281,0 289,0 2,524 2,596

5,50 73,0 81,0 0,656 0,728 5,50 178,0 186,0 1,599 1,671 5,50 282,0 291,0 2,533 2,614

5,75 74,0 83,0 0,665 0,746 5,75 183,0 193,0 1,644 1,734 5,75 286,0 293,0 2,569 2,632

6,00 76,0 85,0 0,683 0,764 6,00 190,0 198,0 1,707 1,779 6,00 288,0 295,0 2,587 2,650

6,25 78,0 86,0 0,701 0,773 6,25 194,0 202,0 1,743 1,815 6,25 290,0 298,0 2,605 2,677

6,50 80,0 88,0 0,719 0,791 6,50 200,0 209,0 1,797 1,878 6,50 292,0 299,0 2,623 2,686

6,75 82,0 89,0 0,737 0,800 6,75 206,0 214,0 1,851 1,923 6,75 294,0 302,0 2,641 2,713

7,00 83,0 93,0 0,746 0,836 7,00 212,0 218,0 1,905 1,959 7,00 295,0 304,0 2,650 2,731

7,25 85,0 93,0 0,764 0,836 7,25 219,0 225,0 1,967 2,021 7,25 297,0 305,0 2,668 2,740

7,50 86,0 93,0 0,773 0,836 7,50 224,0 229,0 2,012 2,057 7,50 299,0 307,0 2,686 2,758

ზედა ქვედა ზედა ქვედა ზედა ქვედა

2,5 მმ 2,99 3,57 2,5 მმ 7,08 7,66 2,5 მმ 15,18 15,96

5,0 მმ 3,10 3,47 5,0 მმ 7,50 7,90 5,0 მმ 12,44 12,89

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi შურფი # Pit 7

ნიმუშის # Pit 7.2 სიღრმე,  მ 1.0-1.5

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 29.08.2017

დეფორმ. სიჩქარე,  მმ/წთ 1,27 დანაყოფის ფასი,   ნ/დან. 8,98

ცდა #1 ცდა #2 ცდა #3

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

CBR -ის 
მნიშვნელობა (%) 

პენეტრაციისას: 

ნიმუში დატკეპვნილია 10 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 30 დარტყმით 

ფენაზე
ნიმუში დატკეპვნილია 63 დარტყმით 

ფენაზე

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ

დინამომეტრის 
ჩვენება, დანაყოფი

დატვირთვა 
დგუშზე,  კნ
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ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი
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15,96CBR -ის მნიშვნელობა 3,57 CBR -ის მნიშვნელობა 7,90 CBR -ის მნიშვნელობა 

SeniSvna: შეასრულა შეამოწმა

EOTECHSER VICE



ზედა ქვედა

2,5 მმ 2,99 3,57

5,0 მმ 3,10 3,47

2,5 მმ 7,08 7,66

5,0 მმ 7,50 7,90

2,5 მმ 15,18 15,96

5,0 მმ 12,44 12,89

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

!G e o T e c h S e r v i c e 
mzidunarianobis kalifoniuli maCvenebeli

პროექტი Ggurjaani-Telavi შურფი # Pit 7

ნიმუშის # Pit 7.2 სიღრმე,  მ 1.0-1.5

გამოცდის 
მეთოდი

ASTM D 1883 -99 თარიღი 29.08.2017
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ტესტი # 3 15,96 1,76

შენიშვნა: შეასრულა შეამოწმა დაამტკიცა

ხატიაშვილი კოკოლაშვილი ნაცვლიშვილი
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ტესტი # 1 (ქვედა)

ტესტი # 2 (ზედა)

ტესტი # 2 (ქვედა)

ტესტი # 3 (ზედა)

ტესტი # 3 (ქვვედა)
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EOTECHSER VICE



adgilmdebareoba:

gruntis aRwera:

gamocdis meTodi

24000 გ

-

-

1

procedura

gamoyenebuli forma

2114

1 2 3 4 5 6

g 8794 8924 9028 9024 8954

g

g 4654 4784 4888 4884 4814

g/sm ³ 2,20 2,26 2,31 2,31 2,28

854 810 164 862 009

% 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

g/sm ³ 2,10 2,14 2,16 2,14 2,09

SeniSvna : Seasrula Seamowma daamtkica

kokolaSvili xatiaSvili nacvliSvili

optimaluri tenianoba 7,0  %

biuqsis #

tenianoba  (W)

ConCxis simkvrive,     ρ d =100 ρ /(100+W)

ConCxis maqsim. simkvrive 2,16  გ/სმ³

bunebrivi simkvrive ,   ρ =(m ₂-m ₁) /V

CBR ფორმა nawilakebis msxvrevadoba A - არა მსხვრევადი

formis moculoba,               V   sm ³ nimuSebis raodenoba ნიმუშების რიგი

cdis #

formis wona+Ziri+gamkvr. grunti  (m₂)

formis wona+Ziri   (m₁) 4140

gamkvrivebuli nimuSis wona   (m₂-m₁)

zonis # granulometriis mixedviT datkepvnili fenaTa raodenoba 5

4.5 კგ ხელის უროთი dartymaTa raodenoba 1  fenaze 62

37.5 mm sacerze darCenili raodenoba, 37.5 mm sac. darCenili procenti, -

20 mm sacerze darCenili raodenoba, 20 mm sac. darCenili procenti, -

BS 1377 : Part 4 : 3.5.4.1 TariRi 26.08.2017

nimuSis sawyisi wona, mineraluri nawilis simkvrive,

WaburRili # BH-2

kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; 
yavisferi-monacrisfro, saSualo da msxvilmarcvlovani qviSis 
SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo zomis 
linzebiT

nimuSis # BH-2.2

siRrme 3.0-3.2

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 
optimaluri simkvrivis-tenianobis dadgena

proeqti Ggurjaani-Telavi
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EOTECHSER VICE



adgilmdebareoba:

gruntis aRwera:

gamocdis meTodi

24000 გ

-

-

1

procedura

gamoyenebuli forma

2114

1 2 3 4 5 6

g 8770 8902 9032 9052 8992

g

g 4630 4762 4892 4912 4852

g/sm ³ 2,19 2,25 2,31 2,32 2,30

360 005 236 068 003

% 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

g/sm ³ 2,09 2,13 2,16 2,15 2,11

SeniSvna : Seasrula Seamowma daamtkica

kokolaSvili xatiaSvili nacvliSvili

optimaluri tenianoba 7,2  %

biuqsis #

tenianoba  (W)

ConCxis simkvrive,     ρ d =100 ρ /(100+W)

ConCxis maqsim. simkvrive 2,16  გ/სმ³

bunebrivi simkvrive ,   ρ =(m ₂-m ₁) /V

CBR ფორმა nawilakebis msxvrevadoba A - არა მსხვრევადი

formis moculoba,               V   sm ³ nimuSebis raodenoba ნიმუშების რიგი

cdis #

formis wona+Ziri+gamkvr. grunti  (m₂)

formis wona+Ziri   (m₁) 4140

gamkvrivebuli nimuSis wona   (m₂-m₁)

zonis # granulometriis mixedviT datkepvnili fenaTa raodenoba 5

4.5 კგ ხელის უროთი dartymaTa raodenoba 1  fenaze 62

37.5 mm sacerze darCenili raodenoba, 37.5 mm sac. darCenili procenti, -

20 mm sacerze darCenili raodenoba, 20 mm sac. darCenili procenti, -

BS 1377 : Part 4 : 3.5.4.1 TariRi 26.08.2017

nimuSis sawyisi wona, mineraluri nawilis simkvrive,

WaburRili # BH-4

kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; 
yavisferi-monacrisfro, saSualo da msxvilmarcvlovani qviSis 
SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo zomis 
linzebiT

nimuSis # BH-4.3

siRrme 4.5-4.8

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 
optimaluri simkvrivis-tenianobis dadgena

proeqti Ggurjaani-Telavi

2,07
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2,15
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adgilmdebareoba:

gruntis aRwera:

gamocdis meTodi

24000 გ

-

-

1

procedura

gamoyenebuli forma

2114

1 2 3 4 5 6

g 8850 8990 9102 9095 9029

g

g 4701 4841 4953 4946 4880

g/sm ³ 2,22 2,29 2,34 2,34 2,31

890 637 49 022 31

% 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

g/sm ³ 2,14 2,18 2,21 2,19 2,14

SeniSvna : Seasrula Seamowma daamtkica

kokolaSvili xatiaSvili nacvliSvili

optimaluri tenianoba 6,0  %

biuqsis #

tenianoba  (W)

ConCxis simkvrive,     ρ d =100 ρ /(100+W)

ConCxis maqsim. simkvrive 2,21  გ/სმ³

bunebrivi simkvrive ,   ρ =(m ₂-m ₁) /V

CBR ფორმა nawilakebis msxvrevadoba A - არა მსხვრევადი

formis moculoba,               V   sm ³ nimuSebis raodenoba ნიმუშების რიგი

cdis #

formis wona+Ziri+gamkvr. grunti  (m₂)

formis wona+Ziri   (m₁) 4149

gamkvrivebuli nimuSis wona   (m₂-m₁)

zonis # granulometriis mixedviT datkepvnili fenaTa raodenoba 5

4.5 კგ ხელის უროთი dartymaTa raodenoba 1  fenaze 62

37.5 mm sacerze darCenili raodenoba, 37.5 mm sac. darCenili procenti, -

20 mm sacerze darCenili raodenoba, 20 mm sac. darCenili procenti, -

BS 1377 : Part 4 : 3.5.4.1 TariRi 25.08.2017

nimuSis sawyisi wona, mineraluri nawilis simkvrive,

WaburRili # BH-5

gzis sagebi grunti, warmodgenili wvrili da saSualo zomis 
kenWnariT, xreSis CanarTebiT; saSualo da msxvilmarcvlovani qviSis 
SemavsebliT 20-30%-mde

nimuSis # BH-5.1

siRrme 0.1-0.5

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 
optimaluri simkvrivis-tenianobis dadgena

proeqti Ggurjaani-Telavi

2,12

2,14

2,16

2,18

2,20

2,22
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EOTECHSER VICE



adgilmdebareoba:

gruntis aRwera:

gamocdis meTodi

24000 გ

-

-

1

procedura

gamoyenebuli forma

2114

1 2 3 4 5 6

g 8759 8893 9011 9022 8968

g

g 4619 4753 4871 4882 4828

g/sm³
2,19 2,25 2,30 2,31 2,28

882 772 050 445 153

% 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

g/sm³ 2,07 2,11 2,14 2,13 2,09

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

optimaluri simkvrivis-tenianobis dadgena

proeqti Ggurjaani-Telavi

WaburRili # BH-6

kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; 
yavisferi-monacrisfro, saSualo da msxvilmarcvlovani qviSis 
SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo zomis 
linzebiT

nimuSis # BH-6.3

siRrme 4.0-4.5

BS 1377 : Part 4 : 3.5.4.1 TariRi 26.08.2017

nimuSis sawyisi wona, mineraluri nawilis simkvrive,

37.5 mm sacerze darCenili raodenoba, 37.5 mm sac. darCenili procenti, -

20 mm sacerze darCenili raodenoba, 20 mm sac. darCenili procenti, -

zonis # granulometriis mixedviT datkepvnili fenaTa raodenoba 5

4.5 კგ ხელის უროთი dartymaTa raodenoba 1 fenaze 62

bunebrivi simkvrive,   ρ=(m₂-m₁)/V

CBR ფორმა nawilakebis msxvrevadoba A - არა მსხვრევადი

formis moculoba,               V  sm³ nimuSebis raodenoba ნიმუშების რიგი

cdis #

formis wona+Ziri+gamkvr. grunti (m₂)

formis wona+Ziri   (m₁) 4140

gamkvrivebuli nimuSis wona   (m₂-m₁)

biuqsis #

tenianoba (W)

ConCxis simkvrive,    ρd=100ρ/(100+W)

ConCxis maqsim. simkvrive 2,14  გ/სმ³

SeniSvna: Seasrula Seamowma daamtkica

kokolaSvili xatiaSvili nacvliSvili

optimaluri tenianoba 7,7  %
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2,09
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EOTECHSER VICE



adgilmdebareoba:

gruntis aRwera:

gamocdis meTodi

24000 გ

-

-

1

procedura

gamoyenebuli forma

2114

1 2 3 4 5 6

g 8743 8902 9024 9022 8963

g

g 4603 4762 4884 4882 4823

g/sm ³ 2,18 2,25 2,31 2,31 2,28

360 640 193 800 37

% 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

g/sm ³ 2,06 2,12 2,15 2,13 2,08

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 
optimaluri simkvrivis-tenianobis dadgena

proeqti Ggurjaani-Telavi

WaburRili # BH-8

kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; 
yavisferi-monacrisfro, saSualo da msxvilmarcvlovani qviSis 
SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo zomis 
linzebiT

nimuSis # BH-8.2

siRrme 1.5-2.0

BS 1377 : Part 4 : 3.5.4.1 TariRi 26.08.2017

nimuSis sawyisi wona, mineraluri nawilis simkvrive,

37.5 mm sacerze darCenili raodenoba, 37.5 mm sac. darCenili procenti, -

20 mm sacerze darCenili raodenoba, 20 mm sac. darCenili procenti, -

zonis # granulometriis mixedviT datkepvnili fenaTa raodenoba 5

4.5 კგ ხელის უროთი dartymaTa raodenoba 1  fenaze 62

bunebrivi simkvrive ,   ρ =(m ₂-m ₁) /V

CBR ფორმა nawilakebis msxvrevadoba A - არა მსხვრევადი

formis moculoba,               V   sm ³ nimuSebis raodenoba ნიმუშების რიგი

cdis #

formis wona+Ziri+gamkvr. grunti  (m₂)

formis wona+Ziri   (m₁) 4140

gamkvrivebuli nimuSis wona   (m₂-m₁)

biuqsis #

tenianoba  (W)

ConCxis simkvrive,     ρ d =100 ρ /(100+W)

ConCxis maqsim. simkvrive 2,15  გ/სმ³

SeniSvna : Seasrula Seamowma daamtkica

kokolaSvili xatiaSvili nacvliSvili

optimaluri tenianoba 7,6  %
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2,09
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adgilmdebareoba:

gruntis aRwera:

gamocdis meTodi

24000 გ

-

-

1

procedura

gamoyenebuli forma

2114

1 2 3 4 5 6

g 8727 8885 9007 9006 8968

g

g 4640 4798 4920 4919 4881

g/sm ³ 2,20 2,27 2,33 2,33 2,31

621 003 398 004 008

% 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

g/sm ³ 2,09 2,14 2,18 2,15 2,12

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 
optimaluri simkvrivis-tenianobis dadgena

proeqti Ggurjaani-Telavi

WaburRili # BH-9

kenWnarovani grunti, saSualo da wvrili zomis, xreSis CanarTebiT; 
yavisferi-monacrisfro, saSualo da msxvilmarcvlovani qviSis 
SemavsebliT 20-25%-mde, TixaqviSis da Tixnaris Txeli da saSualo zomis 
linzebiT

nimuSis # BH-9.2

siRrme 3.0-3.2

BS 1377 : Part 4 : 3.5.4.1 TariRi 26.08.2017

nimuSis sawyisi wona, mineraluri nawilis simkvrive,

37.5 mm sacerze darCenili raodenoba, 37.5 mm sac. darCenili procenti, -

20 mm sacerze darCenili raodenoba, 20 mm sac. darCenili procenti, -

zonis # granulometriis mixedviT datkepvnili fenaTa raodenoba 5

4.5 კგ ხელის უროთი dartymaTa raodenoba 1  fenaze 62

bunebrivi simkvrive ,   ρ =(m ₂-m ₁) /V

CBR ფორმა nawilakebis msxvrevadoba A - არა მსხვრევადი

formis moculoba,               V   sm ³ nimuSebis raodenoba ნიმუშების რიგი

cdis #

formis wona+Ziri+gamkvr. grunti  (m₂)

formis wona+Ziri   (m₁) 4087

gamkvrivebuli nimuSis wona   (m₂-m₁)

biuqsis #

tenianoba  (W)

ConCxis simkvrive,     ρ d =100 ρ /(100+W)

ConCxis maqsim. simkvrive 2,18  გ/სმ³

SeniSvna : Seasrula Seamowma daamtkica

kokolaSvili xatiaSvili nacvliSvili

optimaluri tenianoba 7,1  %
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EOTECHSER VICE



adgilmdebareoba:

gruntis aRwera:

gamocdis meTodi

24000 გ

-

-

1

procedura

gamoyenebuli forma

2114

1 2 3 4 5 6

g 8001 8161 8324 8362 8307

g

g 3876 4036 4199 4237 4182

g/sm³
1,83 1,91 1,99 2,00 1,98

860 001 188 845 142

% 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0

g/sm³ 1,71 1,75 1,79 1,77 1,72

SeniSvna: Seasrula Seamowma daamtkica

kokolaSvili xatiaSvili nacvliSvili

optimaluri tenianoba 11,4  %

biuqsis #

tenianoba (W)

ConCxis simkvrive,    ρd=100ρ/(100+W)

ConCxis maqsim. simkvrive 1,79  გ/სმ³

bunebrivi simkvrive,   ρ=(m₂-m₁)/V

CBR ფორმა nawilakebis msxvrevadoba A - არა მსხვრევადი

formis moculoba,               V  sm³ nimuSebis raodenoba ნიმუშების რიგი

cdis #

formis wona+Ziri+gamkvr. grunti (m₂)

formis wona+Ziri   (m₁) 4125

gamkvrivebuli nimuSis wona   (m₂-m₁)

zonis # granulometriis mixedviT datkepvnili fenaTa raodenoba 5

4.5 კგ ხელის უროთი dartymaTa raodenoba 1 fenaze 62

37.5 mm sacerze darCenili raodenoba, 37.5 mm sac. darCenili procenti, -

20 mm sacerze darCenili raodenoba, 20 mm sac. darCenili procenti, -

BS 1377 : Part 4 : 3.5.4.1 TariRi 25.08.2017

nimuSis sawyisi wona, mineraluri nawilis simkvrive,

Surfi # Pit 2

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili 
zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da qviSis linzebiT

nimuSis # Pit 2.2

siRrme 1.0-1.5

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

optimaluri simkvrivis-tenianobis dadgena

proeqti Ggurjaani-Telavi

1,70

1,71

1,72

1,73

1,74

1,75

1,76

1,77

1,78

1,79

1,80
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adgilmdebareoba:

gruntis aRwera:

gamocdis meTodi

24000 გ

-

-

1

procedura

gamoyenebuli forma

2114

1 2 3 4 5 6

g 8781 8928 9057 9075 9024

g

g 4632 4779 4908 4926 4875

g/sm ³ 2,19 2,26 2,32 2,33 2,31

743 69 086 003 002

% 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

g/sm ³ 2,11 2,15 2,19 2,18 2,14

SeniSvna : Seasrula Seamowma daamtkica

kokolaSvili xatiaSvili nacvliSvili

optimaluri tenianoba 6,2  %

biuqsis #

tenianoba  (W)

ConCxis simkvrive,     ρ d =100 ρ /(100+W)

ConCxis maqsim. simkvrive 2,19  გ/სმ³

bunebrivi simkvrive ,   ρ =(m ₂-m ₁) /V

CBR ფორმა nawilakebis msxvrevadoba A - არა მსხვრევადი

formis moculoba,               V   sm ³ nimuSebis raodenoba ნიმუშების რიგი

cdis #

formis wona+Ziri+gamkvr. grunti  (m₂)

formis wona+Ziri   (m₁) 4149

gamkvrivebuli nimuSis wona   (m₂-m₁)

zonis # granulometriis mixedviT datkepvnili fenaTa raodenoba 5

4.5 კგ ხელის უროთი dartymaTa raodenoba 1  fenaze 62

37.5 mm sacerze darCenili raodenoba, 37.5 mm sac. darCenili procenti, -

20 mm sacerze darCenili raodenoba, 20 mm sac. darCenili procenti, -

BS 1377 : Part 4 : 3.5.4.1 TariRi 25.08.2017

nimuSis sawyisi wona, mineraluri nawilis simkvrive,

Surfi # Pit 3

gzis sagebi grunti, warmodgenili wvrili da saSualo zomis 
kenWnariT, xreSis CanarTebiT; saSualo da msxvilmarcvlovani qviSis 
SemavsebliT 20-30%-mde

nimuSis # Pit 3.1

siRrme 0.0-0.5

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 
optimaluri simkvrivis-tenianobis dadgena

proeqti Ggurjaani-Telavi

2,10

2,12

2,14

2,16

2,18

2,20
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adgilmdebareoba:

gruntis aRwera:

gamocdis meTodi

24000 გ

-

-

1

procedura

gamoyenebuli forma

2114

1 2 3 4 5 6

g 8767 8907 9036 9067 8995

g

g 4618 4758 4887 4918 4846

g/sm ³ 2,18 2,25 2,31 2,33 2,29

22 695 363 98 637

% 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

g/sm ³ 2,10 2,14 2,18 2,17 2,12

SeniSvna : Seasrula Seamowma daamtkica

kokolaSvili xatiaSvili nacvliSvili

optimaluri tenianoba 6,3  %

biuqsis #

tenianoba  (W)

ConCxis simkvrive,     ρ d =100 ρ /(100+W)

ConCxis maqsim. simkvrive 2,18  გ/სმ³

bunebrivi simkvrive ,   ρ =(m ₂-m ₁) /V

CBR ფორმა nawilakebis msxvrevadoba A - არა მსხვრევადი

formis moculoba,               V   sm ³ nimuSebis raodenoba ნიმუშების რიგი

cdis #

formis wona+Ziri+gamkvr. grunti  (m₂)

formis wona+Ziri   (m₁) 4149

gamkvrivebuli nimuSis wona   (m₂-m₁)

zonis # granulometriis mixedviT datkepvnili fenaTa raodenoba 5

4.5 კგ ხელის უროთი dartymaTa raodenoba 1  fenaze 62

37.5 mm sacerze darCenili raodenoba, 37.5 mm sac. darCenili procenti, -

20 mm sacerze darCenili raodenoba, 20 mm sac. darCenili procenti, -

BS 1377 : Part 4 : 3.5.4.1 TariRi 25.08.2017

nimuSis sawyisi wona, mineraluri nawilis simkvrive,

Surfi # Pit 5

gzis sagebi grunti, warmodgenili wvrili da saSualo zomis 
kenWnariT, xreSis CanarTebiT; saSualo da msxvilmarcvlovani qviSis 
SemavsebliT 20-30%-mde

nimuSis # Pit 5.1

siRrme 0.2-0.5

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 
optimaluri simkvrivis-tenianobis dadgena

proeqti Ggurjaani-Telavi
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adgilmdebareoba:

gruntis aRwera:

gamocdis meTodi

24000 გ

-

-

1

procedura

gamoyenebuli forma

2114

1 2 3 4 5 6

g 7925 8100 8272 8329 8279

g

g 3800 3975 4147 4204 4154

g/sm ³ 1,80 1,88 1,96 1,99 1,97

874 080 399 640 005

% 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0

g/sm ³ 1,68 1,73 1,77 1,76 1,71

SeniSvna : Seasrula Seamowma daamtkica

kokolaSvili xatiaSvili nacvliSvili

optimaluri tenianoba 11,7  %

biuqsis #

tenianoba  (W)

ConCxis simkvrive,     ρ d =100 ρ /(100+W)

ConCxis maqsim. simkvrive 1,77  გ/სმ³

bunebrivi simkvrive ,   ρ =(m ₂-m ₁) /V

CBR ფორმა nawilakebis msxvrevadoba A - არა მსხვრევადი

formis moculoba,               V   sm ³ nimuSebis raodenoba ნიმუშების რიგი

cdis #

formis wona+Ziri+gamkvr. grunti  (m₂)

formis wona+Ziri   (m₁) 4125

gamkvrivebuli nimuSis wona   (m₂-m₁)

zonis # granulometriis mixedviT datkepvnili fenaTa raodenoba 5

4.5 კგ ხელის უროთი dartymaTa raodenoba 1  fenaze 62

37.5 mm sacerze darCenili raodenoba, 37.5 mm sac. darCenili procenti, -

20 mm sacerze darCenili raodenoba, 20 mm sac. darCenili procenti, -

BS 1377 : Part 4 : 3.5.4.1 TariRi 25.08.2017

nimuSis sawyisi wona, mineraluri nawilis simkvrive,

Surfi # Pit 5

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili 
zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da qviSis linzebiT

nimuSis # Pit 5.2

siRrme 1.0-1.5

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 
optimaluri simkvrivis-tenianobis dadgena

proeqti Ggurjaani-Telavi

1,67

1,69

1,71

1,73

1,75

1,77
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adgilmdebareoba:

gruntis aRwera:

gamocdis meTodi

24000 გ

-

-

1

procedura

gamoyenebuli forma

2114

1 2 3 4 5 6

g 7938 8122 8290 8321 8256

g

g 3813 3997 4165 4196 4131

g/sm³
1,80 1,89 1,97 1,98 1,95

77 800 815 038 856

% 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

g/sm³ 1,67 1,72 1,76 1,74 1,68

SeniSvna: Seasrula Seamowma daamtkica

kokolaSvili xatiaSvili nacvliSvili

optimaluri tenianoba 12,3  %

biuqsis #

tenianoba (W)

ConCxis simkvrive,    ρd=100ρ/(100+W)

ConCxis maqsim. simkvrive 1,76  გ/სმ³

bunebrivi simkvrive,   ρ=(m₂-m₁)/V

CBR ფორმა nawilakebis msxvrevadoba A - არა მსხვრევადი

formis moculoba,               V  sm³ nimuSebis raodenoba ნიმუშების რიგი

cdis #

formis wona+Ziri+gamkvr. grunti (m₂)

formis wona+Ziri   (m₁) 4125

gamkvrivebuli nimuSis wona   (m₂-m₁)

zonis # granulometriis mixedviT datkepvnili fenaTa raodenoba 5

4.5 კგ ხელის უროთი dartymaTa raodenoba 1 fenaze 62

37.5 mm sacerze darCenili raodenoba, 37.5 mm sac. darCenili procenti, -

20 mm sacerze darCenili raodenoba, 20 mm sac. darCenili procenti, -

BS 1377 : Part 4 : 3.5.4.1 TariRi 25.08.2017

nimuSis sawyisi wona, mineraluri nawilis simkvrive,

Surfi # Pit 7

Tixnari, yavisferi, naxevrad myari, Zlier karbonatuli; wvrili 
zomis kenWis CanarTebiT 20-30%-mde, TixaqviSis da qviSis linzebiT

nimuSis # Pit 7.2

siRrme 1.0-1.5

h!f!p!u!f!r!t!f!s!w!j!t!j

 G  e  o  T  e  c  h  S  e  r  v  i  c  e 

optimaluri simkvrivis-tenianobis dadgena

proeqti Ggurjaani-Telavi

1,66

1,68

1,70

1,72

1,74

1,76
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P h o t o s 
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Telavi
TELAVI

winandali
TINANDALI

kisisxevi
KISISKHEVI

akura
AKURA

kalauri
KALAURI

mukuzani
MUKUZANI

veliscixe
VELISTSIKHE

axaSeni
AKHASHENI

Cumlayi
CHUMLAKI

kondoli
KONDOLI

vazisubani
VAZISUBANI

vanTa
VANTA

buSeti
BUSHETI

qvemo xadaSeni
KVEMO KHODASHENI

Salauri
SHALAURI

teqn. ekon. dasabuTeba, garemoze da socialuri zemoqmedebisa satendero dokumentaciis
momzadeba proeqtrireba-mSeneblobisaTvis "bakurcixe-wnoris" (16 km) da

"gurjaani-Telavis asaqcevi gzis" (30 km)  monakveTebisaTvis da "Jinvali-bakurcixe-wnoris"
satransporto koridoris miniSvnelobis Sefaseba

 PREPARATION OF FS, ENVIRONMENTAL & SOCIAL IMPACT ASSESSMENTS, BIDDING DOCUMENTS FOR DESIGN-AND-BUILD
CONTRACT FOR CONSTRUCTION OF BAKURTSIKHE-TSNORI (16KM) AND GURJAANI (CHUMLAKI) - TELAVI BYPASS (30KM) ROAD

SECTIONS AND EVALUATION OF STRATEGIC IMPORTANCE OF ZHINVALI-BAKURTSIKHE-TSNORI
SECONDARY TRANSPORT CORRIDOR

"gurjaani-Telavis asaqcevi gzis" (30 km) monakveTi
GURJAANI (CHUMLAKI) - TELAVI BYPASS (30KM) SECTION

legenda   LEGEND

arsebuli  gza - ,,axmeta-Telavi-bakurcixe"
EXISTING ROAD - ,,TAKHMETA-TELAVI-BAKURTSIKHE"

arsebuli rkinigza
EXISTING RAILWAY

qalaqis sakadastro sazRvari
TOWN CADASTRE BORDER

saavtomobilo gza ,,bakurcixe-Cumlayi"
HIGHWAY ,,BAKURTSIKHE-CHUMLAKI"

TN - CrdiloeT alternativa   L=36750 m.
TN - NORTH ALTERNATIVE  L=36750 M.

TS - samxreT alternativa  L=35770 m.
TS - SOUTH ALTERNATIVE  L=35770 M.

TN-1.2 - CrdiloeT alternativa  L=4000 m.
TN-1.2 - NORTH ALTERNATIVE   L=4000 M.

TN-1.1 - CrdiloeT alternativa   L=1470 m.
TN-1.1 - NORTH ALTERNATIVE   L=1470 M.

TN-1.3 - CrdiloeT alternativa  L=2060 m.
TN-1.3 - NORTH ALTERNATIVE   L=2060 M.

TN-1.4 - CrdiloeT alternativa  L=2010 m.
TN-1.4 - NORTH ALTERNATIVE   L=2010 M.
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